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Akosti: nehrdzavejace ocele, ocele s vysokou
koréznou odolnostou a Ziaruvzdorné ocele




Akost materialu
tvori dejiny.

Iba koncom 19. storaCia sa zistilo, ze
kor6zne spravanie ocele je mozné
vyrazne optimalizovat pridanim
niklu a chromu. Ale az v roku 1912
bol  prostrednictvom  patentu
,nehrdzavejica ocel” polozeny
zakladny kamen pre priemyselnd
produkciu  nehrdzavejucej ocele
spolocnostou  Krupp. V 50-tych
rokoch zacal neporovnatelny
triumfalny nastup tohto materialu.
Od roku 1958 sa stalo oznacenie
,Edelstahl  Rostfrei® ochrannou
znamkou. DéleZitost nehrdzavejlcej
ocele stale pretrvava. Svetova rocna
produkcia sa medzi rokmi 2000
(pribl. 18 miliénov ton) a 2014 (pribl.
42  miliénov  ton) viac nez
zdvojnasabila

Ak sa jedna o nehrdzavejucu, vysoko korézne odolnd a Ziaruvzdornu
ocel, STAPPERT je pre Vas najlepSou volbou. Najdete u nas kruhové
tyCe, duté tyce, ploché tyce, Stvorhranné a Sesthranné tyce. Rdry,
fitingy, uholniky, profily a plechy su tiez sucastou nasho Sirokého
sortimentu.

Od roku 2011 sme sa dostali pod kridla koncernu Jacquet Metal Service
Group. Prinasda to vyhody aj pre Vas: mame na vyber viac produktov,
optimalizované sluzby a jasné zameranie na dlhé vyrobky. Dnes ma
spolotnost STAPPERT zastupenie v 12-tich eurépskych krajinach.

Vysoka dostupnost a nekompromisna kvalita si pre spolocnost
STAPPERT najvyssou prioritou. TakZe dnes ponukame zakaznikom
Siroky a sofistikovany sortiment zahffiajlci okolo 15 000 produktov. A to
vsetko k dispozicii skladom - od Standardnych produktov, po riedenia na
mieru. Pre nasich zakaznikov to znamena Uplné uspokojenie poZiadaviek
a perfektné sluzby v najkratSom case.

Nas produktovy katalég vam poskytne prehl'ad o naSej ponuke.
Potrebujete Specialne dimenzie, Specialne certifikaty, vzorky alebo

mate otazky k nasim produktom? Ziadny problém - $pecialisti z

nasich miestnych zastipeni Vam radi poradia.
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Zateplaformované kruhoveé tyce st vynimocné vysokou stabilitou, dlhodobou odolnostou
adobrouopracovatelnostou. Mate nejaké zvlastne priania? Od pileniacez zusl'achtovanie,
ohranenie, az po zahrotenie - toto vietko vieme pre Vas zabezpecit. NaSe sluzby si na
dobrej Urovni a postarame sa, aby sa naplnili vase otakavania.

Kruhové tyce | valcované za tepla
vo vyrobnych dizkach od 4 do 6 m

o zihané rozpustacim zihanim, kovovy lesk alebo morené

xox kalené a popustané, odkujené alebo lipané, v niektorych pripadoch pred
tepelnym spracovanim, €iastocne v neodkujenom vyhotoveni

xHx zihané, odkujené alebo lipané, v niektorych pripadoch pred tepelnym
spracovanim, Ciastocne v neodkujenom vyhotoveni

***%  Dodavané po rozpustacom zihani, vratane popisu mechanickych viastnosti
v pripade precipitatného vytvrdzovania, odkujenia alebo ldpania

Rozmerové normy

. < DIN EN 10060 alebo DIN 7527, list 6
KRUHOVE TYCE
Skusobné certifikaty

DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

valcované za tepla

*[xx [xrxx [xxx% Pre klasifikaciu pozri strany 10 aZ 21




Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 1.4006 14021 1.4028 14034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122 Akost 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 14404 1.4541 1.4571
AISI 410 420 420F 420 431 430F 4408 440B AISI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

16,00 1,58 - 16,00 1,58

18,00 2,00 c 18,00 2,00

20,00 2,47 . . . . 20,00 2,47 . . . . . . .
22,00 2,98 - = C 22,00 2,98 c c c C - c
24,00 3,55 C 0 24,00 3,55 0 = - 0
25,00 3,85 - = c C 25,00 3,85 = = C C - c
26,00 4,17 C 0 0 26,00 4,17 0
27,00 4,49 27,00 4,49 0
28,00 4,83 C O O O 28,00 4,83 0 = O O - O
30,00 5,55 = C = 0 O 0 O 30,00 5,55 0 = 0 O - 0
32,00 6,31 C O 32,00 6,31 0 = O O - O
33,00 6,71 33,00 6,71 c
34,00 7,13 34,00 7,13 0
35,00 7,55 . . . . . . 35,00 7,55 . . . . . . . .
36,00 7,99 = = C C 36,00 7,99 C = C C = C
38,00 8,90 - - c 38,00 8,90 c C C - - C
40,00 9,85 n n n [ n n [ n 40,00 9,86 [ n [ n [ n n [
42,00 10,88 - - c 42,00 10,88 c c C C - - C
45,00 12,48 . . . . . . . 4500 12,48 . . . . . . . .
46,00 13,05 - 46,00 13,05

48,00 14,21 C 0 48,00 14,21 0 = 0 0 0
50,00 15,41 c - c c = - c C 50,00 15,41 c c c c c - - c
51,20 16,16 51,20 16,16 O 2 O O

52,00 16,67 - = c 52,00 16,67 - c
55,00 18,65 - - C = - C C 55,00 18,65 C C C - C C - C
56,20 19,47 56,20 19,47 & - 0 .

60,00 22,20 . . . . . . . . 60,00 22,20 . . . . . . . .
61,20 23,09 61,20 23,09 c c c C

62,00 23,70 62,00 23,70 C
65,00 26,05 c - c . - c C 65,00 26,05 c C c c C - c
66,20 27,02 66,20 27,02 0 = 0 0

70,00 30,21 . . . . . . . . 70,00 30,21 . . . . . . . .
71,40 31,43 71,40 31,43 0 = 0 0

75,00 34,68 = C 0 0 - 0 0 75,00 34,68 0 0 = 0 0 - 0
76,40 35,99 76,40 35,99 0 = O O

80,00 39,46 . . . . . . . . 80,00 39,46 . . . . . . . .
81,40 40,85 81,40 40,85 0 = O O

85,00 44,54 C C 0 0 = 0 0 85,00 44,54 0 0 C 0 0 = 0
86,40 46,02 86,40 46,02 0 = 0 0

) zvacsa v modifikovanom prevedeni, tzn. obsah S od > 0,02% do < 0,03% kvéli zlep3eniu mechanickej obrobitelnosti
* [%x ek [x%x% Povrchové lpravy 9 H XX [rxx pex** Poyrchové Upravy 9
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Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejiica
Akost 1.4006 14021 1.4028 14034 1.4057 14104 1.4112 1.4122 Akost 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 14404 1.4541 1.4571
AISI 410 420 420F 420 431 430F 4408 4408 AlSI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

mm kg/m *x) *¥) *x) *%x) *¥) *x) *%%) *%) mm kg/m *)1) *) *) *) *) *) *) *)
90,00 49,94 . . . . . . . . 90,00 49,94 . . . . . . . .
91,40 51,51 91,40 51,51 . . . .

95,00 55,64 = 0 0 = 0 0 95,00 55,64 o 0 . . . . .
96,40 57,29 96,40 57,29 . . . .
100,00 61,65 c = c 0 0 = 0 0 100,00 61,65 o 0 E . . . . .
102,00 64,14 102,00 64,14 . . . .
105,00 67,97 . . . . . 105,00 67,97 . . . . . . .
107,00 70,59 107,00 70,59 . . . .
110,00 74,60 . . . . . . . . 110,00 74,60 . . . . . . . .
112,00 77,34 112,00 77,34 . . . .
115,00 81,54 . . . . . 115,00 81,54 . . . . . . .
117,00 84,40 117,00 84,40 . . . .
120,00 88,78 - - - 0 . - 0 0 120,00 88,78 o . . . . . . .
122,00 91,77 122,00 91,77 0 . . .
125,00 96,33 - . - 0 0 125,00 96,33 o . . . . . .
130,00 104,19 - = - 0 0 - 0 0 130,00 104,19 0 . . . . . . .
135,00 112,36 - . 0 135,00 112,36 o . . . . . .
140,00 120,84 - = - 0 0 - 0 0 140,00 120,84 0 . . . . . . .
145,00 129,63 C . . 145,00 129,63 . . . . . . .
150,00 138,72 - = - 0 0 = 0 0 150,00 138,72 0 . . . . . . .
155,00 148,12 . 155,00 148,12 o . . . . . .
160,00 157,83 = = 0 0 = 0 0 160,00 157,83 0 0 . . . . . .
165,00 167,85 - . 165,00 167,85 o 0 . . . . .
170,00 178,18 . . . . . . . . 170,00 178,18 . . . . . . .
175,00 188,81 - 175,00 188,81 o . . . . .
180,00 199,76 = = 0 0 = 0 0 180,00 199,76 0 0 . . . . .
185,00 211,01 185,00 211,01 . . . .
190,00 222,57 = 0 0 - 0 0 190,00 222,57 0 0 . . . . .
195,00 234,44 195,00 234,44 . .
200,00 246,62 . . . . . . . . 200,00 246,62 . . . . . . .
210,00 271,89 = - . - 0 0 210,00 271,89 o : . . . . .
220,00 298,40 . . . . . . . 220,00 298,40 . . . . . . .
225,00 312,12 225,00 312,12 .
230,00 326,15 . . . . . . 230,00 326,15 . . . . . . .
240,00 355,13 . . . . . . . 240,00 355,13 . . . . . . .
250,00 385,34 . . . . . . . 250,00 385,34 . . . . . . .
260,00 416,78 - . - 0 0 260,00 416,78 & . . . . . .
270,00 449,46 . . . . . 270,00 449,46 . . . . . . .
275,00 466,26 0 275,00 466,26

) zvacsa v modifikovanom prevedeni, tzn. obsah S od > 0,02% do < 0,03% kvéli zlep3eniu mechanickej obrobitelnosti
* [%x ek [x%x% Povrchové lpravy 9 H XX [rxx pex** Poyrchové Upravy 9
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Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost Kruhové tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 1.4006 14021 1.4028 14034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122 Akost 1.4301 1.4305 1.4306 1.4307 1.4401 14404 1.4541 1.4571
AISI 410 420 420F 420 431 430F 4408 440B AISI 304 303 304L 304L 316 316L 321 316Ti

280,00 483,37 - = - C C 280,00 483,37 C C - C C - C
285,00 500,78 285,00 500,78 c c c
290,00 518,51 - C C 290,00 518,51 C - C C - C
300,00 554,88 - C = - c C 300,00 554,88 c C c c C - c
310,00 592,49 C 0 310,00 592,49 0 0 = 0 0 - 0
320,00 631,33 - = 320,00 631,33 = = C C c
325,00 651,22 0 0 - 0 0 325,00 651,22 0 - 0
330,00 671,41 C 0 330,00 671,41 0 = 0 0 0
340,00 712,72 C 340,00 712,72 0 = O O - O
350,00 755,26 C O - 0 O 350,00 755,26 0 0 = 0 O - 0
360,00 799,03 C O 360,00 799,03 0 = O O - O
370,00 844,04 - 370,00 844,04 - - c
375,00 867,01 0 0 375,00 867,01 0 0 0 =

380,00 890,28 - 380,00 890,28 - - c
390,00 937,75 390,00 937,75 C
400,00 986,46 - - - c C 400,00 986,46 c c C C - - C
410,00 1.036,40 410,00 1.036,40 C = C
420,00 1.087,57 420,00 1.087,57 C
425,00 1.113,62 C 0 425,00 1.113,62 0 0 = 0 0 = 0
430,00 1.139,98 430,00 1.139,98 C
440,00 1.193,62 440,00 1.193,62 0
450,00 1.248,49 - = c 450,00 1.248,49 0 0 c 0 0 - 0
460,00 1.304,59 460,00 1.304,59 C
470,00 1.361,93 470,00 1.361,93 c
475,00 1.391,06 - 475,00 1.391,06 C - C C -

480,00 1.420,50 480,00 1.420,50 c
490,00 1.480,31 490,00 1.480,31 C
500,00 1.541,34 - = C 500,00 1.541,34 c C c c C - c
510,00 1.603,61 C 510,00 1.603,61 C
520,00 1.667,12 520,00 1.667,12 -
525,00 1.699,33 C 0 525,00 1.699,33 0 = 0 0 -

530,00 1.731,85 530,00 1.731,85 "
540,00 1.797,82 540,00 1.797,82 0
550,00 1.865,03 C 550,00 1.865,03 0 = 0 0 0
575,00 2.038,43 575,00 2.038,43 0 = O O O
600,00 2.219,54 600,00 2.219,54 0 O 0
625,00 2.408,35 625,00 2.408,35 O O O

) zvacsa v modifikovanom prevedeni, tzn. obsah S od > 0,02% do < 0,03% kvéli zlep3eniu mechanickej obrobitelnosti
* [x* [*** [***% Poyrchové Upravy 9 H XX [rxx pex** Poyrchové Upravy 9
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Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost

nehrdzavejlca Duplex/Super Duplex vysoko korézne odolna Ziaruvzdorna/ziarupevna
Akost 14125 14313 1.4418 1.4435 1.4542 14410 1.4460 1.4462 1.4501 Akost 14439 14529 14539 14713 14742 14762 14828 14841 14845 14876 14878 14923
AlSl/ 440C CA6-NM 316L 630 $32750 $32900 531803 $32760 AlSI 317 N08326 904L 446 309 314 310S Alloy 321H
UNS Super Duplex Duplex Duplex  SuperDuplex LMN 800H
6,00 0,22 6,00 0,22 C = - 0
8,00 0,39 8,00 0,39 C - c 0
10,00 0,62 10,00 0,62 C 0 = - 0
12,00 0,89 12,00 0,89 C - c 0
13,00 1,04 13,00 1,04 C
14,00 1,21 14,00 1,21 0 =
15,00 1,39 15,00 1,39 C = = 0
16,00 1,58 0 16,00 1,58 = = 0 0 0 = =
18,00 2,00 18,00 2,00 . = =
20,00 2,47 . . . . 20,00 2,47 . . . . . . . . . . .
22,00 2,98 = 22,00 2,98 C 0 = = =
24,00 3,55 24,00 3,55 = C = c =
25,00 3,85 . . . . . 25,00 3,85 . . . . . . . . . .
26,00 4,17 26,00 4,17 0 =
28,00 4,83 - 28,00 4,83 = 0 O - - =
30’00 5’55 [ L] [ [} [ [ L] [ 30’00 5’55 [ [} [ [ [ [ [} L] [ [ [} L]
31,00 5,92 - 31,00 5,92
32,00 6,31 0 32,00 6,31 - = =
33,00 6,71 33,00 6,71
35,00 7,55 . . . . . . . 35,00 7,55 . . . . . . . . . .
36,00 7,99 - - 2 36,00 7,99 - 2 =
38,00 8,90 38,00 8,90 -
40,00 9,86 . . . . . . . . 40,00 9,86 . . . . . . . . . . . .
41,00 10,36 - 41,00 10,36
42,00 10,88 42,00 10,88 C = =
44,45 12,18 0 44,45 12,18
45,00 12,48 0 - 0 = 0 - 0 45,00 12,48 C 0 = - = -
46,00 13,05 - 46,00 13,05
50,00 15,41 . . . . . . . . 50,00 15,41 . . . . . . . . . . . .
50,08 15,46 0 50,08 15,46
51,20 16,16 = 51,20 16,16
52,00 16,67 = = 52,00 16,67 =
55,00 18,65 0 = 0 = 0 = 55,00 18,65 C 0 0 = = = =
56,20 19,47 - 56,20 19,47
60,00 22,20 . . . . . . . . 60,00 22,20 . . . . . . . . . . .
61,20 23,09 = 61,20 23,09
65,00 26,05 0 = 0 - 0 = 65,00 26,05 C - = = =
66,20 27,02 - 66,20 27,02
70,00 30,21 . . . . . . . . 70,00 30,21 . . . . . . . . .
71,40 31,43 C 71,40 31,43
* [%x prxx [x%x% Povrchové lpravy 9 * XX XX pex** Poyrchové Upravy 9

16 17



Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost

mm
73,02
75,00
76,20
76,40
80,00
81,40
82,55
85,00
86,40
90,00
91,40
95,00
95,25
96,40

100,00
102,00
105,00
107,00
110,00
112,00
115,00
117,00
120,00
122,00
125,00
127,00
130,00
132,00
135,00
140,00
143,00
145,00
150,00
153,00
155,00
160,00
163,00
165,00
170,00
173,00

Akost

AISl/
UNS

kg/m
32,87
34,68
35,80
35,99
39,46
40,85
42,01
44,54
46,02
49,94
51,51
55,64
55,94
57,29
61,65
64,14
67,97
70,59
74,60
77,34
81,54
84,40
88,78
91,77
96,33
99,44
104,19
107,43
112,36
120,84
126,08
129,63
138,72
144,33
148,12
157,83
163,81
167,85
178,18
184,52

nehrdzavejlca Duplex/Super Duplex
14125 14313 1.4418 1.4435 1.4542 14410 1.4460 1.4462 1.4501
440C CA6-NM 316L 630 $32750 $32900 531803 $32760
Super Duplex Duplex Duplex Super Duplex

¥ [** [*** [**%* Poyrchové Upravy 9
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Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost

mm
73,02
75,00
76,20
76,40
80,00
81,40
82,55
85,00
86,40
90,00
91,40
95,00
95,25
96,40
100,00
102,00
105,00
107,00
110,00
112,00
115,00
117,00
120,00
122,00
125,00
127,00
130,00
132,00
135,00
140,00
143,00
145,00
150,00
153,00
155,00
160,00
163,00
165,00
170,00
173,00

Akost
AISI

kg/m
32,87
34,68
35,80
35,99
39,46
40,85
42,01
44,54
46,02
49,94
51,51
55,64
55,94
57,29
61,65
64,14
67,97
70,59
74,60
77,34
81,54
84,40
88,78
91,77
96,33
99,44
104,19
107,43
112,36
120,84
126,08
129,63
138,72
144,33
148,12
157,83
163,81
167,85
178,18
184,52

vysoko korézne odolna Ziaruvzdorna/ziarupevna
14439 14529 14539 14713 14742 14762 14828 14841 14845 14876

317 N08326 904L 446 309 314 310S Alloy
LMN 800H

* [x* [x*x [**%* Doyrchové Gpravy 9

14878 14923

321H

*)

-)(--)(-)
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Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost Kruhové tyce | valcované za tepla | Specialna akost

nehrdzavejlca Duplex/Super Duplex vysoko korézne odolna Ziaruvzdorna/ziarupevna
Akost 14125 14313 1.4418 1.4435 1.4542 14410 1.4460 1.4462 1.4501 Akost 14439 14529 14539 14713 14742 14762 14828 14841 14845 14876 14878 14923
AlSl/ 440C CA6-NM 316L 630 $32750 $32900 531803 $32760 AlSI 317 N08326 904L 446 309 314 310S Alloy 321H
UNS Super Duplex Duplex Duplex  SuperDuplex LMN 800H
175,00 188,81 175,00 188,81 0 =
180,00 199,76 0 - 0 - 0 0 - - 0 180,00 199,76 0 C - c - -
184,00 208,73 = 184,00 208,73
185,00 211,01 185,00 211,01 - -
190,00 222,57 = 2 190,00 222,57 = = -
194,00 232,04 - 194,00 232,04
200,00 246,62 = 0 = 0 0 = 0 200,00 246,62 = C = = 0 = =
210,00 271,89 0 - = = 210,00 271,89 0 = = = =
220,00 298,40 0 = = 220,00 298,40 . = =
224,00 309,35 = 224,00 309,35
225,00 312,12 3 0 0 225,00 312,12 C 3
228,60 322,19 0 228,60 322,19
230,00 326,15 0 - = 230,00 326,15 = -
240,00 355,13 0 = c 240,00 355,13 C = -
250,00 385,34 - 0 - - 0 250,00 385,34 = - - = -
255,00 400,90 - 255,00 400,90
260,00 416,78 0 - - 260,00 416,78 =
270,00 449,46 - = 270,00 449,46 =
275,00 466,26 - 0 275,00 466,26 = 2
280,00 483,37 0 - - 280,00 483,37 -
290,00 518,51 - 2 290,00 518,51 = -
300,00 554,88 - 0 - - 0 300,00 554,88 - - - -
310,00 592,49 - - 310,00 592,49 -
320,00 631,33 = 320,00 631,33
325,00 651,22 - 325,00 651,22 =
330,00 671,41 0 = 330,00 671,41
340,00 712,72 - 340,00 712,72 =
350,00 755,26 c 0 - c 0 350,00 755,26 C -
360,00 799,03 - 360,00 799,03 =
370,00 844,04 - = 370,00 844,04
375,00 867,01 = 375,00 867,01 -
380,00 890,28 = 380,00 890,28
390,00 937,75 = 390,00 937,75
400,00 986,46 = = = 0 400,00 986,46 = =
425,00 1.113,62 3 3 425,00 1.113,62 C
450,00 1.248,49 = = 0 450,00 1.248,49 -
475,00 1.391,06 = 475,00 1.391,06 =
500,00 1.541,34 c c 500,00 1.541,34 =
525,00 1.699,33 525,00 1.699,33 =
* [%x ek [x%x% Povrchové lpravy 9 * XX XX pexx* poyrchové upravy 9
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22

STVORCOVE A

SESTHRANNE TYCE

valcované za tepla

." Y o

| .
L PLL T UR Y n--'-l...*‘i'_hh.;--

Vzhl'adom na Sirokl oblast pouzitia su Stvorcové a Sesthranné tyce atraktivne pre
rozne priemyselné odvetvia. Nas sortiment Stvorcovych a Sesthrannych tyci je pre
Vas permanentne dostupny na sklade a na poziadanie upraveny na prislusna dlzku.

Stvorcové a esthranné tyce | valcované za tepla
vo vyrobnych dizkach od 4 do 6 m

*  Zihané rozpustacim zihanim, morené, ciastocne v neodkujenom vyhotoveni
** kalené a popustané, pasivované, ciastocne v neodkujenom vyhotoveni

Rozmerové normy

DIN EN 10059 (5tvorcové tyce)
DIN EN 10061 (Sesthranné tyce)
pripadne DIN 7527, list 6

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

*/** Pre klasifikaciu pozri strany 24 az 25
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Stvorhranné tyée | valcované za tepla | Standardna akost

Stvorhranné tyce | valcované za tepla | Specialna akost

24

Akost
AlSI

mm kg/m

10,00 0,79

15,00 1,77

20,00 3,14

25,00 4,91

30,00 7,07

32,00 8,04

35,00 9,62

40,00 12,56

45,00 15,90

50,00 19,63

55,00 23,75

60,00 28,26

65,00 33,17

70,00 38,47

75,00 44,16

80,00 50,24

85,00 56,72

90,00 63,59

100,00 78,50
110,00 94,99
120,00 113,04
135,00 143,07
140,00 153,86
150,00 176,63
160,00 200,96
180,00 254,34
200,00 314,00

*/** Povrchové Gpravy 23

1.4057
431

**)

1.4104
430F

**)

14301
304
*)

14305
303
*)

nehrdzavejlica
1.4307
304L

*)

14401
316
*)

14404
316L
*)

1.4541
321

*)

1.4571
316Ti
*)

Akost

AISI/

UNS

mm kg/m
10,00 0,79
12,00 1,13
15,00 1,77
20,00 3,14
25,00 4,91
30,00 7,07
35,00 9,62
40,00 12,56
45,00 15,90
50,00 19,63
60,00 28,26
65,00 33,17
70,00 38,47
80,00 50,24
90,00 63,59
100,00 78,50
120,00 113,04
135,00 143,07
150,00 176,63

nehrdzavejlica

14435
316L

*)

vysoko korézne Duplex Ziaruvzdorna
odolna
14539 1.4462 14841 1.4878
904L $31803 314 321H
*) *) *) *)

Sesthranné tyée | valcované za tepla

70,00
75,00
80,00
85,00
90,00

*[** Povrchové Gpravy 23

Akost
AISI
kg/m
33,31
38,24
43,51
49,12
55,07

nehrdzavejlica
14301 1.4307 1.4571
304 304L 316Ti
*) *) *)

25



PLOCHE TYCE

28-43

Ploche a flexibilné

Pouzitie plochych tyci je variabilné. Vyrabaju sa tahané, strihané zo zvitku alebo
plechu. Na poziadanie m6zu byt zuSlachtené. Vyhotovenie v inej akosti a povrchovej
Uprave prisp6sobime vasim individualnym poziadavkam.

Ploché tyée | valcované za tepla, alebo strihané z plechu alebo zvitku
Vo vyrobnych dizkach od 4 do 6 m

Zzihané rozpustacim Zihanim, morené (pri rezanych plochych tygiach pred delenim),
CiastoCne v neodkujenom vyhotoveni

** kalené a popustané, pasivované, ciastotne v neodkujenom vyhotoveni

*** Zihané, v neodkujenom vyhotoveni

Rozmerové normy
DIN EN 10058 pre za tepla formované produkty
Pre strihané produkty a hrabky materialu <5 mm, hore uvedeny standard plati iba pre dovolené

odchylky na Sirku a hrabku.

Skusobneé certifikaty
DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

* [ [*** Pre klasifikaciu pozri strany 28 az 43



Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14057 14301 14307 1.4401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 14057 14301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti

mm kg/m *%) *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *) *)
10x 5 0,39 . . . 30x 20 4,71 . . . . . . .
10x 6 0,47 . . 30 x 25 5,89 . . . . . .
12x 3 0,28 . . 35x 3 0,82 . .

12x 4 0,38 . . 35x 4 1,10 . .

12x 5 0,47 . . 35x 5 1,37 . = 0 - 0
12x 6 0,57 . . . 35x 6 1,65 . . . . . .
12x 8 0,75 . 35x 8 2,20 . . . . . .
12x 10 0,94 . . 35x10 2,75 . . . . . .
15x 3 0,35 . . 35x12 3,30 . . . . .
15x 4 0,47 . . 35x15 4,12 . . . . . .
15x 5 0,59 . . . 35x20 5,50 . . . . . .
15x 6 0,71 . . . 35x25 6,87 . . . . . .
15x 8 0,94 . . . 35x30 8,24 . . .
15x10 1,18 . . . 40x 4 1,26 . . . . .
20x 3 0,47 . . . 40x 5 1,57 . . . . . .
20x 4 0,63 . . . 40x 6 1,88 . - . - . .
20x 5 0,79 . . . . - . 40x 8 2,51 . - . - . .
20x 6 0,94 . . . . - . 40x 10 3,14 . - . - . .
20x 8 1,26 . . " . - . 40x12 3,77 . - . . . .
20x 10 1,57 . . " . - . 40x 15 4,71 . - . . . .
20x12 1,88 . . " . - . 40x 20 6,28 - . - . . . .
20x 15 2,36 - . - . - - 40x 25 7,85 . - . . " .
25x 3 0,59 U ' 40x 30 9,42 U U L U - U .
25x 4 0,79 U ' U 40x 35 10,99 U L U
25x 5 0,98 . . . . . . 45x 5 1,77 . .

25x 6 1,18 . . . . . . 45x 6 2,12 . . . . .
25x 8 1,57 . . . . . . 45x 8 2,83 . . . .
25x10 1,96 . . . . . . 45x10 3,53 . - " . "
25x12 2,36 . . . . . . 45x12 4,24 . . .
25x15 2,94 . . . . . . 45x 15 5,30 . . "
25x 20 3,93 . . . . . . 45 x 20 7,07 . . . .
30x 3 0,71 . . 45 x 25 8,83 . C 0
30x 4 0,94 . . . 45 x 30 10,60 . . "
30x 5 1,18 . . . . . . 45 x 35 12,36 .
30x b 1,41 . . . . . . 45 x 40 14,13 .
30x 8 1,88 . . . . . . 50x 4 1,57 . .

30x10 2,36 . . . . . . 50x 5 1,96 . . . . . .
30x12 2,83 . . . . . . 50x 6 2,36 . . . . . .
30x 15 3,53 . . . . . . 50x 8 3,14 . . . . . . .

*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14057 14301 14307 1.4401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 14057 14301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti
mm kg/m *%) *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *) *)
50x10 3,93 . . . . . . . 70x 5 2,75 . . .
50x12 4,71 . . . . . . 70x 6 3,30 . . .
50x15 5,89 . . . . . . 70x 8 4,40 . . . . . .
50 x 20 7,85 . . . . . . . 70x10 5,50 . . . . . .
50 x 25 9,81 . . . . . . 70x12 6,59 . . . . . .
50x 30 11,78 . . . . . . . 70x 15 8,24 . . . . . .
50 x 35 13,74 . . . . . . 70x 20 10,99 . . . . . .
50 x40 15,70 . . . . . . 70x 25 13,74 . . . . . .
50 x 45 17,66 . 70x 30 16,49 . . . . . .
55x 8 3,45 . . 70x 35 19,23 . . . . . .
55x10 4,32 . . . 70x 40 21,98 . . . . . .
55x12 5,18 70 x 45 24,73 . . . .
55x15 6,48 . . . . 70x 50 27,48 . . . . . .
55x 20 8,64 . . . 70x 60 32,97 . . . . .
55 x 25 10,79 . . . 75x 8 4,71 . .
55x 30 12,95 . . . 75x10 5,89 . . .
60x 4 1,88 . . 75x12 7,07 . . .
60x 5 2,36 . . . . - . 75x15 8,83 . . . .
60x 6 2,83 . O O O = O 75x20 11,78 O C O
60x 8 3,77 . O O O = O 75x 25 14,72 0 C 0
60x10 4,71 . . " O = O 75x30 17,66 O C
60x12 5,65 - . - U - U 75x35 20,61 U L
60 x 15 7,07 U U U U - U 75x50 29,44 U L
60 x 20 9,42 - U . U U - U 75x60 35,33 U
60 x 25 11,78 . . . . . . 80x 5 3,14 . .
60 x 30 14,13 . . . . . . 80x 6 3,77 . . . . .
60 x 35 16,49 . . . . . . 80x 8 5,02 . . . . . .
60 x 40 18,84 . . . . . . 80x10 6,28 . . . . . .
60 x 45 21,20 . . 80x12 7,54 . . . . . .
60 x50 23,55 . . . . . . 80x15 9,42 . . . . . .
65x 8 4,08 . . 80x 20 12,56 . . . . . . .
65x10 5,10 . . 80 x 25 15,70 . . . . . .
65x12 6,12 . . . 80x 30 18,84 . . . . . .
65x15 7,65 . . . . 80x 35 21,98 . . . . . "
65x 20 10,21 . . . 80 x40 25,12 . . . . . .
65 x 25 12,76 . . . 80 x 45 28,26 . . .
65x 30 15,31 . . 80 x50 31,40 . . . . . .
65x 35 17,86 . . . 80 x 60 37,68 . . . . .
65 x40 20,41 . . . 90x 6 4,24 . .
*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14057 14301 14307 1.4401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 14057 14301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti
mm kg/m *%) *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *) *)
90x 8 5,65 . . 120x 6 5,65 . .
90x 10 7,07 . . . . . . 120x 8 7,54 . . . . "
90x12 8,48 . . . . 120x 10 9,42 . . . . . .
90 x 15 10,60 . . . . . . 120x12 11,30 . . . . . .
90 x 20 14,13 . . . . . . 120x 15 14,13 . . . . "
90 x 25 17,66 . . . . . . 120x 20 18,84 . . . . . .
90 x 30 21,20 . . . . . 120 x 25 23,55 . . . . . .
90 x 35 24,73 . . . . . 120x 30 28,26 . . . . . .
90 x 40 28,26 . . . . . . 120x 40 37,68 . . . . . .
90 x 45 31,79 . . . 120x 50 47,10 . . . . . .
90 x 50 35,33 . . . . . . 120x 60 56,52 . . . . . .
90 x 60 42,39 . . . . . . 120x 70 65,94 . . . .
90x 70 49,46 . 130x 8 8,16 . .
100x 5 3,93 . . . 130x 10 10,21 . . . . .
100x 6 4,71 . . . 130x12 12,25 . . .
100x 8 6,28 . . . . - . 130x 15 15,31 . . . . .
100x 10 7,85 . . . . - . 130x 20 20,41 . . . . .
100x 12 9,42 . . . . - . 130x 25 25,51 . . . . . .
100 x 15 11,78 . . " . - O 130x 30 30,62 O C O = O
100 x 20 15,70 - . . O O = O 130x 40 40,82 O C O = O O
100 x 25 19,63 . . " . O 130x 50 51,03 O C O
100 x 30 23,55 - - . - U - U 130x 60 61,23 O
100 x 35 27,48 U U U U U 130x 70 71,44 U
100 x 40 31,40 U U U U - U 140x 10 10,99 U L U - .
100 x 45 35,33 . . . 140x 12 13,19 . . . . "
100 x 50 39,25 . . . . . . 140x 15 16,49 . . . . "
100 x 60 47,10 . . . . . . 140x 20 21,98 . . . . "
100x 70 54,95 . . . . 140 x 25 27,48 . . "
100 x 80 62,80 . . 140x 30 32,97 . . . . .
110x 8 6,91 . . . 140 x 40 43,96 . . . . . .
110x 10 8,64 . . . . 140x 50 54,95 . - "
110x12 10,36 . . . 140 x 60 65,94 "
110x15 12,95 . . . 150x 8 9,42 . .
110x 20 17,27 . . . 150x 10 11,78 . . . . . .
110x 25 21,59 . . . 150x12 14,13 . . . . . .
110x 30 25,91 . . . 150 x 15 17,66 . . . . .
110x 40 34,54 . . 150x 20 23,55 . . . . . .
110x 50 43,18 . . 150 x 25 29,44 . . . . . .
110x 60 51,81 . . 150x 30 35,33 . . . . .
*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Ploché tyce | valcované za tepla | Standardna akost Ploché tyce | valcované za tepla | Specialna akost

nehrdzavejica Duplex Ziaruvzdorna
Akost 14057 14301 14307 1.4401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 1.4462 14713 1.4828 14841 1.4878
AISI 431 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI S31803 309 314 321H

mm kg/m *%) *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *%%) *) *) *)

150 x 40 47,10 . . . " - 15x 5 0,59 -

150 x 50 58,88 - . " " - 20x 4 0,63 -
150 x 60 70,65 - . 20x 5 0,79 "
160 x 15 18,84 . . . . 20x 6 0,94 - "
160 x 20 25,12 . . . . 20x 8 1,26 " - "
160 x 25 31,40 . . . . 20x10 1,57 . . .
160x 30 37,68 . . . . 20x12 1,88 .
160 x 40 50,24 . . . . 20x15 2,36 .
180x10 14,13 . . 25x 5 0,98 . .
180x12 16,96 . . . . 25x 6 1,18 .
180x 15 21,20 . . . . 25x 8 1,57 . .
180x 20 28,26 . . . . 25x10 1,96 . .
180 x 25 35,33 . . . . 25x12 2,36 .
180 x 30 42,39 . . . . 25x 15 2,94 .
180 x 40 56,52 . . . . 25x 20 3,93 .
180 x 60 84,78 . . 30x 5 1,18 . " . . .
200x 10 15,70 . . 30x 6 1,41 . . . .
200 x 15 23,55 . . . . 30x 8 1,88 . " . . .
200 x 20 31,40 . . " . 30x10 2,36 . - . .
200 x 30 47,10 . . " . 30x12 2,83 . . .
200 x 40 62,80 . . " . 30x 15 3,53 . - . .
30x 20 4,71 - " - -
30 x 25 5,89 - -

35x 5 1,37 .
35x 6 1,65 .
35x 8 2,20 .
35x10 2,75 .
35x15 4,12 .
35x20 5,50 - -
35x 25 6,87 . .
40x 5 1,57 . . . .
40x 6 1,88 . " . . .
40x 8 2,51 . . . .
40x 10 3,14 . . . . .
40x 12 3,77 . . .
40 x 15 4,71 . . .
40x 20 6,28 . . . .
40 x 25 7,85 . .
40x 30 9,42 . .

*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Ploché tyce | valcované za tepla | Specialna akost Ploché tyce | valcované za tepla | Specialna akost

Duplex Ziaruvzdorna Duplex Ziaruvzdorna
Alkost 14462 14713 1.4828 14841 1.4878 Alkost 14462 14713 1.4828 14841 1.4878
AlSI $31803 309 314 321H AISI S31803 309 314 321H

mm kg/m *) *%%) *) *) *) mm kg/m *) *% %) *) *) *)
45x 8 2,83 . 75x 25 14,72 0
45x 20 7,07 . 80x 5 3,14 0
50x 5 1,96 = = = 80x 6 3,77 0
50x 6 2,36 0 = = = = 80x 8 5,02 0 0 0
50x 8 3,14 0 = = = = 80x10 6,28 - C 0 0 0
50x10 3,93 0 = = = = 80x12 7,54 0 0
50x12 4,71 0 - - - - 80x15 9,42 - 0 0 0
50x15 5,89 0 - - - - 80x 20 12,56 - 0 0 0
50x 20 7,85 0 - - - 80 x 25 15,70 = 0
50x 25 9,81 0 - - 80x 30 18,84 = 0
50x 30 11,78 0 - - 80 x 35 21,98 0
50x 35 13,74 = 80x40 25,12 = 0
50x 40 15,70 = 80x50 31,40 = 0
55x15 6,48 = 90x 10 7,07 0
60x 5 2,36 = = 90x12 8,48 0
60x 6 2,83 C = = = 90 x 15 10,60 0
60x 8 3,77 0 = = = 90 x 20 14,13 0
60x10 4,71 0 = = = 90 x 25 17,66 0
60x12 5,65 z z z 90 x 40 28,26 0
60x15 7,07 0 z z z 90 x 50 35,33 0
60x 20 9,42 0 z z z 90 x 60 42,39 0
60 x 25 11,78 0 . 90x 70 49,46 0
60x 30 14,13 0 . 100x 8 6,28 . 0 0 0
60 x 35 16,49 . 100x 10 7,85 . 0 0 0
60x 40 18,84 0 = = 100x 12 9,42 = 0 0
60 x 50 23,55 = 100 x 15 11,78 = 0 0 0
65x15 7,65 . 100x 20 15,70 = 0 0 0
70x 6 3,30 = 100x 30 23,55 .
70x 8 4,40 = 100x 40 31,40 :
70x10 5,50 C = = = 100x 50 39,25 .
70x12 6,59 = 100 x 60 47,10 :
70x 15 8,24 = 100x70 54,95 0
70x 20 10,99 - 110x 10 8,64 0
70 x 25 13,74 - 120x 10 9,42 0
70x 30 16,49 0 - 120x 12 11,30 0
70x 35 19,23 - 120x 20 18,84 0
70x 40 21,98 0 - 120 x 25 23,55 0
70x 50 27,48 = 120x 30 28,26 0
75x15 8,83 = 120x 40 37,68 0

*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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| Specialna akost

Duplex Ziaruvzdorna
Akost 14462 14713 1.4828 14841 1.4878
AISI $31803 309 314 321H

mm kg/m *) ***) *) *) *)
120x 50 47,10 =
120 x 60 56,52 =
120x 70 65,94 =
130x 25 25,51 .
130x 40 40,82 0
140 x 40 43,96 0
150x 10 11,78 "
150x 12 14,13 "
150 x 20 23,55 .
150 x 25 29,44 0

*[** [*** Poyrchové Upravy 27



Ploché tyée | strihané z plechu alebo zvitku Ploché tyée | strihané z plechu alebo zvitku

nehrdzavejica nehrdzavejuca
Akost 14301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 1.4301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti

mm kg/m *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *)
10x 3 0,24 . . . 40x 5 1,57 . . . . . .
10x 4 0,31 . . 40x 6 1,88 . . . . . .
10x 5 0,39 . . 40x 8 2,51 . . . . . .
12x 3 0,28 . . . 40x10 3,14 . . . . . .
12x 4 0,38 . . 40x12 3,77 . . . .
12x 5 0,47 45x 3 1,06 . .
15x 3 0,35 . . . 45x 4 1,41 . . .
15x 4 0,47 . . . 45x 5 1,77 . . .
15x 5 0,59 . . . . 45x 6 2,12 . .
15x 6 0,71 . . 45x 8 2,83 . . .
20x 2 0,31 . . 45x10 3,53 . . .
20x 3 0,47 . . . . . . 45x12 4,24 . .
20x 4 0,63 . . . . . . 50x 3 1,18 . . .
20x 5 0,79 . . . . . . 50x 4 1,57 . . . . . .
20x 6 0,94 . . . . . 50x 5 1,96 . . . . . .
20x 8 1,26 . . . 50x 6 2,36 . . . . . -
20x 10 1,57 . . . 50x 8 3,14 . . . . . -
25x 2 0,39 . . 50x 10 3,93 . . . . . -
25x 3 0,59 O O O . . . 50x12 4,71 . . . . " -
25x 4 0,79 O O O = = O 55x 5 2,16 2 O
25x 5 0,98 O O O = = O 55x 6 2,59 2 O
25x 6 1,18 U U U - - U 55x 8 3,45 = U
25x 8 1,57 U U U - - U 55x10 4,32 = U
30x 2 0,47 U U 60x 3 1,41 U U -
30x 3 0,71 . . . . . . 60x 4 1,88 . . . .
30x 4 0,94 . . . . . . 60x 5 2,36 . . . . . .
30x 5 1,18 . . . . . . 60x 6 2,83 . . . . . .
30x 6 1,41 . . . . . . 60x 8 3,77 . . . . . .
30x 8 1,88 . . . . . . 60x10 4,71 . . . . . .
30x10 2,36 . . . . . . 60x12 5,65 . . " -
35x 3 0,82 . . . 65x 5 2,55 . .
35x 4 1,10 . . . 65x 8 4,08 . .
35x 5 1,37 . . . . 65x12 6,12 . .
35x 6 1,65 . . . . 70x 3 1,65 " .
35x 8 2,20 . . . 70x 4 2,20 . . .
35x10 2,75 . . . 70x 5 2,75 . . . . . .
40x 2 0,63 . . 70x 6 3,30 . . . .
40x 3 0,94 . . . . . 70x 8 4,40 . . . . . .
40x 4 1,26 . . . . . . 70x 10 5,50 . . . . . .

*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Ploché tyée | strihané z plechu alebo zvitku Ploché tyée | strihané z plechu alebo zvitku

nehrdzavejica nehrdzavejuca
Akost 14301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571 Alkost 1.4301 14307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti AISI 304 304L 316 316L 321 316Ti
mm kg/m *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *)
70x12 6,59 . . . 130x12 12,25 . . -
75x 5 2,94 . . 140x 5 5,50 . .
75x 6 3,53 . . 140x 6 6,59 . . .
75x 8 4,71 . . . 140x 8 8,79 . . .
75x10 5,89 . . 140x 10 10,99 . . .
80x 3 1,88 . . . 140x 12 13,19 . . .
80x 4 2,51 . . . 150x 5 5,89 . . .
80x 5 3,14 . . . . . . 150x 6 7,07 . . .
80x 6 3,77 . . . . . . 150x 8 9,42 . . .
80x 8 5,02 . . . . . . 150x 10 11,78 . . . . .
80x10 6,28 . . . . . . 150x12 14,13 . . .
80x12 7,54 . . . . 160x 5 6,28 . .
90x 4 2,83 . . 160x 6 7,54 . .
90x 5 3,53 . . . 160x 8 10,05 . . .
90x 6 4,24 . . . 160x 10 12,56 . . .
90x 8 5,65 . . . 160x12 15,07 . . .
90x 10 7,07 . . . 160 x 15 18,84 .
90x12 8,48 . . . 180x 6 8,48 . .
100x 3 2,36 . . O 180x 8 11,30 2 O =
100x 4 3,14 . . O 180x 10 14,13 2 O =
100x 5 3,93 . . O = = O 180x12 16,96 2 O =
100x 6 4,71 . - U - - U 180x 15 21,20 -
100x 8 6,28 U U U - - U 200x 5 7,85 U U .
100x 10 7,85 U U U - - U 200x 6 9,42 U U -
100x 12 9,42 . . . . 200x 8 12,56 . . .
110x 5 4,32 . . 200x 10 15,70 . . -
110x 6 5,18 . . . 200x 12 18,84 . . -
110x 8 6,91 . . . 200x 15 23,55 -
110x10 8,64 . . . 200 x 20 31,40 -
110x12 10,36 . . . 220x 8 13,82 . .
120x 4 3,77 . . 250x 6 11,78 . .
120x 5 4,71 . . . 250x 8 15,70 . . .
120x 6 5,65 . . . . . 250x 10 19,63 . . .
120x 8 7,54 . . . . . 250x12 23,55 " . .
120x 10 9,42 . . . . . 250x 15 29,44 . . .
120x12 11,30 . . . 300x 6 14,13 . .
130x 6 6,12 . . . 300x 8 18,84 . .
130x 8 8,16 . . . 300x10 23,55 . .
130x10 10,21 . . . 300x12 28,26 . .
*[** [*** Povrchové Upravy 27 *[** [*** Povrchové Upravy 27
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Presnost je nasa priorita

V pripade poziadavky na presnost vyhotovenia sa vzdy pouzije klinova ocel. Napriklad
pri vystavbe strojov a aparatoy, Ci pri vyrobe zliabkovych klinov a tesnych pier. Len

nam dajte vediet o potrebujete - mame pre Vas to najlepsie rieSenie k dispozicii na
sklade.

”

Kiu¢ova ocel
vo vyrobnych dizkach od 3 do 3,2 m

*  Zihané rozpastacim zihanim, ostrohrannég, za tepla tahané

Rozmerové normy
DIN 6880

OVA OCEL

I—\
c.
X

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1
46 - 47

* Pre klasifikaciu pozri strany 46




Kluéova ocel | plocha

nehrdzavejlica
Akost 14571
AlSI 316Ti
mm kg/m *)
5x 3 0,12 0
6x 4 0,19 0
8x 5 0,31 0
8x 6 0,38 .
8x 7 0,44 0
10x 6 0,47 0
10x 8 0,63 "
12x 6 0,57 0
12x 8 0,75 0
12x10 0,94 0
14x 6 0,66 0
14x 9 0,99 O
16x10 1,26 O
18x11 1,55 0
20x12 1,88 O
22x14 2,42 O
25x14 2,75 0
28x16 3,52 O
32x18 4,52 0
36x 20 5,65 0
40 x 22 6,91 0
45 x 25 8,83 0

Klaéova ocel’ | $tvorcova

nehrdzavejlica y t
Akost 14571 F : T
AlS| 316Ti P F E R
mm kg/m *) ' 5 TA d
3 0,07 . ) o m‘;;EUIS{hliaﬂ
4 0,13 . ' il E;iﬁj LUl ;‘
5 0,20 . - -
6 0,28 0

* Povrchové Gpravy 45
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[ ] ~ B [ < ] ~ n
Na mieru site riesenia
Extrémna stabilita a odolnost - to su Crty za studena tahanych kruhovych tyci. Nas

systém riadenia kvality zaistuje presnost rozmerov a dodrziavanie kvalitativnych
Standardov pre povrchova Gpravu.

Kruhové tyce | valcované za studena
vo vyrobnych dizkach od cca 3 m, tiastocne v dizkach 6 m

Zihané rozpustacim zZihanim

kalené a popustané

zihane

Zihanie rozpustacim zihanim v dodacich podmienkach, vratane popisu mechanickych
vlastnosti v pripade precipitatného vytvrdzovania

Rozmerové normy
DIN EN 10278 h6, h8 alebo h9

KRUHOVE TYCE
Skusobné certifikaty
50 - 55 DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

* [ [xxx [***% Pre klasifikaciu pozri strany 50 aZ 54



Kruhové tyce | valcované za studena | Standardna akost Kruhové tyce | valcované za studena | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14021 14034 1.4057 14104 14112 14122 Akost 14301 14305 1.4307 14401 14404 1.4541 1.4571
AlSI 420 420 431 430F 440B 440B AISI 304 303 304L 316 316L 321 316Ti
mm kg/m *%) *%%) *%) *%x) *%x) *%) mm kg/m *) *) *) *) *) *) *)
2,00 0,02 2,00 0,02 " " - "
2,50 0,04 2,50 0,04 - " - "
3,00 0,06 - 3,00 0,06 " " - - "
3,50 0,08 3,50 0,08 - " - "
4,00 0,10 0 - 4,00 0,10 . . . . . . .
4,50 0,12 4,50 0,12 - " -
5,00 0,15 . . . . . 5,00 0,15 . . . . . . .
5,50 0,19 5,50 0,19 . . .
6,00 0,22 . . . . . . 6,00 0,22 =)) 0 =)) 0 - O v)
6,50 0,26 6,50 0,26 . . .
7,00 0,30 . . . 7,00 0,30 . . . .
7,50 0,35 7,50 0,35 . .
8,00 0,39 . . . . . . 8,00 0,39 =)?)) =) =)?)%) o - O »)
9,00 0,50 . . 9,00 0,50 . . . . .
9,50 0,56 9,50 0,56 .
10,00 0,62 " - . . " - 10,00 0,62 =)?))") =)*) =)?))%) o - . »)
11,00 0,75 . . 11,00 0,75 . . . .
12,00 0,89 " = O =) 0 = 12,00 0,89 =)?)) =)*) =)?))%) v) v) o v)
13,00 1,04 . . . 13,00 1,04 . . . . .
14,00 1,21 " = 0 =) 0 = 14,00 1,21 =)%) =)*) =)?) O - O v)
15,00 1,39 . . . . . . 15,00 1,39 =)?)%) =) =)?)%) v) v) O v)
16,00 1,58 - = U =) 0 = 16,00 1,58 =)?)) =)*) =)?))%) O - o v)
17,00 1,78 U U U 17,00 1,78 U U = U = U U
18,00 2,00 - = O =) 0 - 18,00 2,00 =)?)?) =) =)?)%) O - O v)
19,00 2,23 - 19,00 2,23 " " - - "
19,05 2,24 19,05 2,24
20,00 2,47 0 = 0 =) 0 - 20,00 2,47 =)P)) =)?)’) =)?P)) ) «) 0 «)
21,00 2,72 " " . 21,00 2,72 . " - "
22,00 2,98 " - . =) . - 22,00 2,98 " " - " . - "
23,00 3,26 " 23,00 3,26 - " -
24,00 3,55 . . . . . 24,00 3,55 . . . . . . .
25,00 3,85 7 - 0 =) . - 25,00 3,85 =))) =)?) =)?)) =) =) . =)
25,40 3,98 25,40 3,98
26,00 4,17 . . . . . . 26,00 4,17 . . . . . . .
27,00 4,49 . 27,00 4,49 . . . .
") Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m ') Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m
?) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h8 ?) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h6 3) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h6
%) dostupné aj s lesteném povrchom %) dostupné aj s lesteném povrchom
5) dostupné v QT 650 %) dostupné v QT 650
* [xx [rxx [x%5% Poyrchové pravy 49 H XX X pex** Poyrchové Upravy 49
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Kruhové tyce | valcované za studena | Standardna akost

mm
28,00
29,00
30,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
38,00
40,00
42,00
43,00
45,00
46,00
48,00
50,00
52,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00

") Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m

) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h8
) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h6
%) dostupné aj s lesteném povrchom

) dostupné v QT 650

2

3

5

Alkost
AISI
kg/m

4,83
5,19
5,55
6,31
6,71
7,13
7,55
7,99
8,90
9,86
10,88
11,40
12,48
13,05
14,21
15,41
16,67
18,65
22,20
26,05
30,21
34,68
39,46
44,54
49,94
55,64
61,65

14021
420

**)

* [** [*x** [**%* Poyrchové Upravy 49

52

14034

420

***)

nehrdzavejlica

1.4057
431

**)

14104
430F

*-)(-*)

14112
440B

***)

14122
440B

-)(--)(-)

Kruhové tyce | valcované za studena | Standardna akost

mm
28,00
29,00
30,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
38,00
40,00
42,00
43,00
45,00
46,00
48,00
50,00
52,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00

') Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m

Alkost
AISI
kg/m

4,83
5,19
5,55
6,31
6,71
7,13
7,55
7,99
8,90
9,86
10,88
11,40
12,48
13,05
14,21
15,41
16,67
18,65
22,20
26,05
30,21
34,68
39,46
44,54
49,94
55,64
61,65

14301
304

*)

=)?))

?) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h8
3) dostupné aj podl'a DIN EN 10278 h6

%) dostupné aj s lesteném povrchom

%) dostupné v QT 650

* [x* [x*x [**%* Poyrchové Upravy 49

14305
303
*)

14307
304L

*)

=)?))

nehrdzavejlca
14401
316
*)

14404 1.4541
316L 321
*) *)
I1) L)
u') .
.) c
-‘) L]
I‘) L]
I‘) L]
I1) L]

1.4571
316Ti
*)

53



| Specialna akost

nehrdzavejica Duplex Ziaruvzdorna
Akost 1.4418 1.4542 14460 14462 14841 14923
AISI/ 630 532900 S31803 314
UNS Duplex Duplex
mm I(g/m -x--x-) *-x--x--x-) *) *) *) **)
3,00 0,06
4,00 0,10
5,00 0,15
6,00 0,22
8,00 0,39
10,00 0,62
12,00 0,89
12,70 0,99
14,00 1,21
15,00 1,39
15,87 1,55
16,00 1,58
18,00 2,00
19,05 2,24
20,00 2,47
22,00 2,98
22,25 3,05
25,00 3,85
25,40 3,98
26,00 4,17
28,00 4,83
30,00 5,55
32,00 6,31
35,00 7,55
38,00 8,90
40,00 9,86
45,00 12,48
50,00 15,41
55,00 18,65
60,00 22,20
70,00 30,21
75,00 34,68
80,00 39,46
90,00 49,94

*[** [**** Povrchové Upravy 49




KRUHOVE- A
SESTHRANNE TYCE

58 - 61

Pre spravne obrusenie

ZlepSena obrabatelnost ma efekt najma pri sustruzeni, frézovani € vitani do
opracovavanych dielov. Nezalezi, ¢i treba splnit poziadavky pri kruhovych alebo
Sesthrannych tyciach - nasi experti disponuju potrebnym "know-how" a najdu pre Vas
rieSenie vo forme optimalneho produktu, ktory potrebujete.

Kruhové a sesthranné tyce | so zlepsenou opracovatel'nostou
vo wrobnych dizkach od 3 do 6 m (kruhové)
vo vyrobnych dizkach od 3 do 4 m (Sesthranné)

*  Zihané rozpustacim Zihanim a kalené, za tepla formované, odkujené alebo tahané a/alebo
obrobené (kruhové)
tepelne spracované a za studena formované (Sesthranné)

Rozmerové normy
kruhové: DIN EN 10060 (za tepla formované), DIN EN 10278 h9 (za studena formované)
Sesthranné: DIN EN 10278 h11 (za studena formované)

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1

* Pre klasifikaciu pozri strany 59 az 61



nehrdzavejlica
] . . Akost 14301 1.4305 14404 1.4435 14571
A\ Rychlost (m/min.) Ugima Ugima Ugima Ugima Ugima
Trieska e mm kg/m *) *) *) *) *)
<\ 30,00 5,55 3
250 N 35,00 7,55 . .
Opotrebenie na \ 1.4301 36,00 7,39 -
chrbte nastroj Hibka obrtisenia 200 \ UGIMA 40,00 9,86 ) o
- \ \ (304) 45,00 12,48 . . .
T Y I \\ SN N | | | |
Standard ' '
(304) \ 55,00 18,65 . . .
) 60,00 22,20 0 0 0 3
100 | D > 65,00 26,05 . . .
5 10 20 30 40 50 (min.) 70,00 30,21 5 .
/ Druh brasenia rezného nastroja Taylorove priamky opotrebenia 0,2 mm 75,00 34,68 = - =
pri tvarovom ststruzeni 80,00 39,46 D = = . "
85,00 44,54 o
90,00 49,94 0 0
95,00 55,64 0 3 0
100,00 61,65 0 3
. . . — . . 102,00 64,14 .
Rezny material: Karbid povlakovany TiN Rezny material: P20 1S0O
Posuv: 0,56 mm Rychlost: 180 m/Min. £05.90 57/ )
Rezna hibka: 2 mm Posuv: 0,25 mm 107,00 70,59 -
Rezna hibka: 1,5 mm 110,00 74,60 . . .
115,00 81,54 =
120,00 88,78 O 3
125,00 96,33 D O
A Cas (min.) Afas (min.)
30 |- UGIMA H 1] 30 | UGIMA
316L 316L .
1.4404 1.4404 /
20 | 20
14404 / 14404
Standard l / Standard
10 (316L) —— 10 > (316L)
100 200 300 (u)m) 100 200 300 (u)m)
Hibka obrtisenia Opotrebenie na chrbte ndstroj

* Povrchové Gpravy 57




mm
4,00
5,00
6,00
8,00

10,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
24,00
25,00
26,00
28,00
30,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
38,00
40,00
42,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
80,00
90,00

* Povrchové Gpravy 57

Akost

kg/m
0,10
0,15
0,22
0,39
0,62
0,89
1,04
1,21
1,39
1,58
1,78
2,00
2,23
2,47
2,72
2,98
3,55
3,85
4,17
4,83
5,55
6,31
6,71
7,13
7,55
7,99
8,90
9,86
10,88
12,48
15,41
18,65
22,20
26,05
30,21
39,46
49,94

nehrdzavejlica

1.4301 1.4305 14404 14435 1.4571
Ugima Ugima Ugima Ugima Ugima
*) *) *) *) *) mm
" 14,00
" 19,00
" " 22,00
. . . . . 27,00
. . . . . 30,00
. . . . . 32,00
. " 36,00
. . . . . 41,00
. . . . . 50,00
. . . . . 55,00
. * Povrchové dpravy 57

Akost

kg/m
1,33
2,45
3,29
4,96
6,12
6,96
8,81
11,43
17,00
20,56

1.4301
Ugima

*)

nehrdzavejlica

1.4571
Ugima

*)




STVORCOVE A
SESTHRANNE TYCE

Silné a stabilné

Ak je zvlastna poziadavka na stabilitu a odolnost, ¢asto sa pouzivaju Stvorcové a
Sesthranné tyCe - napr. pri konstrukcii strojov a zariadeni. Vd'aka nasim dlhorocnym

\ skisenostiam s materidlom sa mozZete s istotou vzdy spolahnit na nase Specialne

poradenstvo a dostupnost optimalného produktu.

Stvorhranné a $esthranné tyce | valcované za studena
Vo vyrobnych dizkach od 3 do 4 m, tepelne spracované a za studena tahané

*  Zihané rozpustacim zihanim
** kalené a popustané
x¥** Zihané, morené

- Rozmeroveé normy

DIN EN 10278 h11

Skusobneé certifikaty
DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

*[** [*** Pre klasifikaciu pozri strany 64 aZ 66



Stvorhranné tyée | valcované za studena Sesthranné tyce | valcované za studena | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejiica
Akost 14104 1.4301 1.4305 1.4307 14401 14404 14571 Akost 14057 14104 14301 1.4305 1.4307 14401 14404 1.4541 1.4571
AlSI 430F 304 303 304L 316 316L 316Ti AISI 431 430F 304 303 304L 316 316L 321 316Ti

4,00 0,13 . . . 5,00 0,17 - =

5,00 0,20 o o - . . 6,00 0,24 . o

6,00 0,28 . . . . . 7,00 0,33 . . . . . .

7,00 0,38 . . . . 8,00 0,44 . . . . . . .

8,00 0,50 0 0 - 0 0 9,00 0,55 - = . .

9,00 0,64 . . . 10,00 0,68 - - . . . . .
10,00 0,79 0 o . . . . . 11,00 0,82 . . . . . o
11,00 0,95 o . . 12,00 0,98 . . . . .
12,00 1,13 . . . . . . . 13,00 1,15 . . . . . . . . .
13,00 1,33 o . . 14,00 1,33 . . . . . . .
14,00 1,54 0 0 - 0 0 15,00 1,53 =
15,00 1,77 . . . . . . . 17,00 1,96 . . . . . . . . .
16,00 2,01 . . . . . . . 19,00 2,45 . . . . . . . . .
18,00 2,54 . . . . . 22,00 3,29 . . . . . . . . .
20,00 3,14 . . . . . . . 24,00 3,92 . . . . . . . . .
22,00 3,80 . . . . . . . 27,00 4,96 . . . . . . . .
24,00 4,52 . . . . 30,00 6,12 . . . . . . . . .
25,00 4,91 . . . . . . . 32,00 6,96 . . . . . . . .
27,00 5,72 . 36,00 8,81 . . . . . . . o o
30,00 7,07 . . . . . . . 41,00 11,43 . . . . . . . . .
32,00 8,04 - . 46,00 14,39 . . . . . . . .
35,00 9,62 . . . . . . . 50,00 17,00 . . . . . . . .
40,00 12,56 . . . . . . . 55,00 20,56 . . . . . . . .
45,00 15,90 0 0 = 0 . 0 0 60,00 24,47 - - . . . . . .
50,00 19,63 . . . . . . . 65,00 28,72 = . . .
55,00 23,75 - 70,00 33,31 .
60,00 28,26 0 0 - . . . .

70,00 38,47 0 - . .
80,00 50,24 0 - . .
100,00 78,50 0 . .

* [*x [*** Poyrchové Gpravy 63 *[** [*** Povrchové Upravy 63
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| Specialna akost

nehrdzavejlica vysoko kordzne Ziaruvzdorna
odolna
Akost 1.4435 1.4539 1.4841 1.4878
AISI 316L 904L 314 321H

mm kg/m *) *) *) *)
13,00 1,15 0 0 0
14,00 1,33 0
17,00 1,96 0 0
19,00 2,45 0 0 0 0
22,00 3,29 0 0
24,00 3,92 . . o .
27,00 4,96 . . . o
30,00 6,12 0 0 0 0
32,00 6,96 . . .
36,00 8,81 0 0 0 0
41,00 11,43 . . . .
46,00 14,39 .
50,00 17,00 0
55,00 20,56 0
60,00 24,47 o
65,00 28,72 0

*[**[*** Povrchové Upravy 63




PLOCHE TYCE

valcované za studena

| Za studena tahané ploché tyce su prakticky neznicitelné. PouZivané st najma pri

= '.-';_?-. konStrukciach, ktoré sa vyznacuju extrémnou stabilitou a odolnostou. Je dobré vediet,

~ Zze mame hlboké znalosti o plochych tyciach tahanych za studena, a vZzdy mame ten
spravny produkt pre Vas projekt.

Ploché tyée | valcované za studena
Vo vyrobnych dizkach od 3 do 4 m, tepelne spracované a za studena formované

*  Zihaneé rozpustacim zihanim
Rozmerové normy
DIN EN 10278

Skusobneé certifikaty
DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

* Pre klasifikaciu pozri strany 70 az 73
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Ploché tyée | valcované za studena Ploché tyée | valcované za studena

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 14305 14307 14401 14404 14571 Akost 1.4301 14305 14307 14401 14404 14571
AlSI 304 303 304L 316 316L 316Ti AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

mm kg/m *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *)

8x 4 0,25 - " 30x 3 0,71 =) «) -
10x 3 0,24 - - . 30x 4 0,94 " -
10x 4 0,31 - - . 30x 5 1,18 " " . . - -
10x 5 0,39 - - - . 30x 6 1,41 " " . -
10x 6 0,47 - - 30x 8 1,88 " " . . - -
10x 8 0,63 " " 30x10 2,36 =) . =) = = =
12x 3 0,28 . . " 30x12 2,83 " " - -
12x 4 0,38 . . 30x15 3,53 =) . =) . . .
12x 5 0,47 - " 30x 20 4,71 =) " =) . . .
12x 6 0,57 - " 30x 25 5,89 " - - - -
12x 8 0,75 - " 35x 3 0,82 . -
12x10 0,94 - " 35x 4 1,10 " -
15x 3 0,35 " " " " " 35x 5 1,37 " -
15x 4 0,47 " " " 35x 6 1,65 " - - - -
15x 5 0,59 " . . . " 35x 8 2,20 . -
15x 6 0,71 - " " 35x10 2,75 " "
15x 8 0,94 - " " 35x12 3,30 " "
15x10 1,18 - " " " " 35x15 4,12 " " -
15x12 1,41 . . 35x 20 5,50 . .
16x 6 0,75 . . 35x25 6,87 . .
16x 8 1,00 . . 40x 3 0,94 " -
20x 3 0,47 . . " 40x 4 1,26 " "
20x 4 0,63 - " . 40x 5 1,57 . - - - -
20x 5 0,79 - - " " . . 40x 6 1,88 . " - - - -
20x 6 0,94 - - - " 40x 8 2,51 " " - - - -
20x 8 1,26 - - - . . " 40x 10 3,14 =) C v) = - -
20x 10 1,57 - - . . . . 40x12 3,77 " " " " - -
20x12 1,88 - - . " " " 40 x 15 4,71 " " " " - -
20x 15 2,36 - - - " " " 40 x 20 6,28 =) . v) = = =
25x 3 0,59 . . . 40 x 25 7,85 " " . "
25x 4 0,79 . . " 40 x 30 9,42 " " - . - -
25x 5 0,98 . . " 45x 5 1,77 " -
25x 6 1,18 . . . " " " 45x 6 2,12 " -
25x 8 1,57 " . . . 45x 8 2,83 " -
25x10 1,96 - . " . . " 45x 10 3,53 . -
25x12 2,36 - " " 45x12 4,24 . -
25x15 2,94 - " " 45 x 15 5,30 . -
25x 20 3,93 " " " 45 x 20 7,07 " -

") Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m ') Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m
* Povrchové Gpravy 63 * Povrchové tpravy 69
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Ploché tyée | valcované za studena Ploché tyée | valcované za studena

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 14305 14307 14401 14404 14571 Akost 1.4301 14305 14307 14401 14404 14571
AlSI 304 303 304L 316 316L 316Ti AISI 304 303 304L 316 316L 316Ti

mm kg/m *) *) *) *) *) *) mm kg/m *) *) *) *) *) *)
50x 3 1,18 - - 80x 8 5,02 «) v) -
50x 4 1,57 - - 80x10 6,28 " - - -
50x 5 1,96 - - . 80x12 7,54 " - . . . .
50x 6 2,36 - - - " 80x15 9,42 . . . .
50x 8 3,14 - - . " 80x 20 12,56 «) 3 *) = = =
50x10 3,93 =) " =) " " " 80 x 25 15,70 " " -

50x12 4,71 - " " " " " 80x 30 18,84 " " - - - -
50x 15 5,89 - " " " " " 80x40 25,12 " " -

50x 20 7,85 =) . =) " " " 90x 6 4,24 " -

50 x 25 9,81 - " " 90x 8 5,65 " -

50x 30 11,78 =) " =) " " " 90x 10 7,07 " -

50 x 35 13,74 " " 90 x 12 8,48 " -

50 x 40 15,70 " " " " 90 x 15 10,60 " -

60x 4 1,88 - " 90 x 20 14,13 " -

60x 5 2,36 . . . 90 x 25 17,66 . "

60x 6 2,83 " " . . . " 90 x 30 21,20 " "

60x 8 3,77 " " . " 100x 5 3,93 " "

60x 10 4,71 ) 0 v) 0 0 0 100x 6 4,71 " " -
60x12 5,65 . . . . 100x 8 6,28 . . - - .

60 x 15 7,07 . O O O O O 100x 10 7,85 «) ' ) = = =
60 x 20 9,42 ) 0 ) 0 O 0 100x12 9,42 . . .

60 x 25 11,78 . . . 100 x 15 11,78 . . . . . .
60 x 30 14,13 . . . . . 100 x 20 15,70 ) 3 v) = =

60 x 35 16,49 . . . 100 x 25 19,63 . . .

60 x 40 18,84 ) . ) 0 0 0 100 x 30 23,55 " . .

60 x 50 23,55 - " 100 x 40 31,40 " - -

70x 5 2,75 - - 100 x 50 39,25 " .

70x 6 3,30 - " 120x 8 7,54 " .

70x 8 4,40 - " 120x 10 9,42 " " " -
70x10 5,50 - - " " 120x12 11,30 " " .

70x12 6,59 - " 120x 15 14,13 " " -

70x 15 8,24 " " " 120x 20 18,84 " " -

70x 20 10,99 " " " 120x 30 28,26 " -

70 x 25 13,74 " - 140x 8 8,79 " -

70x 30 16,49 - " " 140x 10 10,99 . -

70x 40 21,98 - " " 150x 10 11,78 " -

80x 4 2,51 - " 150 x 15 17,66 " -

80x 5 3,14 " " " 150 x 20 23,55 " -

80x 6 3,77 ") v) 160x 10 12,56 " -

") Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m ') Dostupny aj dizkovy rozmer 6 m
* Povrchové Gpravy 63 * Povrchové tpravy 69
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PLOCHE TYCE

za tepla formované, pripadne vyhotovené
z plechu alebo zvitkov | lestené

76 - 77

Za tepla valcované, brusené ploché tyce vyzeraju uslachtilo. M6zu byt zhotovené z
plechu alebo zvitku v rozmere, aky potrebujete - samozrejme v spravnej akosti a so
skuSobnym certifikatom. Toto je tiez sucast nasej filozofie dodavky Sitej na mieru.

Ploché tyée | za tepla formované, pripadne vyhotovené z plechu alebo zvitkov |
brusené zrnitostou 240 pripadne 320
Vo vyrobnych dizkach od 4 do 6 m, tepelne spracované pred delenim,

*  Zihaneé rozpustacim zihanim

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1 pre p6évodny material

* Pre klasifikaciu pozri strany 76 az 77
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nehrdzavejlica nehrdzavejica

Akost 14301 Akost 14301
AlSI 304 AISI 304

mm kg/m *) mm kg/m *)
20x 3 0,47 . 80x 4 2,51 .
20x 4 0,63 . 80x 5 3,14 .
20x 5 0,79 . 80x 6 3,77 .
20x 6 0,94 " 80x 8 5,02 "
20x 8 1,26 . 80x10 6,28 "
20x10 1,57 . 100x 5 3,93 "
25x 5 0,98 . 100x 6 4,71 .
25x 6 1,18 . 100x 8 6,28 "
25x 8 1,57 . 100x 10 7,85 "
25x10 1,96 . 120x 8 7,54 .
30x 4 0,94 . 120x 10 9,42 .
30x 5 1,18 .
30x 6 1,41 .
30x 8 1,88 . * Povrchové tpravy 75
30x10 2,36 .
35x 8 2,20 .
40x 3 0,94 .
40x 4 1,26 .
40x 5 1,57 .
40x 6 1,88 .
40x 8 2,51 .
40x10 3,14 .
40x12 3,77 .
50x 4 1,57 .
50x 5 1,96 -
50x 6 2,36 -
50x 8 3,14 -
50x10 3,93 "
50x12 4,71 .
60x 4 1,88 .
60x 5 2,36 -
60x 6 2,83 "
60x 8 3,77 =
60x 10 4,71 .
60x12 5,65 "
70x10 5,50 "

* Povrchové Gpravy 75



Tyce s dérazom na kvalitu

Polkruhové a ploché polkruhové tyce su skutofne mnohostranne vyuzitelné pri
konStruovaniz ocele. Z tohto ddvodu sa vyuZivaju v mnohych oblastiach. Nase nakupné
oddelenie spolupracuje iba s prvotriednymi vyrobcami, takze si mézete byt isti, Zze
vzdy dostanete najvy3siu kvalitu a v najkratSom moznom case.

Polkruhové a ploché polkruhové tyce
vo vyrobnych dizkach od 3 do 3,5 m

lesklé, za studena valcovné a leskle zihané

*  Zihané rozpustacim zihanim

Rozmerové normy

. DIN 1018

POLKRUHOVE A

Skusobneé certifikaty

DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

PLOCHE
POLKRUHOVE TYCE

* Pre klasifikaciu pozri strany 80
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mm
16x 8
20x10
30x15
40 x 20
50 x 25

mm
10x3,5
20x 4,0

* Povrchové Gpravy 79

Akost
AISI
kg/m
0,78
1,23
2,77
4,95
7,75

Akost
AISI
kg/m
0,20
0,43

nehrdzavejlica
14404
316L
*)

nehrdzavejlica
14404
316L
*)




UHLOVE PROFILY A
SPECIALNE UHLOVE PROFILY

84 - 87

s

NP
=+ T

i

e
=

e

Sl ol
s e

i

So spravhym uhlom pohladu

Nakupcovia a technici z konstrukéného oddelenia vedia ocenit nas sortiment uhlovych
profilov a Specialnych uhlovych profilov, pretoZe redukuju pracnost vyroby a tym aj
naklady. A pretoze sa na to pozerame pod rovnakym uhlom, vZdy budeme mat tie
spravne produkty pre Vas k dispozicii na sklade.

Uhlové profily a $pecialne uhlové profily | rovnoramenné a nerovnoramenné
za tepla valcované vo vyrobnych dizkach od 5 do 6 m (uhlové profily) a od 4 do 7 m (3pecialne uhlové
profily), za studena tahané vo vyrobnych dizkach od 3 do 3,5 m

*  Zihané rozpustacim Zihanim alebo kalené na vyslednd teplotu, morené, za tepla formovaneé

Rozmerové normy
DIN EN 10056-2 bzw. DIN 1028

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

* Pre klasifikaciu pozri strany 84 az 87




Rovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla Specialne rovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 1.4307 14401 14404 1.4541 1.4571 Akost 1.4301 1.4307 1.4571
mm AlSI 304 304L 316 316L 321 316Ti mm AISI 304 304L 316Ti
axaxt kg/m *) *) *) *) *) ) axaxt kg/m *) *) *)
20x 20x 3 0,89 0 C 0 0 0 0 15x 15x 2 0,45 0 0
20x 20x 4 1,15 0 C 15x 15x 3 0,65 0 0
25x 25x 3 1,13 . " . . . . 20x 20x 2 0,61 . .
25x 25x 4 1,47 . " 20x 20x 5 1,40 . .
30x 30x 3 1,37 0 = 0 0 0 0 25x 25x 5 1,80 0 0 -
30x 30x 4 1,79 0 C 0 0 0 0 30x 30x 5 2,20 0 o
35x 35x 4 2,11 0 = 0 0 0 0 30x 30x b6 2,59 0 0 -
40x 40x 3 1,85 0 = 35x 35x 5 2,60 0 0
40x 40x 4 2,43 O = O 0 O 0 35x 35x 6 3,07 0 0
40x 40x 5 3,00 O = O 0 O 0 40x 40x 6 3,55 0 0
45x 45x 5 3,40 0 = 0 40x 40x 8 4,61 0 0
50x 50x 4 3,07 0 = 50x 50x 7 5,21 0 0 -
50x 50x 5 3,80 0 = 0 0 O 0 50x 50x 9 6,55 0 0
50x 50x 6 4,51 . . 50x 50x10 7,20 . . .
60x 60x 5 4,60 . . . 5Ex 55x b 4,99 . .
60x 60x 6 5,47 0 = 0 o 0 0 60x 60x 7 6,33 0 0
70x 70x 7 7,45 0 C 0 0 0 0 60x 60x 8 7,17 0 0 =
80x 80x 8 9,73 0 = 0 o 0 0 60x 60x10 8,80 0 0 =
90x 90x 9 12,31 0 C 0 0 0 65x 65x 9 8,71 -
100x 100x 10 15,20 = ) = ) = 70x 70x 9 9,43 ) )
70x 70x11 11,35 - "
75x 75x 6 6,91 0 = =
75x 75x 7 8,01 o o
80x 80x 6 7,39 0 0 =
80x 80x10 12,00 0 0 =
80x 80x12 14,21 0 0
100x100x 6 9,31 0 =
100x100x 8 12,29 . . .
100x100x 12 18,05 2 .
110x110x 10 16,80 0 0 -
120x120x 10 18,40 . . .
120x120x13 23,61 . " .
130x130x12 23,81 0 0 -
140x140x 13 27,77 0 0
150x150x13 29,85 0 0 -
150 x 150 x 15 34,20 0 0 -
160 x 160 x 15 36,60 0 =
180x 180 x 20 54,40 0 0
* Povrchové Gpravy 83 * Povrchové tpravy 83
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Nerovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla Nerovnoramenné uhlové profily | valcované za tepla

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 1.4307 1.4571 Akost 14301 1.4307 1.4571
mm AlSI 304 304L 316Ti mm AlSI 304 304L 316Ti
Skratka axbxt kg/m *) *) *) Skratka axbxt kg/m *) *) *)
20 20x 10x 3 0,65 . . 120  120x 80x 8 12,29 . . .
25 25x 15x 3 0,89 . . 120x 80x10 15,20 . . .
30 30x 15x 3 1,01 . . 120x 80x12 18,05 . . .
30x 20x 3 1,13 . . . 130 130x 65x 8 11,97 . . .
30x 20x 4 1,47 . . . 130x 65x10 14,80 . . .
40 40x 20x 3 1,37 . . . 130x 90x12 19,97 . . .
40x 20x 4 1,79 . . . 150  150x 75x 8 13,89 . .
40x 20x 5 2,20 . . 150x 75x10 17,20 . . .
40x 30x 5 2,60 . . . 150x100x10 19,20 . . .
45 45x 30x 4 2,27 . . 150x100x12 22,85 . . .
45x 30x 5 2,80 . . 160  160x 80x10 18,40 . .
50 50x 25x 4 2,27 . . 200  200x100x12 27,65 . .
50x 30x 4 2,43 . . 200x100x13 29,85 .
50x 30x 5 3,00 . . .
50x 40x 5 3,40 . . .
60 60x 30x 5 3,40 . . .
60x 30x 6 4,03 . .
60x 30x 7 4,65 . .
60x 40x 5 3,80 = = =
60x 40X 6 4,51 . . . nehrdzavejuca
65 65x 50x 5 4,40 . . . - A:I‘;t 1:0321 1;;1?_7
65x 50x 7 6,05 . .
65x 50x 9 7,63 . . axaxt kg/m K K
70 70x 50x 6 5,47 . . . 10x10x2,0 0,29 ) )
75 75x 50x 6 571 . . . 15x15x2,0 0,45 ) ’
75% 50x 7 6,61 . . . 15x15x3,0 0,65 . .
80 80x 40x 6 547 . . . 20x20x2,0 0,61 ) ]
TN ] ] ] 20x20x3,0 0,89 . .
80x 65x 6 6,67 . . . 25x25x2,5 0,95 ) .
80x E5x 8 8,77 . . . 25x25x3,0 1,13 o =
80x 65x10 10,80 . 25x25x4,0 1,47 : :
30 90x 60x 6 6,91 . . 30x30x3,0 1,37 ) )
90x E0x 8 9,09 . . . 30x30x4,0 1,79 O 3
100  100x 50x 6 6,91 . . . 30x30x5,0 2,20 ) )
100x SO0x 8 9,09 . . . 35x35x4,0 2,11 = .
100x 50x10 11,20 . . . 40x20x4,0 1,79 ) ;
T — —— ] ] ] 40x40x 3,0 1,85 . .
100x 65x 9 11,23 . . . 40x40x4,0 2,43 : :
100x 65x11 13,55 . . 40x40x5,0 3,00 : :
S R ] 50x50x5,0 3,80 . .
100x 75x 9 11,95 . 60x60x6,0 547 : :
* Povrchové Gpravy 83 * Povrchové Gpravy 83
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Z dovodu réznorodosti foriem a vlastnosti sa pri rdznych ocel'ovych konStrukciach
pouzivaju Specialne profily. Vd'aka Sirokému rozsahu sortimentu mame pre vas
vzdy perfektné rieSenie. Nasi odbornici Vam radi podrobne poradia.

Specialne profily
Vo vyrobnych dizkach od 4 do 6 m (U-profily od 4 do 7 m), za tepla formované

*  Zihané rozpusStacim zihanim alebo kalené, morené

Skusobné certifikaty

S P E C I AL N E P RO FI LY DIN EN 10204 3.1, pripadne certifikaty vyrobcu 2.1/2.2

U- P rofi |\/ ‘ T- P rofi |\/ | : :', bl ) \lyhradzujeme si pravo na vyber vyrobného postupu.
|-profily '

* Pre klasifikaciu pozri strany 90 az 93



Rovnoramenny profil T (T)

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 1.4307 1.4571 Akost 14301 1.4307 1.4571
mm AISI 304 304L 316Ti Skratka mm AISI 304 304L 316Ti
Skratka hxbxsxt kg/m *) *) *) T hxbxs kg/m *) *) *)
20 20x 10x 3 x 3,5 0,87 0 - 20 20x 20x 3 0,90 - 0
30 30x 15x 4 x 45 1,75 0 C 20x 20x 4 1,17 C 0
30x 33x 5 x 7,0 4,34 0 - 25 25x 25x 3 1,14 - 0
40 40x 20x 3 x 3,5 1,91 0 = 25x 25x 4 1,49 C 0
40x 20x 4 x 4,5 2,43 0 - 0 30 30x 30x 3 1,38 - 0
40x 35x 5 x 7,0 4,96 0 - 0 30x 30x 4 1,81 - 0 C
50 50x 25x 3 x 3,0 2,26 0 - 35 35x 35x 4 2,13 - 0
50x 25x 5 x 5,0 3,60 0 - 40 40x 40x 4 2,45 - 0 C
50x 25x 5 x 6,0 3,92 O - 0 40x 40x 5 3,00 - 0 C
50x 38x 5 x 7,0 5,70 O - 0 45 45x 45x 5 3,41 - 0 C
60 60x 30x 6 x 6,0 5,18 O - 0 50 50x 50x 3 2,34 - 0
65 65x 42x 55x 7,5 7,24 0 - 0 50x 50x 5 3,81 - 0 C
80 80x 40x 5 x 5,0 6,00 O - 0 50x 50x 6 4,53 - 0 C
80x 40x 6 x 6,0 7,10 O z O 60 60x 60x 6 5,49 . 0 .
80x 45x 6 x 8,0 8,83 . . . 70 70x 70x 7 7,46 . . .
100 100x 50x 4 x 4,0 6,14 O - 80 80x 80x 6 7,41 - O
100x 50x 5 x 5,0 7,60 ) . . 80x 80x 8 9,74 = L] .
100x 50x 5 x 7,0 9,04 O - 90 90x 90x 9 12,33 . O
100x 50x 6 x 6,0 9,02 0 - 0 100 100x100x 10 15,21 - 0 C
100x 50x 6 x 8,5 10,78 0 = 0 120 120x120x 10 18,41 = O
120 120x 55x 7 x 9,0 13,63 0 = 0 120x120x13 23,62 = 0 C
120x 60x 6 x 6,0 10,94 O = O
140 140x 60x 7 x10,0 16,32 0 = 0
140x 70x 7 x 7,0 14,90 0 = 0
150 150x 75x 9 x 9,0 20,30 0 - 0
160 160x 65x 7,5x10,5 19,26 O - 0
R —y R : : : Nerovnoramenny profil T (TB)
180 180x 70x 8 x11,0 22,43 . - "
180x 90x 8 x 8,0 22,02 D =
200 200x 75x 8,5x11,5 25,84 0 C 0 nehrdzavejica
AHUPCHEDe G v el | et - - Akost 14301 1.4307
200x100x10 x10,0 30,10 0 - 0 mm AISI 304 304L
Skratka
TB hxbxs kg/m *) *)
30 30x 60x 5,5 3,72 O O
35 35x 70x 6,0 4,75 0 0
40 40x 60x 4,0 3,07 O O
40x 80x 7,0 6,33 0 0
50 50x100x 8,5 9,62 0 o
60 60x120x10,0 13,60 0 0
* Povrchové Gpravy 89 * Povrchové Gpravy 89
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Prierezova rada IPE HEA rada

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 1.4301 1.4307 1.4571 Akost 14301 1.4307 1.4571
Skratka mm AISI 304 304L 316Ti Skratka mm AlSI 304 304L 316Ti
IPE hxbxsxt kg/m *) *) *) HEA hxbxsxt kg/m *) *) *)
80 80x 46x 3,8x 5,2 5,94 0 0 0 100 96 x100x 5,0x 8,0 16,00 -
100 100x 55x 4,1x 5,7 7,92 . . . 120 114x120x5,0x 8,0 19,28 . .
120 120x 64x 4,4x 6,3 10,23 . . . 160 152x160x6,0x9,0 29,47 . .
140 140x 73x 4,7x 6,9 12,80 . . .
160 160x 82x 50x 7,4 15,52 0 0 0
160x 82x10,0x12,0 26,62 0 0
180 180x 91x 53x 8,0 18,60 0 0
200 200x100x 5,6x 8,5 21,80 0 0
240 240x120x10,0x12,0 40,32 0 0

Specialne nosice (drazky) HEB rada

nehrdzavejica nehrdzavejica
Akost 14301 1.4307 1.4571 Akost 14301 1.4307 1.4571
mm AlSI 304 304L 316Ti Skratka mm AlSI 304 304L 316Ti
hxbxsxt kg/m *) *) *) HEB hxbxsxt kg/m *) *) *)
100 100x100x 6x 8,0 16,83 0 - 0 100 100x100x 6,0 x 10 19,84 = -
150 150x150x 8x10,0 32,32 0 - 120 120x120x 6,5x11 26,22 - - -
200 200x200x 8x12,0 49,66 0 - 140 140x140x 7,0x 12 33,38 = - -
160 160x160x8,0x13 41,86 - - -
180 180x180x8,5x14 50,66 = - -
* Povrchové Gpravy 89 * Povrchové tpravy 89
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PLECHY

96 - 97

Na mieru pre Vas

Dodame plech, ktory vyhovie kazdej poziadavke. Nas rozsah produktov Vam ponuka
nerezove, ziaruvzdorneé avysoko kordzne odolné plechy vo vsetkych Gpravach, hribkach
a akostiach, narezané podla Vasich individalnych potrieb.

Plechy

za studena valcované (modelovy rad 2C, 2D 2B alebo 2R)

za tepla valcované (modelovy rad 1C alebo 1D)

za studena valcované plechy mézu byt dodané aj briisené (r6zne zrnitosti), kartacované , pokryté féliou
(jedna alebo obe strany); za tepla valcované rozmery k dispozicii na vyZiadanie

*  Zihané rozpustacim Zihanim

Rozmerové normy
za studena valcované: DIN EN 10259
za tepla valcované: DIN EN 10051 alebo. DIN EN 10029

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1, ¢iastocne 3.2 schvalené TUV

* Pre klasifikaciu pozri strany 96



| Specialna akost

Rozne vel'kosti

Duplex vysoko korézne odolna
Akost 1.4462 1.4539
hrabka AISI/UNS 531803 904L
mm kg/m? *) *)
1,50 11,78 C
2,00 15,70 0 =
3,00 23,55 0 =
4,00 31,40 0 =
5,00 39,25 0 C
6,00 47,10 . -
8,00 62,80 o =
10,00 78,50 0 =
12,00 94,20 O C
15,00 117,75 0 =
20,00 157,00 O C
30,00 235,50 O C
Rozne vel'kosti
Ziaruvzdorna
Akost 1.4828 14841 1.4845
hribka AISI 309 314 310S
mm kg/mz *) *) *)
1,50 11,78 0 0
2,00 15,70 3 3 3
3,00 23,55 3 3 3
4,00 31,40 3 3 3
5,00 39,25 3 3 3
6,00 47,10 0 0 0
8,00 62,80 3 3 3
10,00 78,50 0 0 0
12,00 94,20 0 0
15,00 117,75 0 0 0
20,00 157,00 0 0
30,00 235,50 0 0 0

* Povrchové Gpravy 95




Zvarané konstrukcné a dekoracné rary - Stvorcoveé alebo kruhové, z plechu alebo zvitkov
- Vam ponukaju nekonecné konstrukéné a dizajnové moznosti. A takisto konstruktivne
a kreativne postupujeme pri vybere produktov do nasho sortimentu a pri nasom
poradenstve. PresvedCte sa sami vyuZitim naSich servisnych sluzieb, ako rezanie na
presné dizky, i ikosové rezanie.

Konstrukéné rury | dekoraéné rary
vo vyrobnych dizkach od cca 6 m

Kruhové a Stvorcoveé rary vyhotovené z plechu alebo zvitku, bez tepelného spracovania: kovovy lesk,

LB morené alebo briseny vonkajsi povrch; tepelne spracované a s leStenym vonkajsim povrchom
=

S
,'f.-'g'i':ﬁ,d. . S
= ; Zihané rozpustacim zihanim, morené alebo kovovy lesk

Technické podmienky dodania
DIN EN 10088-1 alebo 10088-2

Dovolené odchylky
poZiadavky podl'a dohody

KONSTRUKCNE |
i ‘ - Skusobné certifikaty

DEKO I?ACN E RURY EN 10204 3.1 alebo 2.2, podl'a dohody

kruhové | Stvorcoveé 100 - 107

* Pre klasifikaciu pozri strany 100 az 107




Konstrukéné rary | dekoraéné rary | kruhové Konstrukéné rury | dekoraéné rary | kruhové

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi @ Hrabka Alkost 14301 1.4301 14404 14571 Vonkaijsi @ Hrabka Akost 1.4301 1.4301 14404 14571
steny Asl 304 304 316L 316Ti steny Asl 304 304 316L 316Ti
leStené leStené leStené leStené leStené leStené
mm mm kg/m mm mm kg/m
10,00 1,50 0,32 . . 26,90 1,50 0,95 .
12,00 1,00 0,28 . 26,90 2,00 1,25 . .
12,00 1,50 0,39 . . 26,90 2,50 1,53 . .
12,00 2,00 0,50 - - 26,90 2,60 1,58 =)
14,00 1,00 0,33 . 26,90 3,00 1,80 .
14,00 1,50 0,47 . . 28,00 1,00 0,68 "
14,00 2,00 0,60 - 28,00 1,50 1,00 " "
15,00 1,00 0,35 - 28,00 2,00 1,30 " =)
15,00 1,50 0,51 - - 28,00 2,50 1,60 =)
15,00 2,00 0,65 - - 30,00 1,00 0,73 .
16,00 1,00 0,38 . 30,00 1,50 1,07 - "
16,00 1,50 0,54 . . 30,00 2,00 1,40 . .
16,00 2,00 0,70 . . 30,00 2,50 1,72 . .
17,20 2,00 0,76 . . 30,00 3,00 2,03 . =)
18,00 1,00 0,43 . . 32,00 1,50 1,15 .
18,00 1,50 0,62 . 32,00 2,00 1,50 .
18,00 2,00 0,80 . 33,70 1,50 1,21 .
20,00 1,00 0,48 . . 33,70 2,00 1,59 2 v) =) =)
20,00 1,50 0,69 . . 33,70 2,50 1,95 . .
20,00 2,00 0,90 . . 33,70 2,60 2,02 *) =)
20,00 2,50 1,10 . 33,70 3,00 2,31 . .
20,00 3,00 1,28 . 35,00 1,50 1,26 .
21,30 1,50 0,74 . 35,00 2,00 1,65 . .
21,30 2,00 0,97 . . 35,00 2,50 2,03 C =)
21,30 2,50 1,18 . . 35,00 3,00 2,40 C =)
21,30 3,00 1,37 . 38,00 1,00 0,93 ' =)
22,00 1,00 0,53 . 38,00 1,50 1,37 .
22,00 1,50 0,77 . 38,00 2,00 1,80 ' =)
22,00 2,00 1,00 . 38,00 2,50 2,22 .
23,00 1,50 0,81 . 38,00 3,00 2,63 .
25,00 1,00 0,60 . 40,00 1,00 0,98 "
25,00 1,20 0,72 . 40,00 1,50 1,45 " .
25,00 1,50 0,88 - - 40,00 2,00 1,90 " "
25,00 2,00 1,15 - - - 40,00 2,50 2,35 "
25,00 2,50 1,41 - 40,00 3,00 2,78 " "
25,00 3,00 1,65 - 40,00 4,00 3,61 "
1) tepelne spracované 1) tepelne spracované
2) priemyselne lestené 2) priemyselne lestené
* Povrchové upravy 99 * Povrchové tpravy 99
Zoberte prosim do Uvahy aj mozZnosti nasho centra na zusl'achtovanie povrchu. Zoberte prosim do Uvahy aj mozZnosti nasho centra na zusl'achtovanie povrchu.

100 101



Konstrukéné rary | dekoraéné rary | kruhové

Vonkajsi @ Hrabka
steny

mm

42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
45,00
45,00
45,00
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,80
54,00
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
70,00
70,00
70,00
70,00
76,10
76,10
76,10
76,10
76,10

1) tepelne spracované
2) priemyselne lestené
* Povrchové upravy 99

Zoberte prosim do tvahy aj moZnosti nasho centra na zusl'achtovanie povrchu.

102

mm
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
4,00
1,50
2,00
3,00
1,50
2,00
2,50
2,60
3,00
4,00
1,00
1,50
2,00
3,00
4,00
2,00
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
1,50
2,00
3,00
4,00
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00

Akost
ASI

kg/m
1,54
2,02
2,50
2,59
2,96
3,85
1,63
2,15
3,16
1,76
2,32
2,87
2,98
3,40
4,44
1,23
1,82
2,40
3,53
4,61
2,44
2,60
2,21
2,92
3,62
4,30
5,64
2,57
3,41
5,03
6,61
2,80
3,71
4,61
5,49
7,22

nehrdzavejlica
14301 14404 14571
304 316L 316Ti
*) *) *)
lestené lestené leStené

Konstrukéné rary | dekoraéné rary | kruhové

Vonkajsi @ Hrabka
steny

mm
80,00
80,00
80,00
80,00
84,00
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
101,60
101,60
101,60
104,00
114,30
114,30
114,30
168,30
1) tepelne spracované

2) priemyselne lestené
* Povrchové upravy 99

Zoberte prosim do tvahy aj mozZnosti nasho centra na zusl'achtovanie povrchu.

mm
1,50
2,00
3,00
4,00
2,00
2,00
2,50
3,00
4,00
1,50
2,00
3,00
4,00
2,00
2,00
3,00
4,00
2,00

Akost
ASI

kg/m
2,95
3,91
5,78
7,61
4,11
4,35
5,41
6,45
8,50
3,76
4,99
7,41
9,78
5,11
5,62
8,36
11,05
8,33

14301
304

*)

nehrdzavejlica
14301 14404
304 316L
*) *)
lestené lestené

14571
316Ti
*)

lestené
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Konstrukéné rary | dekoraéné rary | Stvorcové Konstrukéné rary | dekoraéné riary | Stvorcové

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi @ Hrubka Akost 1.4301 14404 14571 14301 Vonkajsi @ Hruabka Akost 1.4301 14404 14571 1.4301
stefly As 304 316L 316Ti 304 steny As 304 316L 316Ti 304
leStené leStené
mm mm kg/m mm mm kg/m
10x10 1,00 0,30 . 40 x 40 4,00 4,81 . . .
15x15 1,50 0,68 . . - " 45 x 45 2,00 2,83 .
20x 10 1,50 0,68 . . . 45 x 45 3,00 4,17 .
20x 15 1,50 0,80 - 50x10 1,50 1,41 3
20x 20 1,00 0,63 . 50 x 20 1,50 1,65 " . -
20x 20 1,20 0,75 . . 50 x 20 2,00 2,18 " . -
20x 20 1,50 0,92 - - " - 50 x 25 2,00 2,34 - " "
20x 20 2,00 1,20 - - " - 50x 30 1,50 1,90 "
25x15 1,50 0,92 - 50x 30 2,00 2,50 " " " -
25x 25 1,20 0,94 " - 50x 30 3,00 3,68 " " "
25x 25 1,50 1,16 . - - 50 x 40 2,00 2,83 -
25x 25 2,00 1,53 . . . . 50 x40 3,00 4,17 .
25x 25 2,50 1,88 . 50x 50 1,50 2,39 " -
30x10 1,50 0,92 " 50 x 50 2,00 3,16 . . . .
30x15 1,50 1,04 . . 50x 50 2,50 3,91 . .
30x 20 1,20 0,94 . 50x 50 3,00 4,66 . . . .
30x 20 1,50 1,16 . . 50x 50 4,00 6,11 " .
30x 20 2,00 1,53 . . . . 50x 50 5,00 7,51 " .
30x 30 1,20 1,14 . . 60 x 20 2,00 2,50 . . .
30x 30 1,50 1,41 . . . 60 x 30 1,50 2,14 .
30x 30 2,00 1,85 . . . . 60 x 30 2,00 2,83 . . . .
30x 30 3,00 2,70 . . . 60 x 30 3,00 4,17 . . .
35x 35 1,20 1,33 . . 60 x 40 1,50 2,39 . .
35x 35 1,50 1,65 . . 60 x 40 2,00 3,16 . . . .
35x 35 2,00 2,18 . . . 60 x 40 3,00 4,66 . . . .
35x 35 3,00 3,19 . 60 x 40 4,00 6,11 . . .
40x 10 1,50 1,16 . 60 x 60 2,00 3,81 . . . "
40x10 2,00 1,53 . 60 x 60 3,00 5,63 . . . "
40x 15 1,50 1,29 . 60 x 60 4,00 7,41 . . . .
40x 15 2,00 1,69 . 60 x 60 5,00 9,14 " . .
40x 20 1,20 1,14 = 70x70 2,00 4,46 .
40x 20 1,50 1,41 U - " 70x70 3,00 6,61 . .
40x 20 2,00 1,85 - - " " 70x70 4,00 8,71 - " "
40x 30 2,00 2,18 - - - " 70x70 5,00 10,77 -
40x 30 3,00 3,19 - 80 x 20 2,00 3,16 "
40x40 1,20 1,53 " " 80 x40 1,50 2,87 "
40x 40 1,50 1,90 . . . . 80x40 2,00 3,81 . . .
40x 40 2,00 2,50 . . . . 80x40 3,00 5,63 . . .
40x 40 3,00 3,68 . . . . 80x40 4,00 7,41 . . .
* Povrchové upravy 99 * Povrchové apravy 99
Zoberte prosim do Gvahy aj moznosti nasho centra na zuslachtovanie povrchu. Zoberte prosim do tvahy aj moznosti nasho centra na zuslachtovanie povrchu.
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Konstrukéné rary | dekoraéné riry | Stvorcové Konstrukéné rary | dekoraéné riary | Stvorcové

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi @ Hrubka Akost 1.4301 14404 14571 14301 Vonkajsi @ Hruabka Akost 1.4301 14404 14571 1.4301
stefly As 304 316L 316Ti 304 steny As 304 316L 316Ti 304
leStené leStené
mm mm kg/m mm mm kg/m
80x 40 5,00 9,14 . . 120x 60 4,00 11,32 . .
80x 50 3,00 6,12 . - " 120x 60 5,00 14,02 . . .
80x 60 2,00 4,46 . 120x 60 6,00 16,68 .
80x 60 3,00 6,61 . . - . 120x 80 3,00 9,54 . . .
80x 60 4,00 8,71 . . - 120x 80 4,00 12,62 3 0 0
80x 60 5,00 10,77 . - - 120x 80 5,00 15,65 . . .
80x 80 2,00 511 - " - 120x 120 3,00 11,49 " " .
80x 80 2,50 6,35 - 120x 120 4,00 15,22 " . .
80x 80 3,00 7,59 - - " - 120x 120 5,00 18,91 " . .
80x 80 4,00 10,02 - - - " 120x 120 6,00 22,54 .
80x 80 5,00 12,39 " " 120x 120 8,00 29,65 "
80x 80 6,00 14,72 " 140x 80 3,00 10,52 .
100x 20 2,00 3,81 . 140x 80 4,00 13,92 . . .
100x 40 2,00 4,46 . . . 140x 80 5,00 17,28 .
100x 40 3,00 6,61 . . 150x 50 3,00 9,54 . . .
100x 40 4,00 8,71 . . 150x 50 4,00 12,62 . . .
100x 40 5,00 10,77 . 150x 50 5,00 15,65 . .
100x 50 2,00 4,78 . . . 150 x 100 3,00 11,98 . . .
100x 50 3,00 7,10 . . . . 150x 100 4,00 15,88 . . .
100x 50 4,00 9,36 . . . 150x 100 5,00 19,72 . . .
100x 50 5,00 11,58 . . 150 x 100 8,00 30,95 .
100x 60 2,00 511 . . 150 x 100 10,00 38,19 .
100x 60 3,00 7,59 . . . 150 x 150 3,00 14,42 . . .
100x 60 4,00 10,02 . . 150 x 150 4,00 19,13 . . .
100x 60 5,00 12,39 . . 150 x 150 5,00 23,79 . . .
100x 80 3,00 8,56 . . 150 x 150 6,00 28,40 .
100x 80 4,00 11,32 . . 150 x 150 8,00 37,46 .
100 x 100 2,00 6,41 . . " 150 x 150 10,00 46,32 .
100 x 100 3,00 9,54 . - " 160x 80 3,00 11,49 .
100 x 100 4,00 12,62 . - - 160x 80 4,00 15,22 .
100 x 100 5,00 15,65 . - - 160x 80 5,00 18,91 . . .
100 x 100 6,00 18,63 . - - 200x 100 3,00 14,42 " . .
100 x 100 8,00 24,44 - 200x 100 4,00 19,13 " " "
100 x 100 10,00 30,05 - 200x 100 5,00 23,79 " " "
120x 40 2,00 511 - " 200x 100 6,00 28,40 " "
120x 40 3,00 7,59 " " " 200x 100 8,00 37,46 "
120x 40 4,00 10,02 . 200 x 200 4,00 25,64 .
120x 60 2,00 5,76 - 200 x 200 5,00 31,93 . .
120x 60 3,00 8,56 " - " 250x 150 5,00 31,93 "
* Povrchové upravy 99 * Povrchové apravy 99
Zoberte prosim do Gvahy aj moznosti nasho centra na zuslachtovanie povrchu. Zoberte prosim do tvahy aj moznosti nasho centra na zuslachtovanie povrchu.
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POTRUBNE RURY

kruhové

10-133

Na potrubné rary su kladené vysoké naroky. Z toho dévodu skladujeme sortiment,
ktory je Sirsi a komplexnejSi ako sortiment, ktory ponukaju mnohi dalsi dodavatelia.
Siaha od bezoSvych po zvarané, od nehrdzavejlcej ocele cez ocele s vysokou koréznou
odolnostou aZz po Ziaruvzdorné ocele. Z tejto ponuky si urcite vyberiete.

Potrubné riry | kruhové
vo vyrobnych dizkach od 4 do 7 m

*  Zihané, morené alebo kovovy lesk a nezihané, morené alebo kovovy lesk

Potrubné rary bezosvé
Za tepla (HFD) alebo za studena valcované (CFD alebo CFA), morené alebo s kovovym leskom povrchu.

Technické podmienky dodania
EN 10305-1, EN 10216-5 TC1 a/alebo TC2, tieZ v kombinacii s AD 2000 prospekt W2. VdTUV harok 418,
VdTUV harok 421. ASTM A 213, ASTM A 312

Rozmerové normy

DIN EN ISO 1127, triedy presnosti:

Za studena formované rury D2/T3 alebo D3/T3 alebo D4/T3. Za tepla formované rary D1/T1 alebo D2/
T2. ASTM A 530, A 999. Za studena formované rary (hydraulické riary) s vonkaj3im priemerom od 6 do
42 mm, DIN EN ISO 1127 D4/T3 podl'a DIN EN 10305-1. ASTM A 269.

Potrubneé rary zvarané

Rury zhotovené zo zvitkov alebo z plechu, tepelne spracované a pasivovang; alebo lesklo Zihané alebo
nezihané, pasivované alebo s kovovym leskom; modelovy rad "b" (odstranené zvarové svy) podla EN
10217-7 tabul'ka 2 alebo DIN 11850 tabul'ka 4 alebo EN 10357 tabul'ka 3, podla dohody.

Technické podmienky dodania

EN 10217-7 TC1/TC 2, tiez v kombinacii s AD 2000 prospekt W 2/W10

EN 10296-2. DIN 11850/EN 10357:2013 v kombinacii s EN 10217-7 TC1,
ASTM A312 a ASTM A 778. PAS 1057-11.

Rozmerové normy
DIN EN ISO 1127, triedy presnosti:
D2/T2 alebo D2/T3 alebo D3/T3 alebo D4/T3 DIN 11850 ASTM A 999 a ASTM A 530

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1 alebo 3.2 podl'a dohody

* Pre klasifikaciu pozri strany 110 az 132
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Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica

Akost 14301 14306 14307 14401 1.4404 14541 1.4571 Akost 14301 14306 14307 14401 1.4404 14541 1.4571

Vonkajsi Hrubka Vonkajsi Hrubka

o steny AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti 2 steny AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
Rozmery podla Rozmery podl'a
mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) *) mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) *)
4,00 0,50 0,04 - 18,00 4,00 1,40 . " - -
4,00 1,00 0,08 - " - 20,00 1,50 0,69 " " - "
5,00 1,00 0,10 - . - 20,00 2,00 0,90 " " . - "
6,00 1,00 0,13 . . . . . . 20,00 2,50 1,10 . . . . .
6,00 1,50 0,17 . . 20,00 3,00 1,28 . . . .
8,00 1,00 0,18 " " " - . . 20,00 4,00 1,60 . .
8,00 1,50 0,24 . . . 20,00 5,00 1,88 . .
8,00 2,00 0,30 . . . . 20,00 6,00 2,10 .
10,00 1,00 0,23 . . . . . . 21,30 1,60 0,79 . . . .
10,00 1,50 0,32 . . . . 21,30 2,00 0,97 . . . . . . .
10,00 2,00 0,40 . . . . 21,30 2,11 1/2“SCH 10S 1,01 . . . . . .
10,00 2,50 0,47 . . 21,30 2,60 1,22 . . . . .
10,20 2,00 0,41 . . 21,30 2,77 1/2“SCH 405 1,29 . . . . . . .
12,00 1,00 0,28 . . . . . . . 21,30 2,90 1,34 .
12,00 1,50 0,39 . . . . . 21,30 3,20 1,45 . . . .
12,00 2,00 0,50 . . . . . 21,30 3,73 1/2“SCH 80S 1,64 . . . . . . .
12,00 2,50 0,59 . . . 21,30 4,78 1/2“ SCH 160 1,98 - "
13,50 1,60 0,48 . . 21,30 7,47 1/2%XXS 2,59 " " -
13,50 2,30 0,65 " . . . . - " 22,00 1,00 0,53 .
13,70 3,02 1/4“SCH 80S 0,81 . . 22,00 1,50 0,77 O O = O O
14,00 2,00 0,60 " . . " 22,00 2,00 1,00 . . . . .
14,00 2,50 0,72 - 22,00 3,00 1,43 .
14,00 3,00 0,83 . - 25,00 1,50 0,88 . . - .
15,00 1,00 0,35 . . 25,00 2,00 1,15 . . - - .
15,00 1,50 0,51 - - " - - 25,00 2,50 1,41 . " " - " . .
15,00 2,00 0,65 - - " - - 25,00 3,00 1,65 . " - - " - .
16,00 1,00 0,38 " - . " 25,00 4,00 2,10 -
16,00 1,50 0,54 - " . - - 25,00 5,00 2,50 " " - " "
16,00 2,00 0,70 - " . " - - " 26,70 2,11 3/4" SCH 10S 1,30 . . . . . .
16,00 2,50 0,85 - . 26,70 2,87 3/4" SCH 40S 1,71 . . . . . .
16,00 3,00 0,98 " . 26,70 3,91 3/4" SCH 80S 2,23 . " . . . . .
17,20 1,60 0,62 . . . . 26,70 5,56 3/4" SCH 160 2,94 " . - "
17,20 2,00 0,76 . . . . . 26,70 7,82 3/4“ XXS 3,70 " . - " "
17,20 2,30 0,86 . . . . . . . 26,90 2,00 1,25 . . . . .
18,00 1,00 0,43 . . . . . . 26,90 2,30 1,42 .
18,00 1,50 0,62 . . . . . 26,90 2,60 1,58 . . . . . . .
18,00 2,00 0,80 . . . . . 26,90 3,20 1,90 . . . . .
18,00 2,50 0,97 . . 28,00 1,50 1,00 . . . . .
18,00 3,00 1,13 . . 28,00 2,00 1,30 . . . . .
* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové tpravy 109
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Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica

Akost 14301 14306 14307 14401 1.4404 14541 1.4571 Akost 14301 14306 14307 14401 1.4404 14541 1.4571

Vonkajsi Hrubka Vonkajsi Hrubka

o steny AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti 2 steny AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
Rozmery podl'a Rozmery podl'a
mm mm ASME kg/m *) *) *) *) ) ) *) mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) *)
28,00 2,50 1,60 - 48,30 2,00 2,32 . " " . .
28,00 3,00 1,88 - - 48,30 2,60 2,98 . " - - " . .
30,00 2,00 1,40 - " . - - 48,30 2,77 11/2"SCH 10S 3,16 " . . . . .
30,00 2,60 1,78 - " . - 48,30 3,20 3,61 " " - - " . "
30,00 3,00 2,03 - " . " - - - 48,30 3,68 11/2“SCH 40S 4,11 " " . . . . .
30,00 4,00 2,60 " - - " 48,30 4,05 4,49 " " - . .
30,00 5,00 3,13 . . . . . 48,30 5,08 11/2“SCH 80S 5,50 . . . . . . .
32,00 2,00 1,50 . . . 48,30 7,14 11/2*SCH160 7,36 . .
33,40 2,77 1“SCH 10S 2,12 . . . . . . . 48,30 10,15 11/2“XXS 9,70 . . .
33,40 3,38 1“SCH 40S 2,54 . . . . . . . 50,00 2,00 2,40 . . . .
33,40 4,55 1“SCH 80S 3,29 . . . . . . . 50,00 4,00 4,61 .
33,40 6,35 1“SCH 160 4,30 0 - 50,00 5,00 5,63 . . . . .
33,70 2,00 1,59 . . . . . 50,00 6,00 6,61 . . . .
33,70 2,60 2,02 . . . . . . . 51,00 2,60 3,15 . . . .
33,70 3,20 2,44 . . . . . . . 54,00 2,00 2,60 . . . .
33,70 3,60 2,71 . 55,00 5,00 6,26 . . .
33,70 4,05 3,01 . . . . . 57,00 2,00 2,75 . . . .
35,00 3,00 2,40 . 57,00 2,60 3,54 .
36,00 2,00 1,70 . 57,00 2,90 3,93 . . . .
38,00 2,00 1,80 " . . - " 57,00 3,00 4,06 0
38,00 2,60 2,30 " . . " 60,00 5,00 6,89 . . - .
38,00 3,00 2,63 - - . - 60,30 2,00 2,92 . . = O 0
38,00 4,00 3,41 . - - - 60,30 2,60 3,76 . . . - U U 0
38,00 5,00 4,13 - - . - - 60,30 2,77 2“SCH 10S 3,99 . . = = 0 O 0
40,00 2,00 1,90 - - " - 60,30 2,90 4,17 . . - . .
40,00 2,50 2,35 - - " 60,30 3,20 4,58 - . . .
40,00 3,00 2,78 - - " 60,30 3,60 511 " " - .
40,00 5,00 4,38 " - " - " 60,30 3,91 2“SCH 40S 5,52 " " . . . . .
42,00 3,00 2,93 " - 60,30 4,50 6,29 " " . . .
42,20 2,77 11/4“SCH 105 2,73 . . . . . . 60,30 5,54 2“SCH 80S 7,60 . . . . . . .
42,20 3,56 11/4“SCH 40S 3,44 . . . . . . . 60,30 8,74 2“SCH160 11,28 " " - " . . .
42,20 4,85 11/4“SCH 80S 4,54 . . . . . . 70,00 2,90 4,87 " " . .
42,20 6,35 11/4“SCH160 5,70 O 0 0 0 - 70,00 5,00 8,14 . . .
42,40 2,00 2,02 . . . . . 73,00 3,05 21/2"SCH 10S 5,34 . . . . . .
42,40 2,60 2,59 . . . . . . . 73,00 5,16 21/2"“SCH 40S 8,77 . . . . . . .
42,40 3,20 3,14 . . . . . . . 73,00 7,01 21/2"“SCH 80S 11,58 . . . . . .
42,40 4,05 3,89 . . . . . 73,00 9,563 21/2“SCH160 15,15 " "
44,50 2,00 2,13 . . . . 73,00 14,02 21/2"XXS 20,71 " " - . .
44,50 2,60 2,73 . . . . 76,10 2,00 3,71 .
* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové tpravy 109
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Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost Potrubné rary | kruhové | bezosvé | Standardna akost

nehrdzavejlica nehrdzavejica

Akost 14301 14306 1.4307 14401 14404 1.4541 14571 Akost 14301 14306 1.4307 14401 14404 14541 14571

Vonkajsi Hrubka Vonkajsi Hrubka

g steny AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti 2 steny AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
Rozmery podl'a Rozmery podl'a

mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) *) mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) *)
76,10 2,60 4,79 o o o = - 168,30 3,40 6“SCH 10S 14,04 o = - . . .
76,10 2,90 5,32 o o o 3 o 168,30 4,50 18,46 o o - o 0
76,10 3,20 5,84 3 168,30 5,00 20,45 0 o - 0 0
76,10 3,60 6,54 o o 0 = - 3 o 168,30 7,11 6“SCH 40S 28,70 O = - . . . .
76,10 4,50 8,07 o o 0 3 o 168,30 10,97 6“SCH 80S 43,22 0 = - . . . .
76,10 6,30 11,01 3 0 168,30 18,26 6“SCH160 68,60 - "
80,00 5,00 9,39 D D D D 168,30 21,95 6“SCHXXS 80,44 = O -
88,90 2,00 4,35 O 219,10 3,76 8“SCH 105 20,27 O 0 = = O
88,90 2,60 5,62 O O O J 219,10 6,35 8“SCH 20 33,83 O O = O O
88,90 2,90 6,24 O O O J 219,10 8,18 8“SCH 40S 43,20 O = = . . L] .
88,90 3,05 3“SCH 10S 6,56 O O O O = J O 219,10 12,70 8“SCH 80S 65,64 O = = . . L] .
88,90 3,20 6,87 o o o 3 o 273,00 9,27 10“SCH 40S 61,22 o o . . . -
88,90 3,60 7,69 o o o 3 273,00 12,70 10“SCH 80S 82,78 o o . . . -
88,90 4,05 8,60 o o o 3 o 323,90 9,53 12“SCH 40S 75,02 o = . . . -
88,90 4,50 9,51 o o o o 323,90 12,70 12“SCH 80S 98,96 O O . . . .
88,90 5,49 3“SCH 40S 11,47 0 D o ] . ] .
88,90 7,62 3“SCH 80S 15,51 o o o o - . o * Povrchové apravy 109
90,00 5,00 10,64 O .

101,60 3,05 31/2SCH 105 7,53 = - - - - - . _ S

101,60 4,05 9,89 O o u "

101,60 5,74 31/2“SCH 40S 13,78 O u u . . . .

108,00 3,00 7,89 O O 0 . .

108,00 4,00 10,42 0 0 . . .

108,00 5,00 12,90 .

114,30 2,60 7,27 L] .

114,30 3,05 4“SCH 10S 8,50 o O o . . . .

114,30 3,60 9,98 0 0 0 0 0

114,30 4,50 12,37 = O O ]

114,30 6,02 4“SCH 40S 16,32 = O o = . . L]

114,30 7,11 19,08 0 0 0

114,30 8,56 4“SCH 80S 22,66 O o o . . . .

121,00 4,00 11,72 .

133,00 4,00 12,92 O o o . .

139,70 4,00 13,59 . .

141,30 3,40 5“SCH 105 11,74 O o . . .

141,30 6,55 5“SCH 40S 22,10 O o o . . . .

141,30 9,53 5“SCH 80S 31,44 O o . . . .

141,30 19,05  5“SCHXXS 5831 - . . -
159,00 4,50 17,41 . . _ (‘
Y
. - ‘1. 22 a ‘f.
" BN

rN? & N Y NN

* Povrchové Gpravy 109 ] T .
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Potrubné rary | kruhové | bezogvé | Specialna akost

Vonkajsi
a

mm
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00

10,00

10,00

10,00

10,20

10,30

12,00

12,00

12,00

13,50

13,50

13,50

13,70

14,00

15,00

15,00

16,00

16,00

16,00

16,00

17,10

17,20

17,20

17,20

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Hrabka
steny

mm
1,00
1,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,00
1,00
1,50
2,00
1,60
2,30
2,60
2,24
1,50
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2,31
2,00
2,30
2,31
1,50
2,00
2,50
3,00
4,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00

Rozmery podla
ASME

1/4“ SCH 40S

3/8“SCH 40S

3/8“SCH 40S

Akost

AISI/
UNS

kg/m
0,13
0,17
0,18
0,24
0,30
0,23
0,32
0,40
0,41
0,42
0,28
0,39
0,50
0,48
0,65
0,71
0,64
0,47
0,51
0,65
0,54
0,70
0,85
0,98
0,86
0,76
0,86
0,86
0,62
0,80
0,97
1,13
1,40
0,90
1,10
1,28
1,60
1,88

vysoko korézne
odolna

14539
904L
*)

Duplex/Super Du-
plex

14462 1.4501 14841

531803

*) *) *)

Ziaruvzdorna

532760 314

1.4878
321H
*)

Potrubné rary | kruhové | bezo$vé | Specialna akost

Vonkajsi
a

mm
20,00
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
22,00
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
26,70
26,70
26,70
26,90
26,90
26,90
28,00
28,00
30,00
30,00
30,00
30,00
33,40
33,40
33,40
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
38,00
38,00
38,00

* Povrchové Gpravy 109

Hrabka
steny

mm
6,00
2,00
2,11
2,60
2,77
3,73
4,75
1,50
2,00
3,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
2,11
2,87
3,91
2,00
2,60
3,20
1,50
2,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2,77
3,38
4,55
2,00
2,60
3,20
3,60
4,05
2,00
3,00
4,00

Rozmery podl'a
ASME

1/2“SCH 10S

1/2“ SCH 40S
1/2“SCH 80S
1/2“ SCH 160

3/4“SCH 10S
3/4“ SCH 40S
3/4“SCH 80S

1“SCH 10S
1“SCH 40S
1“SCH 80S

Akost

AlISl/
UNS

kg/m
2,10
0,97
1,01
1,22
1,29
1,64
1,97
0,77
1,00
1,43
1,15
1,41
1,65
2,10
2,50
1,30
1,71
2,23
1,25
1,58
1,90
1,00
1,30
1,40
2,03
2,60
3,13
2,12
2,54
3,29
1,59
2,02
2,44
2,71
3,01
1,80
2,63
3,41

vysoko korézne
odolna

14539
904L
*)

Duplex/Super Du-
plex

14462 1.4501 14841

531803
*) *) *)

$32760 314

Ziaruvzdorna

14845 1.4878
310  321H
*) *)
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Potrubné rary | kruhové | bezogvé | Specialna akost Potrubné rary | kruhové | bezo$vé | Specialna akost

vysoko korozne  Duplex/Super Du- Ziaruvzdorna vysoko korozne  Duplex/Super Du- Ziaruvzdorna
odolna plex odolna plex
Akost 14539 14462 1.4501 14841 1.4845 1.4878 Akost 14539 14462 1.4501 14841 1.4845 1.4878
e s g 904L 531803 32760 314 3105  321H Ml | B e 904L 31803 S32760 314 3105  321H
Rozmery podla Rozmery podl'a
mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *) mm mm ASME kg/m *) *) *) *) *) *)
38,00 5,00 4,13 0 76,10 2,00 3,71 0
40,00 2,00 1,90 0 76,10 2,90 5,32 0
40,00 5,00 4,38 0 76,10 3,00 5,49 0
42,20 2,77 11/4“SCH 10S 2,73 0 = 0 76,10 3,20 5,84 0
42,20 3,56 11/4“SCH 40S 3,44 0 = = = 0 76,10 3,60 6,54 0 0
42,20 4,85 11/4“SCH 80S 4,54 = 76,10 4,00 7,22 0
42,40 2,00 2,02 0 76,10 4,50 8,07 0 0
42,40 2,60 2,59 0 76,10 6,30 11,01 0
42,40 3,20 3,14 = 0 88,90 2,60 5,62 0
42,40 4,05 3,89 0 88,90 2,90 6,24 0
48,30 2,00 2,32 0 88,90 3,00 6,45 0
48,30 2,60 2,98 0 88,90 3,05 3“SCH 10S 6,56 0 0 0
48,30 2,77 11/2“SCH 10S 3,16 0 = 0 88,90 3,20 6,87 0
48,30 3,20 3,61 = 0 88,90 3,60 7,69 0
48,30 3,68 11/2“SCH 40S 4,11 0 z z . 0 88,90 4,00 8,50 0 0
48,30 4,00 4,44 z 88,90 4,05 8,60 0 0 0
48,30 4,05 4,49 0 88,90 5,49 3“SCH 405 11,47 0 0 0 0 0 0
48,30 5,08 11/2“SCH 80S 5,50 0 - = . 0 88,90 7,62 3“SCH 80S 15,51 0 0
50,00 2,00 2,40 0 101,60 3,05 31/2“SCH 10S 7,53 0
50,00 5,00 5,63 : 101,60 4,00 9,78 0 0
57,00 2,60 3,54 0 101,60 4,05 9,89 .
57,00 2,90 3,93 0 101,60 5,74 31/2“SCH 40S 13,78 0 0
60,30 2,00 2,92 0 108,00 3,00 7,89 2
60,30 2,60 3,76 0 108,00 4,00 10,42 0 0
60,30 2,77 2“SCH 10S 3,99 0 3 114,30 2,60 7,27 0
60,30 2,90 4,17 D 114,30 3,00 8,36 0
60,30 3,00 4,30 - 114,30 3,05 4“SCH 10S 8,50 0 0 0
60,30 3,20 4,58 0 114,30 3,60 9,98 0
60,30 3,60 5,11 = 114,30 4,50 12,37 0
60,30 3,91 2“SCH 40S 5,52 0 3 = = 0 114,30 6,02 4“SCH 40S 16,32 0 0 0 0 0 0
60,30 4,00 5,64 = 114,30 8,56 4“SCH 80S 22,66 0 0
60,30 4,50 6,29 0 121,00 4,00 11,72 0
60,30 5,54 2“SCH 80S 7,60 0 0 = = 0 133,00 4,00 12,92 0 0
60,30 8,74 2“SCH160S 11,28 0 139,70 4,00 13,59 0 0
70,00 5,00 8,14 0 139,70 5,00 16,86 0
73,00 3,05 21/2“SCH 10S 5,34 0 = 141,30 6,55 5“SCH 405 22,10 0 0
73,00 5,16 21/2“SCH 40S 8,77 0 = 0 141,30 9,53 5“SCH 80S 31,44 0
73,00 7,01 21/2“SCH 80S 11,58 0 159,00 4,50 17,41 0
* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové Gpravy 109
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| Specialna akost

vysoko korézne  Duplex/Super Du- Ziaruvzdorna nehrdzavejuca
odolna plex Vonkaj$i@  Hrubka Akost 14301 14307 14541 14571
Akost 14539 14462 14501 14841 1.4845 1.4878 steny AS| 304 304L 321 316Ti
s G 904L $31803  $32760 314 3105  321H mm mm kg/m %) %) ) ")
. . Roznl'.l\esr%Eodla ke/m ) %) %) %) %) %) 6,00 1,00 0,13 . . . -
159,00 6,00 22,99 . 6,00 1,50 0,17 .
168,30 3,40 6“SCH 105 14,04 . . S 1,00 0.18 . . ] .
168,30 4,50 18,46 i . . — 1,20 0,24 . . .
168,30 5,00 20,45 . ok 1,00 023 ] . . -
168,30 7,11 6“SCH 40S 28,70 . . . . . .0 sl 032 ] ] . '
168,30 10,97 6“SCH 80S 43,22 . A <t 040 ] ] . '
219,10 6,35 8“SCH 20 33,83 . . 12,00 ot o i : : .
219,10 8,18 8“SCH 405 43,20 . . . a2t 2150 0,33 . . i -
219,10 12,70 8“SCH 805 65,64 . . . il 2,00 0,50 . : i .
14,00 2,00 0,60 .
* Povrchoveé upravy 109 14,00 2,59 0.72 - :
15,00 1,00 0,35 . . .
15,00 1,50 0,51 . . : .
15,00 2,00 0,65 . . .
16,00 1,50 0,54 . . .
16,00 2,00 0,70 . . . -
18,00 1,50 0,62 . . . -
18,00 2,00 0,80 . . . -
18,00 2,50 0,97 . . .
20,00 1,00 0,48 . .
20,00 1,50 0,69 . : .
20,00 2,00 0,90 . : . .
22,00 1,50 0,77 . : .
22,00 2,00 1,00 . . .
22,00 4,00 1,80 . .
25,00 1,50 0,88 . .
25,00 2,00 1,15 . . . .
28,00 1,50 1,00 . . .
28,00 2,00 1,30 . . . .
42,00 2,00 2,00 . .

* Povrchové Gpravy 109



Vonkajsi @ Hrabka

mm

6,00

6,00

8,00

8,00
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
14,00
14,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,20
18,00
18,00
18,00
20,00
20,00
20,00
21,30
22,00
22,00
25,00
25,00
25,00
28,00
28,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
35,00

* Povrchové Gpravy 109

steny

mm

1,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,50
1,50
2,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2,00
1,50
2,00
2,50
2,00
2,50
3,00
3,20
1,50
2,00
2,00
2,50
3,00
1,50
2,00
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
2,00

Akost
ASI
kg/m
0,13
0,17
0,18
0,24
0,23
0,32
0,40
0,28
0,39
0,50
0,60
0,72
0,51
0,65
0,54
0,70
0,85
0,98
0,76
0,62
0,80
0,97
0,90
1,10
1,28
1,45
0,77
1,00
1,15
1,41
1,65
1,00
1,30
1,40
1,72
2,03
2,60
3,13
1,65

nehrdzavejlica
14301 14307 14541
304 304L 321
*) *) *)

14571
316Ti

*)

Vonkajsi @ Hrubka

mm

35,00
38,00
38,00
38,00
42,00
42,00
42,40
48,30
57,00
57,00
60,30
88,90

* Povrchové Gpravy 109

steny

mm

3,00
2,00
4,00
5,00
2,00
3,00
2,60
2,60
2,00
2,90
4,00
4,50

Akost
ASI
kg/m
2,40
1,80
3,41
4,13
2,00
2,93
2,59
2,98
2,75
3,93
5,64
9,51

14301
304

*)

nehrdzavejlica

14307
304L

*)

1.4541
321

*)

14571
316Ti

*)




Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Standardna akost Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571 Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571
0 steny ASME AlSI 304 304L 316L 321 316Ti g steny ASM AISI 304 304L 316L 321 316Ti
mm mm kg/m *) *) -x-) *) -x-) mm mm I(g/m *) *) *) -x-) *)
5,00 0,75 0,08 C 0 33,00 1,50 1,18 - 0 -
8,00 1,00 0,18 = . 33,70 1,60 1,29 = 0 = 0
8,00 1,50 0,24 = . 33,70 2,00 1,59 = 0 = 0 C
10,00 1,00 0,23 = 0 0 33,70 2,60 2,02 = 0 - 0 0
10,00 1,50 0,32 = 0 33,70 3,20 2,44 = 0 - 0
12,00 1,00 0,28 = 7 0 34,00 1,50 1,22 - 0 -
14,00 1,00 0,33 0 35,00 1,50 1,26 -
14,00 1,50 0,47 = 0 0 35,00 2,00 1,65 = 0 - 0
15,00 1,50 0,51 = 0 0 38,10 1,50 1,37 -
16,00 1,50 0,54 = 0 0 38,10 2,00 1,81 = 0 -
17,20 1,60 0,62 = 0 0 40,00 1,50 1,45 = 0 -
17,20 2,00 0,76 = 0 0 40,00 2,00 1,90 = 0 - 0
17,20 2,30 0,86 C . 0 0 42,40 1,60 1,63 - 0 - o
18,00 1,50 0,62 C 0 0 42,40 2,00 2,02 - 0 - 0 -
20,00 1,00 0,48 = . 0 42,40 2,60 2,59 - 0 0 o
20,00 1,50 0,69 = . 0 0 42,40 3,00 2,96 - 0
20,00 2,00 0,90 = . 0 42,40 3,20 3,14 - 0 - =
21,30 1,60 0,79 C 0 0 0 42,40 4,00 3,85 - 0
21,30 2,00 0,97 C D 0 = 0 43,00 1,50 1,56 = 0 = 0
21,30 2,60 1,22 0 0 0 = 0 44,00 1,50 1,60 =
21,34 2,11 1/2“SCH 10S 1,02 C . 44,50 2,00 2,13 = 0 =
22,00 1,00 0,53 C D 44,50 2,60 2,73 = 0
22,00 1,50 0,77 C D 0 48,30 1,60 1,87 - 0 - &
22,00 2,00 1,00 C D 48,30 2,00 2,32 - 0 - 0 =
23,00 1,50 0,81 = 7 0 0 48,30 2,60 2,98 - 0 - 0 =
25,00 1,50 0,88 C 0 0 48,30 3,20 3,61 - 0 - 0 =
25,00 2,00 1,15 C D 0 48,30 3,60 4,03 = 0
26,90 1,60 1,01 = . 0 0 48,30 4,00 4,44 - 0
26,90 2,00 1,25 = . 0 - 0 50,00 1,50 1,82 = 0 =
26,90 2,60 1,58 = . 0 - 0 50,00 2,00 2,40 = 0 =
28,00 1,50 1,00 C 0 0 0 50,80 1,50 1,85 =
28,00 2,00 1,30 = 0 0 50,80 2,00 2,44 C 0 =
30,00 1,50 1,07 = 0 0 52,00 1,50 1,90 = 0 -
30,00 2,00 1,40 = 0 0 0 52,00 2,00 2,50 = 0 -
30,00 2,60 1,78 0 53,00 1,50 1,93 = 0 -
30,00 3,00 2,03 0 54,00 2,00 2,60 = 0 - 0
32,00 1,50 1,15 = 0 0 57,00 2,00 2,75 = 0
32,00 2,00 1,50 = O 0 57,00 3,00 4,06 -
* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové tpravy 109
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Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Standardna akost Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571 Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571
0 steny ASME AISI 304 304L 316L 321 316Ti g steny ASM AISI 304 304L 316L 321 316Ti
mm mm kg/m *) *) -x-) *) -x-) mm mm I(g/m *) *) *) -x-) *)
60,30 1,60 2,35 0 0 108,00 3,00 7,89 = 0 =
60,30 2,00 2,92 C D 0 = 0 108,00 4,00 10,42 -
60,30 2,60 3,76 . . . . . 114,30 1,50 4,24 .
60,30 3,00 4,30 . 0 0 C 0 114,30 2,00 5,62 = 0 - 0 0
60,30 3,20 4,58 = 0 0 114,30 2,60 7,27 = 0 - 0 0
60,30 3,60 511 = 0 0 0 114,30 3,00 8,36 = 0 - 0 0
60,30 4,00 5,64 0 114,30 3,20 8,90 = 0
63,50 1,50 2,33 = 0 114,30 3,60 9,98 = 0 - 0 0
63,50 2,00 3,08 = 0 114,30 4,00 11,05 0
70,00 1,50 2,57 = 0 129,00 2,00 6,36 = 0 0
70,00 2,00 3,41 = 0 0 133,00 2,00 6,56 = 0
70,00 2,90 4,87 133,00 3,00 9,77 = 0 0
70,00 3,00 5,03 0 133,00 4,00 12,92 = 0
73,00 1,50 2,69 C . 0 139,70 2,00 6,90 - 0 0 o
76,10 1,60 2,98 C 0 0 139,70 2,60 8,93 - 0 - 0 =
76,10 2,00 3,71 C 0 0 = 0 139,70 3,00 10,27 - 0 0 =
76,10 2,30 4,25 0 0 139,70 4,00 13,59 0 E
76,10 2,60 4,79 C 0 0 = 0 154,00 2,00 7,61 = 0 0
76,10 3,00 5,49 C 0 0 0 159,00 2,00 7,86 - 0 E
76,10 3,20 5,84 C 0 0 159,00 3,00 11,72 - 0 0 E
76,10 3,60 6,54 C 0 0 0 159,00 4,00 15,52 -
76,10 4,00 7,22 0 168,30 2,00 8,33 = 0 = 0 o
80,00 1,50 2,95 C . 168,30 2,60 10,79 = 0 = 0 C
80,00 2,00 3,91 C . 168,30 3,00 12,42 = 0 0 0
84,00 2,00 4,11 C D 0 0 168,30 4,00 16,46 0 0
85,00 1,50 3,14 = 7 168,30 5,00 20,45 0 0
85,00 2,00 4,16 = 7 204,00 2,00 10,12 - 0 &
88,90 2,00 4,35 C 0 0 = 0 205,00 2,50 12,68 0
88,90 2,30 4,99 0 0 206,00 3,00 15,25 - 0 &
88,90 2,60 5,62 = 0 0 = 0 219,10 2,00 10,87 = 0 - 0 0
88,90 2,90 6,24 0 219,10 2,60 14,10 0 0
88,90 3,00 6,45 = 0 0 - 0 219,10 3,00 16,23 = 0 - 0 0
88,90 3,20 6,87 = 0 0 219,10 4,00 21,54 = 0 - 0 0
88,90 4,00 8,50 0 219,10 5,00 26,81 0 0
101,60 2,00 4,99 = 0 0 - 0 219,10 6,30 33,57 O 0
101,60 3,00 7,41 = 0 0 254,00 2,00 12,62 = 0 - 0
104,00 2,00 511 = 0 0 0 255,00 2,50 15,81 0
108,00 2,00 5,31 C . 0 256,00 3,00 19,01 - 0 -
* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové tpravy 109
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Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Standardna akost Potrubné riary | kruhové | Potravinarske rary

nehrdzavejlica nehrdzavejlica
Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571 Vonkajsi @ Hrabka Akost 14301 1.4307 1.4404
2 steny ASME . steny
AISI 304 304L 316L 321 316Ti AISI 304 304L 316L

mm mm kg/m *) *) *) -x-) -x-) mm mm kg/m *) -x-) *)
273,00 3,00 20,28 C 0 = 0 18,00 1,50 0,62 = 7 0
273,00 4,00 26,94 = 0 22,00 1,50 0,77 - = .
273,00 5,00 33,55 = 0 28,00 1,00 0,68 = 7
273,00 6,00 40,11 0 28,00 1,50 1,00 = 7 0
273,00 6,30 42,07 = 0 34,00 1,00 0,83 - E
304,00 2,00 15,12 c 7 0 34,00 1,50 1,22 - - .
306,00 3,00 22,76 0 0 40,00 1,00 0,98 - 0 0
323,90 3,00 24,11 = 0 - 0 40,00 1,50 1,45 - 0 0
323,90 4,00 32,04 - 0 52,00 1,00 1,28 - 0
323,90 5,00 39,93 0 52,00 1,50 1,90 - 0 0
323,90 6,30 50,10 - 0 70,00 2,00 3,41 - 7 0
355,60 3,00 26,49 C 0 0 85,00 2,00 4,16 - . 0
355,60 4,00 35,22 0 104,00 2,00 5,11 - . 0
406,40 3,00 30,30 C . 0 0 129,00 2,00 6,36 - . 0
406,40 4,00 40,30 - 0 154,00 2,00 7,61 - . 0
406,40 5,00 50,26 0
508,00 3,00 37,94 - * Povrchové tpravy 109
508,00 4,00 50,48 C 0 0
508,00 5,00 62,98 0
609,60 4,00 60,66 0

Potrubné rary | kruhové | zvarané | tepelne nespracované | Specialna akost

vysoko korézne odolna

Vonkajsi @ I-Isrtliélln"ka Rozn‘&esr,\\sl Eodl’a Alkost 14539
mm g AISI 904L
I kg/m
76,10 3,00 5,49 O
168,30 3,00 12,42 O
273,00 4,00 26,94 O
323,90 4,00 32,04 0
355,60 4,00 35,22 0

* Povrchové Gpravy 109
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Potrubné rury | kruhové | zvarané | tepelne spracované Potrubné rury | kruhové | zvarané | tepelne spracované

nehrdzavejica nehrdzavejica
Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571 Vonkajsi Hrubka Rozmery podla Akost 14301 14307 1.4404 1.4541 1.4571

0 steny ASME AlSI 304 304L 316L 321 316Ti g steny ASM AISI 304 304L 316L 321 316Ti
mm mm kg/m *) *) -x-) *) -x-) mm mm I(g/m *) *) *) -x-) *)

6,00 1,00 0,13 = 0 30,00 2,00 1,40 = 0

8,00 1,00 0,18 . . . . 33,40 2,77 1“SCH 10S 2,12 . 0
10,00 1,00 0,23 C 0 = 0 33,40 3,38 1“SCH 40S 2,54 - 0
10,00 1,50 0,32 = 0 33,70 2,00 1,59 C 0 = 0 0
12,00 1,00 0,28 . . . . 33,70 2,60 2,02 = 0 0 0
12,00 1,50 0,39 c 7 - 0 33,70 3,20 2,44 = 0 0 0
14,00 1,00 0,33 = 0 0 35,00 1,50 1,26 = 0 0
14,00 1,50 0,47 = 0 - 0 38,00 1,50 1,37 = 0 0
14,00 2,00 0,60 0 38,00 2,00 1,80 = 0
15,00 1,00 0,35 = 0 0 40,00 1,50 1,45 = 0 0
15,00 1,50 0,51 = 0 - 0 40,00 2,00 1,90 = 0 0
15,00 2,00 0,65 0 42,20 2,77 11/4“SCH 10S 2,73 = 0
16,00 1,00 0,38 = O 0 42,20 3,56 11/4“SCH 40S 3,44 = 0
16,00 1,50 0,54 - 0 42,40 1,60 1,63 o
16,00 2,00 0,70 C 0 42,40 2,00 2,02 - 0 - 0 =
17,20 1,60 0,62 = . 0 42,40 2,60 2,59 - 0 0 E
17,20 2,00 0,76 0 42,40 3,20 3,14 - 0 0 E
17,20 2,30 0,86 0 44,50 2,00 2,13 = 0 0
18,00 1,00 0,43 C 0 = 0 48,30 2,00 2,32 - 0 - 0 C
18,00 1,50 0,62 = 0 48,30 2,60 2,98 - 0 - 0 C
18,00 2,00 0,80 C 0 0 48,30 2,77 11/2“SCH 10S 3,16 - 0
20,00 1,00 0,48 C . 0 48,30 3,20 3,61 - 0 0 o
20,00 1,50 0,69 C . 0 48,30 3,60 4,03 0 o
20,00 2,00 0,90 C . = 0 50,00 2,00 2,40 = 0 0
21,30 1,60 0,79 0 0 52,00 1,50 1,90 o
21,30 2,00 0,97 C D 0 = 0 53,00 1,50 1,93 = 0
21,30 2,11 1/2“SCH 10S 1,01 C D 54,00 2,00 2,60 = 0 0 o
21,30 2,60 1,22 C D 0 60,30 2,00 2,92 = 0 = 0 C
21,30 2,77 1/2“SCH 40S 1,29 C D 60,30 2,60 3,76 - 0 0 0
22,00 1,00 0,53 = . 60,30 2,77 2“SCH 10S 3,99 = 0
25,00 1,00 0,60 = 0 0 60,30 3,00 4,30 = 0 0 0
25,00 1,50 0,88 0 60,30 3,60 511 0 0
25,00 2,00 1,15 = 0 0 - 0 60,30 3,91 2“SCH 40S 5,52 = 0
26,70 2,11 3/4“SCH 10S 1,30 = 0 76,10 1,60 2,98 0
26,70 2,87 3/4“ SCH 40S 1,71 = 0 76,10 2,00 3,71 = 0 0 0
26,90 1,60 1,01 0 76,10 2,30 4,25 - 0 0
26,90 2,00 1,25 = 0 0 - 0 76,10 2,60 4,79 = 0 0
26,90 2,60 1,58 = O - 0 76,10 3,00 5,49 0 0
28,00 1,50 1,00 C . 76,10 3,60 6,54 0
28,00 2,00 1,30 C . 0

* Povrchové Gpravy 109 * Povrchové tpravy 109
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Vonkajsi
a

mm

88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
101,60
108,00
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
114,30
168,30
168,30
219,10
219,10
323,90

Hrabka
steny

mm

2,00
2,30
2,60
3,00
3,05
3,20
4,00
5,49
2,00
3,00
2,00
2,60
3,00
3,05
3,60
4,00
5,00
6,02
6,30
3,40
7,11
3,76
8,18
4,57

* Povrchové Gpravy 109

Rozmery podla
ASME

3“SCH

3“SCH

4" SCH

4" SCH

6“ SCH
6“ SCH
8“ SCH
8“ SCH
12“ SCH

105

40S

10S

40S

10S
40S
10S
40S
10S

Akost
AlSI
kg/m

4,35
4,99
5,62
6,45
6,56
6,87
8,50
11,47
4,99
7,89
5,62
7,27
8,36
8,50
9,98
11,05
13,68
16,32
17,04
14,04
28,70
20,27
43,20
36,54

14301
304
*)

14307
304L
*)

nehrdzavejlica
1.4404 1.4541
316L 321
*) *)

1.4571
316Ti
*)




-

Alternativa s perspektivou

Tam, kde nie je pozadované masivne prevedenie, duté tyce su vhodnou a trvacou
alternativou. Je to jeden z dévodov, preco sme rozsirili nas program dutych tyci - v
prospech kratSieho Casu opracovavania a pre potesenie vasho nakupného oddelenia.
Uspora materialu znizi Vase naklady, zatial' €o vysoka kvalita ostava zachovana.

Duté tyce | bezosvé | kruhové
Vo vyrobnych dizkach od 2 do 7 m

Za tepla alebo za studena valcované, tepelne spracované, odkujené (morené alebo opracované)
*  Zihaneé rozpastacim zihanim, morené

Technické podmienky dodania
EN 10216-5, d'alSie testovanie na poZiadanie

Dovolené odchylky
ISO 2938 alebo
Vonkajsi priemer: -0/+2%, minimalne -0/+1,0mm 16

Vnutorny priemer: +0/+2%, minimalne +0/1,0mm
D UTE TY(: E Hribka steny: minimalna hrdbka steny 5% pod nominalnou hribkou steny, bez maxima

Skusobné certifikaty
136 - 141 EN 10204 3.1/3.2 podl'a dohody

* Pre klasifikaciu pozri strany 136 az 141




Duté tyce | bezové | kruhové | Standardna akost Duté tyce | bezodvé | kruhové | Standardna akost

nehrdzavejica nehrdzavejiica
Menovity-@ mm Akost 14301 14306 1.4307 14401 1.4404 1.4541 1.4571 Menovity-@ mm Akost 14301 14306 1.4307 14401 1.4404 1.4541 1.4571
AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti AlSI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti
vonkajsi vnutorny  kg/m *) *) *) *) *) *) ¥) vonkajéi vnitorny  kg/m *) *) *) *) *) *) *)
32 16 4,81 0 0 = = 0 0 80 40 30,05 = : : . . . .
32 20 3,91 0 0 = = 0 0 0 80 45 27,39 = : . . . .
36 16 6,51 0 0 = - 0 0 80 50 24,41 = : . . . . .
36 20 5,61 0 0 = - 0 0 0 80 63 15,22 = : . . . . .
36 25 4,20 0 0 = - 0 0 . 85 45 32,55 = . . . . . .
40 20 7,51 0 0 = = 0 0 0 90 50 35,06 c 0 . . . . .
40 25 6,10 0 0 = - 0 0 0 90 56 31,07 - . . . . . .
40 28 5,11 0 0 = - 0 0 0 90 63 25,86 - . . . . . .
45 20 10,17 0 0 - - 0 0 . 90 68 21,76 . . .
45 25 8,76 0 0 - 90 71 19,15 - . . . . . .
45 28 7,77 0 0 - - 0 0 . 95 50 40,85 - . . . . .
45 32 6,27 0 0 - - 0 0 . 100 56 42,97 c . . . . . .
50 25 11,74 0 0 = = 0 0 100 63 37,75 c . . . . . .
50 28 10,74 0 0 = 100 71 31,04 c . . . . . .
50 32 9,24 0 0 = = 0 0 0 100 80 22,54 - . . . . . .
50 36 7,54 0 0 = = 0 0 0 106 56 50,71 - . . . . . .
50 40 5,63 0 0 = 0 106 63 45,49 - . . . . .
56 20 17,13 0 0 - 106 71 38,78 - . . . . . .
56 25 15,72 0 0 - 106 80 30,27 - . . . . . .
56 28 14,72 0 0 - - 0 0 . 106 85 25,11 .
56 30 14,00 0 0 z 106 90 19,63 - . .
56 36 11,52 0 0 . . 0 0 0 112 63 53,68 = 0 . . . .
56 40 9,62 0 0 - = 0 0 . 112 71 46,97 = . . . . . .
56 45 6,95 0 0 - . 112 80 38,46 = 0 . . . . .
60 40 12,52 0 0 = = 0 0 0 112 90 27,82 - : . . . . .
60 45 9,86 0 0 = 0 112 95 22,03 .
63 32 18,44 0 0 = = 0 0 0 118 63 62,32 - 0 . . . . .
63 36 16,73 0 0 = - 0 0 118 71 55,61 - 0 . . . .
63 40 14,83 0 0 = - 0 0 0 118 80 47,10 = 0 . . . .
63 45 12,17 - - - - c - 118 90 36,46 . . . . . . .
63 50 9,20 0 0 = - 0 0 0 125 71 66,26 = : . . . . .
70 50 15,02 0 o . . 125 80 57,75 . . . . . .
71 36 23,44 0 0 - - 0 0 . 125 90 47,11 - . . . . . .
71 40 21,54 0 0 - - 0 . 125 100 35,21 - . . . . . .
71 45 18,88 0 0 - - 0 0 0 132 71 77,52 - . . . . . .
71 56 11,93 0 0 - - 0 0 0 132 80 69,01 - . . . . . .
75 40 25,20 0 0 = - 0 0 132 90 58,37 - . . . . . .
75 50 19,56 0 0 = = 0 132 106 38,74 - . . . . . .
75 56 15,58 0 0 = 0 140 80 82,63 c . . . . . .
75 60 12,68 0 0 = = 0 0 140 90 71,99 c . . . . .
* Povrchové Gpravy 135 * Povrchové Gpravy 135
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| Standardna akost | Standardna akost

nehrdzavejuca nehrdzavejica
Menovity-@ mm Akost 14301 1.4306 1.4307 14401 14404 1.4541 1.4571 Menovity-@ mm Akost 14301 14306 1.4307 14401 14404 1.4541 1.4571
AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti AISI 304 304L 304L 316 316L 321 316Ti

vonkajsi vnatorny  kg/m *) *) *) *) *) *) *) vonkajsi vnatorny  kg/m *) *) *) *) *) *) %)

140 100 60,10 . . . . . . . 224 180 111,28 . . . . . . .

140 106 52,36 . . . 236 150 207,81 . . . . . . .

140 112 44,17 . . . . . . . 236 190 122,67 . . . . . . .

150 80 100,79 . . . . . . . 240 170 179,66 . . . . . .

150 95 84,35 . . . . . . 250 200 140,85 . . . . . . .

150 106 70,51 . . . . . . . 275 200 223,01 . .

150 112 62,32 . . . . . . 300 200 313,00 . . . .

150 125 43,04 . . . . . . . 340 200 473,26 . . . .

150 132 31,78 . . . . 380 230 572,79 . . . .

160 90 109,55 . . . . . . 400 300 438,20 . . . .

160 112 81,73 . . . . . . . 420 300 540,86 . . . .

160 120 70,11 o . . . - . .

160 132 51,18 - - " " " " " * Povrchove tpravy 135

170 100 118,31 D O .

170 106 110,58 D O . . . L] .

170 118 93,75 D O . . . L] .

170 130 75,12 D O . . . L] .

170 140 58,22 . . . . . . .

175 145 60,10 .

180 125 105,01 O u . . . . .

180 130 97,03 O u . . . .

180 140 80,13 O 0 = . . .

180 150 61,97 O 0 = . . . .

190 106 155,65 O 0 = . . .

190 123 131,28 o o = . . . -

190 132 116,91 O o . . L] -

190 140 103,29 O o . . . - .

190 150 85,14 O o . . . .

190 160 65,73 O o = . . . -

200 140 127,70 O D . . L] - .

200 150 109,55 O o 3 -

200 160 90,14 O 0 . . . - .

200 170 69,49 O o . . .

212 130 175,56 O o = . . . - 16

212 150 140,50 0 o 3 . . . -

212 170 100,44 . . . . . .

212 180 78,53 o . .

224 140 191,41 D O . . L] ] .

224 160 153,85 o . . . . .

224 170 133,19 o o 3 O

* Povrchové Gpravy 135



Duté tyce | bezosvé | kruhové | Specialna akost Duté tyce | bezosvé | kruhové | Specialna akost

Duplex Ziaruvzdorna Duplex Ziaruvzdorna
Menovity-@ mm Akost 1.4462 1.4878 Menovity-@ mm Akost 1.4462 1.4878
UNS/ 531803 321H NS/ 531803 321H
vonkajéi vnuatorny kg/m *) *) vonkajsi vnuatorny kg/m *) *)
32 20 3,91 0 118 63 62,32 0
36 20 5,61 0 118 80 47,10 0
36 25 4,20 0 118 90 36,46 0
40 20 7,51 0 125 71 66,26 0
40 25 6,10 0 125 90 47,11 0 0
40 28 511 0 125 100 35,21 0 0
45 20 10,17 0 132 71 77,52 O
45 28 7,77 0 132 80 69,01 0
45 32 6,27 0 132 90 58,37 0 0
50 25 11,74 . 132 106 38,74 0
50 32 9,24 D 140 80 82,63 0
50 36 7,54 0 140 100 60,10 0 0
56 28 14,72 . . 140 112 44,17 0 0
56 36 11,52 . 150 80 100,79 0
56 40 9,62 . 150 106 70,51 0 0
60 40 12,52 0 150 125 43,04 0
63 32 18,44 0 0 160 112 81,73 0 0
63 40 14,83 O 160 120 70,11 0
63 50 9,20 O 160 132 51,18 0
71 36 23,44 0 O 170 106 110,58 0
71 45 18,88 0 0 170 118 93,75 0
71 56 11,93 0 0 170 130 75,12 0 0
80 40 30,05 0 0 170 140 58,22 0 0
80 50 24,41 0 0 180 125 105,01 0 0
80 63 15,22 0 180 130 97,03 0
85 45 32,55 0 180 140 80,13 0
90 50 35,06 0 190 123 131,28 0
90 56 31,07 0 0 190 140 103,29 0
90 63 25,86 0 0 190 160 65,73 0 0
90 71 19,15 0 200 140 127,70 0
100 56 42,97 0 0 200 160 90,14 . 0
100 63 37,75 0 212 130 175,56 0 0
100 71 31,04 0 0 212 150 140,50 0
100 80 22,54 . 224 140 191,41 0
106 56 50,71 . 212 170 100,44 .
106 71 38,78 . . 224 180 111,28 .
106 80 30,27 0 0 236 150 207,81 0
112 71 46,97 0 236 190 122,67 0 0
112 80 38,46 0 250 200 140,85 0 0
112 90 27,82 . .
* Povrchové Gpravy 135 * Povrchové Gpravy 135
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\ V2dy dobre spojenie

Prepojenia potrubi sa stali vd'aka prirubam a lemovym krizkom dokonalé - a taka je aj
nasa ponuka pre Vas. Toto je dévodom, preco mame vzdy k dispozicii kompletny
sortiment fitingov na sklade. Mate okrem toho nejaké Specialne Zelanie? Potom staci
len nam zavolat a vase priania budu splnené.

Fitingy | Priruby
*  Zihané, kovovo lesklé, chybané

Technické podmienky dodania
DIN EN 10222-5, VdTUV harok 418 a 421 tieZ v spojeni s AD-2000 prospekt W 2/W 3/W 10

Dovolené odchylky
DIN EN 1092-1 a DIN 2527, 2566, 2576, 2632, 2633, 2635, 2642

PRIRUBY ' - | Skusobné certifikaty
" DIN EN 10204 31, pre lemové kriZky iba pre zakladny material (plech alebo zvitok),

DIN EN 10204 3.1 pre zakladny material a finalny produkt
144 - 161

* Pre klasifikaciu pozri strany 144 a7z 161




Menoyit\]tlak/
priemer
DN PN
15 40
20 40
25 40
32 40
40 40
50 16
65 16
65 16
80 16
100 16
125 16
150 16
200 10
200 16
250 10
300 10
350 10
400 10
500 10

1) K dispozicii aj podl'a DIN

c4

16
18
18
18
18
18
18
18
20
20
22
22
24
24
26
26
26
26
28

* Povrchové Gpravy 143

@D

mm

95
105
115
140
150
165
185
185
200
220
250
285
340
340
395
445
505
565
670

mm

65

75

85
100
110
125
145
145
160
180
210
240
295
295
350
400
460
515
725

| Standardna akost

c4

=(ZJL= - @CGmax. o
|
.
| |
- @K -
- @D
nehrdzavejica
oL PG Pocet  Akost 1.4541 1.4571
max. skru- .
tiek AISI 321 316Ti
mm mm kg/Ks *) *)
14 4 0,81 C 0
14 4 1,14 . .
14 4 1,38 . .
18 4 2,03 - .
18 4 2,35 C 0
18 4 2,88 - .
18 55 4 3,51 = o
18 55 8 3,51 C O
18 70 8 4,61 - .
18 90 8 5,65 C .
18 115 8 8,13 = o
22 140 8 10,50 C .
22 190 8 16,50 = 0
22 190 12 16,20 = 0
22 235 12 24,10 C .
22 285 12 30,80 = 0
22 330 16 39,60 0
26 380 16 49,40 0
26 475 20 75,20 0

Menovity
tlak/
priemer
DN PN

15 40
20 40
25 40
32 40
40 40
50 16
65 16
80 16
100 16
125 16
150 16
200 16

1) K dispozicii aj podl'a DIN

c4

16
18
18
18
18
18
18
20
20
22
22
24

* Povrchové Gpravy 143

@D

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340

K

mm
65
75
85

100
110
125
145
160
180
210
240
295

aL

mm
14
14
14
18
18
18
18
18
18
18
22
22

oG Pocet
max. skru-
tiek

mm
q
q
q
q
q
q
55 8
70 8
90 8
115 8
140 8
190 12

Akost

AISI/
UNS

kg/Ks
0,81
1,14
1,38
2,03
2,35
2,88
3,51
4,61
5,65
8,13
10,50
16,20

| Specialna akost

Duplex
1.4462

531803
*)

vysoko kordzne

odolna
1.4539

904L
*)




Zaslepovacie priruby | DIN 2527 Form B | Standardna akost Zaslepovacie priruby | s redukovanou hriabkou

> » e
gé~ f ? 12 e C N
£ : | 2l
| b 1 w 1 ' o S
[ [ L | | | Y
) ) w A N ! A
- @k - + - ak _
- D > - :-I ’ ,.C'.. . - D
nehrdzavejuca nehrdzavejica
Menovity b D Bk dz Pocet  Akost 1.4571 Menovity b D Bk dz Pocet Akost 1.4301 1.4571
tlak/priemer skru- . tlak/priemer skrutiek .
tiek AISI 316Ti AISI 304 316Ti
DN PN mm mm mm mm kg/Ks *) DN PN mm mm mm mm kg/Ks *) *)
10 16 14 90 60 14 4 0,63 0 100 16 10 220 180 18 8 2,83 . .
15 16 14 95 65 14 4 0,72 . 125 16 12 250 210 18 8 4,60 . .
20 16 16 105 75 14 4 1,01 0 150 16 12 285 240 22 8 4,68 - 0
25 16 16 115 85 14 4 1,23 0 200 10 12 340 295 22 8 8,25 0
32 16 16 140 100 18 4 1,80 0 200 10 15 340 295 22 8 10,31 -
40 16 16 150 110 18 4 2,09 0 250 10 15 405 355 26 12 14,40 - O
300 10 15 460 470 26 12 18,80 - 0
350 10 15 505 460 22 16 24,17 O
400 10 15 565 515 26 16 28,50 0
500 10 20 670 620 26 20 53,57 0

Duplex vysoko kordzne
odolna
Menovity b D Bk dz Potet  Akost 1.4462 1.4539
oriomer Yo AIsy

UNS $31803 904L
DN PN mm mm mm mm kg/Ks *) *)
15 16 14 95 65 14 4 0,72 3 C
20 16 16 105 75 14 4 1,01 - -
25 16 16 115 85 14 4 1,23 . =
32 16 16 140 100 18 4 1,80 = =
40 16 16 150 110 18 4 2,09 = =

* Povrchové Gpravy 143 * Povrchové tpravy 143
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SoeL | @82
. | . J
T I
: | ! &
|
| A
< oK >
nehrdzavejlca
Menovity  Pripojovaci (1 @D aK aL @B2 Pocet Akost 1.4541 1.4571
tlak/priemer  rozmer skrutiek .
AlSI 321 316Ti
DN PN mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
10 40 17,2 14 90 60 14 21 4 0,59 .
15 40 21,3 14 95 65 14 25 4 0,65 0 0
20 40 26,9 16 105 75 14 31 4 0,90 0 0
25 40 33,7 16 114 85 14 38 4 1,08 0 0
32 40 42,4 18 140 100 18 47 4 1,77 0 0
40 40 48,3 18 150 110 18 53 4 2,02 0 0
50 16 60,3 20 165 125 18 65 4 2,65 o o
65 16 76,1 20 185 145 18 81 4 3,05 0 0
65 16 76,1 20 185 145 18 81 8 2,95 0 0
80 16 88,9 20 200 160 18 94 8 3,48 O O
100 16 114,3 22 220 180 18 120 8 4,20 O O
125 16 139,7 22 250 210 18 145 8 5,21 O O
150 16 168,3 24 285 240 22 174 8 6,89 O 0
200 10 219,1 24 340 295 22 226 8 9,31 O O
250 10 273,0 26 395 350 22 281 12 13,50 0 0
250 16 273,0 29 405 355 26 281 12 13,50 0
300 10 323,9 26 445 400 22 333 12 18,00 0 0
350 10 355,6 30 505 460 22 365 16 19,40 0
400 10 4064 32 565 515 26 416 16 26,40 0 0
500 10 508,0 38 670 620 26 519 20 38,50 0

1) K dispozicii aj podl'a DIN
* Povrchové Gpravy 143

Menovity
tlak/priemer
DN PN

10 10
15 10
20 10
25 10
32 10
40 10
50 10
65 10
80 10
100 10
125 10
150 10
200 10
250 10

Pripojovaci
rozmer

mm
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

114,3

139,7

168,3

219,1

273,0

* Povrchové Gpravy 143

b

14
14
14
16
16
16
16
16
18
18
18
18
20
22

90

95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
340
395

d2

\

A

< Bk >
<l D »
nehrdzavejica

] i} Pocet  Akost 1.4541 1.4571

skrutiek .

AlSI 321 316Ti
mm mm kg/Ks *) *)
60 14 4 0,60 0 0
65 14 4 0,69 0 0
75 14 4 0,80 0 0
85 14 4 1,11 . g
100 18 4 1,64 0 .
110 18 4 1,86 . 0
125 18 4 2,20 0 .
145 18 4 2,62 0 O
160 18 8 3,32 0 0
180 18 8 3,67 0 0
210 18 8 4,54 0 O
240 22 8 5,60 0 .
295 22 8 7,46 0 .
350 22 12 10,30 0 0




¢ivé priruby | s redukovanou hrabkou Hlinikové-Toc€ivé priruby

2k . 2k

"t < - l' « >
..L_ : < 2 > < 0 >
nehrdzavejlca Menovity  Pripojo- b D Bk (i ) Potet Hlinikovy lesk Pohlinikované
Menovity  Pripojovaci b D ok d;  Potet  Akost 1.4301 1.4571 ,,Ei':l:,’e, Jact skrutiek
tlak/priemer rozmer skrutiek AISI 304 36T GKALSU12CU RAL_-Farbe
DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks 7001silbergrau
DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
50 10 60,3 10 165 125 18 4 1,42 . . 0N MRLON N7 25 L2 SON ICON L atl -22 : .
65 10 761 10 185 145 18 4 1,74 . . Lol IRLON L 3 2 = £3 Ll ol 025 ’ :
80 10 889 10 200 160 18 8 1,95 . . 20N LD 2520 IIRTZ NN IR1O 5 70 Ll ot O-2E ) )
100 10 1143 10 220 180 18 8 2,15 . . 5|l 2l 22 IR LS &3 Ll &) (L ’ :
125 10 139,7 12 250 210 18 8 3,05 . . 223 IRLON W32 .U LG IRLIONN L0 Le ot C-35 ) )
150 10 168,3 12 285 240 22 8 3,94 . . LN RN N IR TN LU IR0 Le ol IO°E5 ’ :
200 10 219,01 12 340 295 22 8 4,48 . . 2y | ol a0 IERLON WL N W12 Le ol ) )
250 10 2730 15 395 350 22 12 6,95 . . SU | W[ B R | 5D [ e Le G| e ) )
300 10 323,9 15 445 400 22 12 9,19 . . ol N TR O o L C ) Ll : :
350 10 3556 15 505 460 22 16 11,24 . . SON MO NE . OF IS IR 2CON ILo0 2 CI ) )
400 10 4064 15 565 515 26 16 11,70 . . CUN N N N U U EN 10 ) )
500 10 5080 15 670 620 26 20 14,61 . . e 18 O e : :
500 10 5080 20 670 620 26 20 22,00 . . N e B : :
125 10 129,0 18 250 210 18 8 1,55 . .
125 10 139,7 18 250 210 18 8 1,55 . .
150 10 154,0 18 285 240 22 8 1,88 . .
150 10 168,3 18 285 240 22 8 1,88 . .
200 10 2040 20 340 295 22 8 2,70 . .
200 10 219,01 20 340 295 22 8 2,70 . .
250 10 254,0 22 395 350 22 12 3,65 . .
250 10 273,0 22 395 350 22 12 3,65 . .
300 10 3040 22 445 400 22 12 4,30 . .
300 10 323,9 22 445 400 22 12 4,30 . .
350 10 3556 22 505 460 22 16 5,20 . .
400 10 4064 25 565 515 26 16 7,17 . .
500 10 508,0 28 670 620 26 20 9,70 . .
600 10 610,0 30 780 725 30 20 14,00 .
* Povrchové Gpravy 143 * Povrchové tpravy 143
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Ploché priruby | EN 1092-1 Typ 01V

Menovity
tlak/priemer

DN
15
20
25
32
40
50
65
65
80

100
125
150
200
250
300
350
400
500

PN
40
40
40
40
40
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10

Pripojovaci

rozmer

mm
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
76,1
88,9

114,3

139,7

168,3

219,1

273,0

323,9

355,6

406,4

508,0

1) K dispozicii aj podl'a DIN
* Povrchové Gpravy 143

152

c1

mm
14
16
16
18
18
20
20
20
20
22
22
24
24
26
26
30
32
38

@D

mm
95
105
115
140
150
165
185
185
200
220
250
285
340
395
445
505
565
670

gK oL @B1 Poéet  Akost
skrutiek AISI

mm mm mm kg/Ks
65 14 22,0 4 0,67

75 14 27,5 4 0,94

85 14 34,5 4 1,11

100 18 43,5 4 1,82
110 18 49,5 4 2,08
125 18 61,5 4 2,73
145 18 77,5 4 3,16
145 18 77,5 8 3,16
160 18 90,5 8 3,60
180 18 116,0 8 4,39
210 18 141,5 8 5,41
240 22 170,5 8 7,14
295 22 221,5 8 9,27
350 22 276,5 12 11,80
400 22 327,5 12 13,60
460 22 359,5 16 20,40
515 26 411,0 16 27,50
620 26 513,5 20 40,20

nehrdzavejlca
1.4541 1.4571
321 316Ti
*) *)

Ploché priruby | DIN 2576

Menovity
t_Iak/
priemer
DN PN

15 10
20 10
25 10
32 10
40 10
100 10
125 10
150 10
150 10
200 10

Pripojovaci
rozmer
dh
mm
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
108,0
133,0
159,0
168,3
219,1

* Povrchové tpravy 143

14
16
16
16
16
20
22
22
22
24

95
105
115
140
150
220
250
285
285
340

Bk

mm
65
75
85

100
110
180
210
240
240
295

d2

mm
14
14
14
18
18
18
18
22
22
22

Pocet
skrutiek

O 0 0 W 0 H~ ~ b~ ~ b

Akost
AlSI
kg/Ks
0,67
0,94
1,11
1,62
1,86
4,20
571
6,72
6,72
9,31

1.4541
321
*)

nehrdzavejiica
1.4571
316Ti

*)

153



Ploché priruby | s redukovanou hribkou Priruby pre automatické zvaracie procesy | EN 1092-1 Typ 11 B1Y

- di - S |
NI A R . |
T T = | = o |
| | =B b l | |
! A | | |
| | |
| A
- @k o
I o oK
- D - gD
nehrdzavejica nehrdzavejica
Menovity  Pripojovaci b D ok dy Pocet  Akost 1.4301 1.4571 Menovity  Pripojovaci S @D 7] 14 aL Pocet  Akost 1.4571
tlak/ rozmer skrutiek tlak/ rozmer skrutiek
priemer dq AISI 304 316Ti priemer oA AISI 316Ti
DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *)
50 10 60,3 10 165 125 18 4 1,37 O 0 15 16 21,3 2,00 95 65 14 4 0,65 =
65 10 76,1 10 185 145 18 4 1,67 O 0 15 40 21,3 2,00 95 65 14 4 0,65 =
65 16 76,1 10 185 145 18 8 13,7 0 20 16 26,9 2,00 105 75 14 4 0,95 =
80 10 88,9 10 200 160 18 8 1,89 0 0 20 40 26,9 2,00 105 75 14 4 0,95 -
100 10 114,3 10 220 180 18 8 2,02 0 . 25 16 33,7 2,00 115 85 14 4 1,14 -
100 10 114,3 12 220 180 18 8 2,42 . 25 40 33,7 2,00 115 85 14 4 1,14 -
125 10 139,7 10 250 210 18 8 2,48 0 32 16 42,4 2,00 140 100 18 4 1,69 =
125 10 139,7 12 250 210 18 8 2,98 0 0 32 40 42,4 2,00 140 100 18 4 1,69 =
150 10 168,3 10 285 240 22 8 2,98 . 40 16 48,3 2,00 150 100 18 4 1,86 -
150 10 168,3 12 285 240 22 8 3,58 0 . 40 40 48,3 2,00 150 110 18 4 1,86 -
200 10 219,1 12 340 295 22 8 4,66 0 0 50 16 60,3 2,00 165 125 18 4 2,53 =
200 10 219,1 15 340 295 22 8 5,82 0 65 16 76,1 2,30 185 145 18 4 3,06 -
200 16 219,1 15 340 295 22 12 5,79 0 80 16 88,9 2,30 200 160 18 8 3,70 =
250 10 273,0 12 395 350 22 12 5,49 7 100 16 1143 2,60 220 180 18 8 4,62 =
250 10 273,0 15 395 350 22 12 6,86 0 125 16 139,7 2,60 250 210 18 8 6,30 =
250 16 273,0 15 395 355 26 12 6,81 7 150 16 168,3 2,60 285 240 22 8 7,81 =
300 10 323,9 12 445 400 22 12 6,36 0
300 10 323,9 15 445 400 22 12 7,96 0 a
300 16 323,9 15 445 410 26 12 7,85 0
350 10 355,6 12 505 460 22 16 8,82 =
350 10 355,6 15 505 460 22 16 11,04 0 7
350 16 355,6 15 505 470 26 16 10,20 =
400 10 406,4 12 565 515 26 16 10,46 .
400 10 406,4 15 565 515 26 16 13,08 0 0
400 16 406,4 15 565 525 30 16 12,89 0
500 10 508,0 15 670 620 26 20 16,22 O 0
500 10 508,0 20 670 620 26 20 21,63 O 0
500 16 508,0 15 670 650 33 20 15,87 7
600 16 609,6 15 780 770 36 20 20,00 0
1) K dispozicii aj podl'a DIN
* Povrchové Gpravy 143 * Povrchové tpravy 143
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Krkové priruby | EN 1092-1 Typ 11 B1Y | Standardna akost Krkové priruby | EN 1092-1 Typ 11 B1Y | Standardna akost

oA nehrdzavejiica
— S : Menovity  Pripojovaci S @D oK oL Pocet Akost 1.4301 1.4541 1.4571
| tlak/ rozmer skrutiek
oL ! priemer oA AlsI 304 321 316Ti
|
| DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *)
|
: [ : 500 10 508,0 7,10 670 620 26 20 40,50 O
|
: [ : 500 16 508,0 7,10 670 620 26 20 66,20 o
|
| 4 600 10 609,6 7,10 780 725 30 20 44,60 =

BK
2D

nehrdzavejlca

P P _ 1) ~ P ]
Menovity  Pripojovaci S @D @K @L  Poiet Akost  1.4301 1.4541 1.4571 Krkové priruby | EN 1092-1 Typ 11 Bl ‘ Specialna akost
tlak/ rozmer skrutiek
priemer oA AISI 304 321 316Ti
DN PN mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) ;
Duplex vysoko korézne

10 40 17,2 2,00 90 60 14 4 0,68 . otloina

15 40 21,3 2,00 95 65 14 4 0,77 - . . Menovity  Pripojovaci S @D oK gL Pocet Akost 1.4462 1.4539

20 40 26,9 2,30 105 75 14 4 1,09 . . . tlak/ rozmer SRILLEK

2] ! priemer @A it 531803 904L

25 40 33,7 2,60 115 85 14 4 1,30 . . .

32 40 424 260 140 100 18 4 1,91 . . . DN PN mm  mm mm mm  mm kg/Ks ") *)

40 40 483 2,60 150 110 18 4 2,15 . . . 15 40 21,34 211 95 65 14 4 1,00 - -

50 16 60,3 2,90 165 125 18 4 2,53 . . . 15 40 21,34 2,77 35 65 14 4 1,02 - -

50 40 60,3 2,90 165 125 18 4 2,85 . 20 40 26,67 2,87 105 75 14 4 1,05 " "

E EEE T R R 18 4 303 . . . 25 40 33,40 2,77 115 85 14 4 1,31 . .

65 16 76,1 2,90 185 145 18 8 3,03 . . . 25 40 33,40 3,38 115 85 14 4 1,32 " "
100 16 1143 3,60 220 180 18 8 4,62 . . . 40 40 4826 3,68 150 110 18 4 2,20 " -
100 40 1143 3,60 235 190 22 8 6,46 . 50 16 60,30 2,77 165 125 18 4 2,52 . .
125 16 139,7 4,00 250 210 18 8 6,30 . . . 50 16 60,30 3,91 165 125 18 4 2,58 . .
125 40 139,7 4,00 270 220 26 8 8,86 . 50 16 60,30 554 165 125 18 4 2,62 . .
150 16 168,3 4,50 285 240 22 8 7,81 . . . 65 16 73,03 3,05 185 145 18 8 3,03 " "
150 40 168,3 4,50 300 250 26 8 11,70 . 65 16 73,03 516 185 145 18 8 3,20 - .
200 10 219,01 6,30 340 295 22 8 11,50 . . . 65 16 7610 4,00 185 145 18 8 3,16 - -
200 16 219,1 6,30 340 295 22 12 11,60 . . 80 16 8830 3,05 200 160 18 8 4,00 " "
200 40 2191 6,30 375 320 30 12 21,00 . 80 16 88,90 4,00 200 160 18 8 4,00 E :
250 10 2730 6,30 395 350 22 12 15,80 . . . 80 16 8830 543 200 160 18 8 4,92 . .
250 16 273,0 6,30 405 355 26 26 16,70 . 100 16 11430 3,05 220 180 18 8 4,54 . .
300 10 3239 7,10 445 400 22 12 18,30 . . 100 16 114,30 6,02 220 180 18 8 4,35 - "
300 16 323,9 7,10 460 410 26 26 22,10 . 125 16 133,70 655 250 210 18 8 6,75 " "
350 10 3556 7,10 505 460 22 16 25,30 . . 125 16 141,30 655 250 210 18 8 6,95 " .
350 16 3556 7,10 505 460 22 16 32,80 . 150 16 16830 711 285 240 22 8 8,37 - -
R = ™= —~ce . . 200 16 219,10 8,18 340 295 22 12 12,19 . .
400 16 4064 7,10 565 515 26 16 41,10 .

1) K dispozicii aj podl'a DIN * Povrchové Gpravy 143 1) K dispozicii aj podl'a DIN * Povrchové Gpravy 143
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Menovity
t_Iak/
priemer
DN PN

10 16
15 16
20 16
25 16
32 16
40 16
100 16
125 16
150 16

Pripojovaci
rozmer
dq

mm
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3

108,0

133,0

159,0

* Povrchové Gpravy 143

S

1,8
2,0
2,0
2,6
2,6
2,6
3,6
4,0
4,5

mm
90
95

105
115
140
150
220
250
285

Bk

mm

60
65
75
85
100
110
180
210
240

d2

14
14
14
14
18
18
18
18
22

Pocet Akost
skrutiek
AISI

kg/Ks
0,58
0,65
0,95
1,14
1,69
1,86
4,62
6,30
7,75

0 0 0 H» A b bh B DN

nehrdzavejlca
1.4541 1.4571
321 316Ti
*) *)

Menovity tlak/
priemer

DN PN
15 10/16
20 10/16
25 10/16
32 10/16
40 10/16
50 10/16
65 10/16
80 10/16

100 10/16

* Povrchové Gpravy 143

Whitworth
Rohrgewinde
DIN 2999

mm
R1/2
R3/4
R1“
R11/4¢
R11/2“
R 2
R21/2¢
R 3
R 4

]
o, |

oy

| |

‘ | ’ ‘
-t B 0 ~
dq D b Bk dy Pocet  Akost

skrutiek

AISI
mm mm mm mm mm kg/Ks
21,3 95 14 65 14 4 0,61
26,9 105 16 75 14 4 0,91
33,7 115 16 85 14 4 1,10
42,4 140 16 100 18 4 1,60
48,3 150 16 110 18 4 1,78
60,3 165 18 125 18 4 2,43
76,1 185 18 145 18 4 3,18
88,9 200 20 160 18 8 4,12
1143 220 20 180 18 8 4,47

nehrdzavejlca
1.4571
316Ti
*)



Privarovacie natrubky | podobné DIN 2642 | Standardna akost Privarovacie natrubky | podobné DIN 2642 | Standardna akost

nehrdzavejiica
Pripojovaci  S1 hg dq dg Akost 1.4541 1.4571
- a - rozmer AlS| 321 316Ti
P mm mm mm mm mm  kg/Ks ) *)
‘ 114,3 30 28 1143 160 0,51 .
ha 129,0 20 30 1290 188 0,55 .
7 N Y 133,0 30 30 1330 188 0,72 .
139,7 26 30 1397 188 0,52 . .
. da _ 139,7 30 30 1397 188 0,66 .
154,0 20 31 1540 212 0,54 .
159,0 30 30 159,0 212 0,52 .
nehrdzavejica 168,3 25 30 1683 212 0,61 .
Pripojovaci  S1 hg dq dg Akost 1.4541 1.4571 168,3 2,6 30 168,3 212 0,64 .
et AlSI 3 316Ti 168,3 30 30 1683 212 0,75 . .
mm mm mm mm  mm  kg/Ks ") %) 204,0 20 30 2040 270 0,77 .
17,2 1.8 90| N17,258 RN 40T 10,02 " 219,1 30 30 2191 270 1,08 . .
17,2 2,0 317,28 a0 (10,02 " ) 219,1 40 30 2191 270 1,35 .
18,0 1,5 3 180 45 0,03 . . 254,0 20 30 2540 320 0,98 .
21,3 2,0 . 2,3 45 | 0,04 . . 273,0 30 30 2730 320 1,34 . .
23,0 15 12 230 58 0,05 ) 273,0 40 30 2730 320 1,43 .
26,3 2,00 1277726,3 | 58 110,06 . : 306,0 30 35 3060 370 1,51 .
25,0 15 15 280 68 0,07 . 323,9 30 35 3239 370 1,35 . .
33,7 20 15 337 68 009 . . 323,9 40 35 3239 370 1,80 .
33,7 26 15 337 68 011 : . 355,6 30 35 3556 430 1,88 . .
35,0 15 15 350 78 0,09 . 355,6 40 35 3556 430 2,51 .
42,4 20 15 424 78 011 . . 406,4 30 37 4064 482 2,15 . .
42,4 25 15 424 78 012 " . 406,4 40 37 4064 482 2,86 . .
48,3 20 17 483 88 0,14 : : 508,0 30 37 5080 58 2,77 . .
48,3 26 17 483 88 016 " " 508,0 40 37 5080 585 3,70 . .
54,0 20 21 540 102 019 . 609,6 40 45 6096 685 4,75 .
60,3 20 23 60,3 102 0,19 . .
60,3 25 23 60,3 102 0,25 .
60,3 26 23 60,3 102 0,25 3 . . ,
w0 T oo e T Tam [ o . . | podobné DIN 2642 | Specialna akost
70,0 20 23 700 122 0,26 .
el it — e — L2 ) vysoko kordzne odolna
el 2 — e — Ll ) ) Pripojovaci S1 hg dq dg Akost 1.4539
76,1 3,0 23 76,1 122 0,34 . rozmer AISI 904L
84,0 20 23 840 138 0,27 . - mm | mm  mm  mm  ke/Ks 5
88,9 20 23 889 138 0,26 . e TR TR R )
88,9 26 23 889 138 0,37 . . 424 BTN B BT B E i
88,9 30 23 889 138 0,40 . . 60.3 T 0 e T o ]
104,0 20 27 1040 158 0,43 . i 25 | s | om | o i
108,0 30 28 1080 158 0,56 . 273.0 T 7 o T oo o i
114,3 20 28 1143 160 0,40 . 323.9 BTN B e R p i
114,3 26 28 1143 160 0,47 . .
* Povrchové tpravy 143 * Povrchové tpravy 143
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Najdite to spravne spojenie

Ruiry nie st vzdy rovné - spravny fiting umozni, Ze potrubie m6ze byt vedené okolo
rohov, hran a uhlov. Sme pripraveni: nasa kompletna ponuka zavitovych fitingov Vam
vzdy poskytne spravne prepojenie.

Fitingy | Zavitové fitingy

*  morené alebo kovovy lesk

Technické podmienky dodania

ZAVITOVE FITINGY

Skusobneé certifikaty
164- 173 DIN EN 10204 3.1 pre analyzu tavby

* Pre klasifikaciu pozri strany 164 az 172




Sesthranné zatky

* Povrchové Gpravy 163

164

INCH

1/4
3/8¢
1/2¢
3/4¢
14
11/4¢
11/2¢
2u

INCH

1/4
3/8"
1/2
3/4¢
1
11/4
11/2¢
2

Menovity L
priemer

mm
8 17

10 19
15 20
20 24
25 25
32 28
40 28
50 34

Me_novit\‘/ L
priemer

mm

8 17,5

10 18,0
15 25,0
20 26,0
25 29,0
32 35,0
40 38,0
50 39,0

SW

18
21
27
30
38
50
55
70

SW

mm
16
20
24
30
38
46
52
65

Akost
AlSI
kg/Ks
0,03
0,04
0,05
0,08
0,14
0,20
0,23
0,44

Akost
AlSI
kg/Ks
0,02
0,04
0,07
0,11
0,15
0,26
0,37
0,50

nehrdzavejiica

1.4408
316
*)

nehrdzavejica
1.4408
316
*)

Sesthranné spojky

-

L

A

Y

* Povrchové tpravy 163

INCH Menovity L

priemer
mm
1/4¢ 8 27,8
3/8“ 10 28,0
1/2¢ 15 34,0
3/4 20 40,0
1« 25 46,0
11/4¢ 32 52,5
11/2¢ 40 54,0
2 50 62,0

INCH

1/4“x1/8"
3/8“x1/4"
1/2“x3/8"
3/4“x1/2"
1“x3/4¢
11/4“x1
11/2“x11/4
2“x1
2“x11/2¢

Menovity
priemer

8x 6
10x 8
15x10
20x 15
25x 20
32x 25
40x 32
50 x 25
50 x 40

SW

16,0
19,0
21,6
30,0
36,0
46,0
50,0
64,5

34,0
35,5
41,0
46,0
50,0
54,0
59,0
57,0
65,4

Akost
AISI
kg/Ks
0,02
0,04
0,06
0,09
0,14
0,23
0,29
0,46

SW

mm

18,0
21,0
26,0
30,0
37,0
46,0
51,5
63,0
64,0

Akost
AlSI
kg/Ks
0,03
0,05
0,07
0,11
0,17
0,25
0,37
0,43
0,52

nehrdzavejica

1.4408
316
*)

nehrdzavejlca
1.4408
316
*)
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Sesthranné redukéné spojky Obojstranné spojky (niple)

B
¢y = ,,.-——-FT“ o
) nehrdzavejlica s nehrdzavejlica

i INCH ";‘:I';‘:;"etrv L SW  Akost Lty W INCH Menovity L D Akost 1.4571
1-\‘.‘.\\\“&3 wy AlsI 316 o priemer AlSI 316Ti
- mm mm keg/Ks K mm mm kg/Ks *)
- 1/4“x1/8* 8x 6 15,2 16 0,01 . N g 40 e T .
o — 3/8“x1/4* 10x 8 16,5 18 0,02 . v 10 40 = G .
1/2“x3/8* 15x10 22,0 26 0,03 . VT 1 €0 213 Toe .
sw 3/4“x1/2“ 20x15 24,0 30 0,05 . T v -0 e 2.9 T .
1“x3/4“ 25x20 27,0 35 0,09 . L - €0 33,7 T .
11/4“x1* 32x25 30,0 45 0,14 . + — — — R 2 20 424 0.27 .
11/2“x11/4* 40x32 38,0 52 0,17 . TTT 20 20 48.3 0.35 .
. i 2“x1* 50x25 37,0 63 0,45 . 1 » e 100 60.3 o .
2“x11/2¢« 50x40 37,0 63 0,33 . ‘ L |
NS

nehrdzavejuca nehrdzavejica
INCH Menovity L D SW Akost 1.4408 INCH  Menovity L D Akost 1.4571
priemer priemer AISI g
AlSI 316 i
mm mm mm kg/Ks *) mm mm kg/Ks *)
1/4« 8 47 9 12,7 0,03 . - 1/4* 8 30 13,5 0,03 8
3/8" 10 55 11 12,7 0,04 . 3/8" 10 30 17,2 0,03 -
w 1/2¢ 15 64 14 19,0 0,05 . ] 1/2¢ 15 35 21,3 0,04 .
- 3/4¢ 20 68 20,5 25,4 0,15 . 3/4“ 20 40 26,9 0,05 .
1¢ 25 71 27 27,0 0,25 . 1% 25 40 33,7 0,08 e
- D 11/4¢ 32 80 33 33,0 0,37 - T — — — T |p 11/4" 32 50 42,4 0,25 .
11/2¢ 40 95 39,5 39,5 0,49 . 11/2¢ 40 50 48,3 0,30 e
- 24 50 105 52 52,0 0,72 . Y 2 50 50 60,3 0,35 =
L
| | B L R
* Povrchové Gpravy 163 * Povrchové tpravy 163
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Srébenie ploché F/F

nehrdzavejica nehrdzavejuca
INCH Me_novit\'/ L SW Akost 1.4408 INCH Me.novit\i L SW Akost 1.4408
priemer priemer
AISI 316 AISI 316
mm mm kg/Ks *) mm mm kg/Ks *)
1/4¢ 8 34,0 30 0,15 = 1/4¢ 8 45,0 30 0,15 D
3/8« 10 37,0 35 0,19 = 3/8¢ 10 48,5 35 0,20 -
1/2¢ 15 40,5 41 0,19 = 1/2¢ 15 55,5 41 0,23 D
SwW sw
3/4¢ 20 43,0 48 0,40 = 3/4¢ 20 59,0 48 0,36 -
1« 25 50,5 54 0,48 = 1« 25 69,0 54 0,40 D
— 11/4¢ 32 54,5 65 0,63 = 11/4¢ 32 75,5 65 0,77 -
11/2¢ 40 58,5 72 0,81 . — —_— 11/2¢ 40 79,5 72 0,94 .
7 2« 50 65,5 88 1,16 . 2¢ 50 91,0 88 1,41 .
Y L
Ny
- L -

Privarovacie srobenie konicke

nehrdzavejica r

L nehrdzavejica
INCH Menovity L SW Akost 1.4408 . "
priemer INCH Menovity L SW D1 D2 Akost 1.4408
AISI 316 priemer
t AISI 316
mm mm kg/Ks *) 5 R . ke/K )
B mm mm mm mm  kg/Ks
1/4¢ 8 34,0 30 0,15 - . ;
L — 3/8¢ 10 38,0 35 17,2 12,7 0,20 -
3/8¢ 10 37,0 35 0,20 =
1/2¢ 15 42,0 42 21,3 16,7 0,23 =
1/2¢ 15 40,5 41 0,19 -
SW SW 3/4¢ 20 50,4 47 26,9 21,5 0,28 -
3/4¢ 20 43,0 48 0,28 C
- 1 25 48,0 53 33,7 26,5 041 =
1« 25 50,5 54 0,42 = I
11/4¢« 32 59,0 71 42,4 358 0,62 =
b—d 11/4¢ 32 54,5 65 0,62 C
11/2¢ 40 64,0 78 48,3 42,0 0,79 =
11/2¢ 40 58,5 72 0,82 = 1 — 1 p2 Ipg
I O — 2 50 69,0 92 60,3 53,3 1,18 .
2¢ 50 65,5 88 1,22 C

NS R

* Povrchové Gpravy 163 * Povrchové tpravy 163
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Redukéné spojky (mufne)

nehrdzavejlca
INCH  Menovity L D Akost 1.4571
priemer .
AISI 316Ti o
nehrdzavejiica
mm mm kg/Ks *) » :
INCH Menovity L D1 D2 Akost 1.4408
1/4¢ 8 26 19,5 0,03 . priemer
AlSI 316
3/8¢ 10 27 22,3 0,04 =
mm mm mm  kg/Ks *)
1/2¢ 15 34 27,7 0,04 -
3/4“x1/2“ 20x15 37 37 28,1 0,10 C
3/4¢ 20 36 33,6 0,10 =
1“x1/2% 25x15 42 43 29,4 0,15 0
1“ 25 43 39,5 0,12 -
1“x3/4% 25x20 42 43 32,0 0,16 0
4 1| 11/4« 32 48 48,3 0,15 -
2| — '— — — |m
11/2¢ 40 48 54,6 0,35 -
2¢ 50 56 66,3 0,45 -
- L -
— L o

nehrdzavejlica nehrdzavejica
INCH  Menovity L D Akost 1.4571 INCH  Menovity L D Akost 1.4408
pHEmEL AISI 316Ti pHEmE! AlSI 316
mm mm kg/Ks *) mm mm kg/Ks *)
1/4« 8 12 19,5 0,02 - 1/4¢ 8 19,5 19,0 0,08 0
3/8¢ 10 13 22,3 0,02 - 3/8¢ 10 23,5 22,5 0,08 .
1/2“ 15 15 27,7 0,03 - 1/2“ 15 27,5 27,5 0,13 0
1 3/4“ 20 17 33,6 0,03 - 3/4“ 20 32,5 33,0 0,22 .
1 25 20 39,5 0,06 - ‘ 1 25 38,5 40,5 0,32 0
T 0 11/4« 32 22 48,3 0,12 = T 11/4¢ 32 45,5 50,0 0,52 .
11/2¢ 40 22 54,6 0,20 - 0 ‘ 11/2¢ 40 48,5 56,5 0,69 0
2 50 26 66,3 0,25 = | 2« 50 57,5 70,0 0,98 .
Y AN ‘
IR B
-t L
* Povrchové Gpravy 163 * Povrchové tpravy 163
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* Povrchové Gpravy 163

INCH

1/4
3/8*
1/2¢
3/4¢
14
11/4¢
11/2¢
24

INCH

1/4*
3/8"
1/2¢
3/

"

11/4*

11/2¢

qu

Menovity
priemer

10
15
20
25
32
40
50

Menovity

priemer

10
15
20
25
32
40
50

L

19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5

L

27,5
29,5
35,5
40,5
46,5
54,5
57,5
70,5

mm
19,0
22,5
27,5
33,0
40,5
50,0
56,5
70,0

L1

19,5
23,5
27,5
32,5
38,5
45,5
48,5
57,5

Akost
AISI
kg/Ks
0,03
0,05
0,08
0,15
0,24
0,37
0,61
0,82

mm
19,0
22,5
27,0
32,5
40,0
50,0
56,5
69,0

nehrdzavejlca
1.4408
316
*)

nehrdzavejiuca
Akost 1.4408
AISI 316
kg/Ks *)
0,05 C
0,08 C
0,11 C
0,17 C
0,33 C
0,49 C
0,63 C
0,90 C

ST

4]

g
C
L
s
‘:5.
%

i




PRIVAROVACIE
FITINGY

176- 191

V pripade zmeny smeru potrubia sa ¢asto pouzivaju privarovacie fitingy. Najst
spravny fiting podl'a vasich predstav je pre nas formalita. Spol'ahnite sa na nase
skdsenosti a Siroky sortiment produktov priamo na sklade.

Fitingy | Privarovacie fitingy

*

morené, alebo kovovy lesk, balotinované

Technické podmienky dodania
DIN EN 10253-4 a DIN 2609, DIN EN 10217-7, DIN EN 10216-5 tiez v kombinacii s AD-2000 prospekt
W 2/W 9/W 10 pre zakladny material a pre finalny produkt; VdTUV list 1252 podla dohody

Dovolené odchylky
DIN EN 10253-4, DIN EN 1092-1 a DIN 2605, 2609, 2615, 2616 a podobné 1)
DIN 280711

Skusobné certifikaty
DIN EN 10204 3.1 pre zakladny material a pre finalny produkt

U Rozmery a povrchové pravy sa mdzu menit podl'a vyroby. Koordinacia podla potreby.

* Pre klasifikaciu pozri strany 176 az 191
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Kolena | bezodvé | EN 10253-4 | Standardna akost Kolena | bezosve | Specialna akost

i Polomer ofybu 3D 307 Duplex vysoko korézne
i odolna
? Vonkajsi @ Hrabka D T F Alkost 1.4462 1.4539
P ey Alsl/ 531803 904L
UNS
Y mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
21,34 2,11 21,34 2,11 28,0 0,04 z O
21,34 2,77 21,34 2,77 28,0 0,08 . O
26,67 2,11 26,67 2,11 29,0 0,06 C O
26,67 2,87 26,67 2,87 29,0 0,08 C O
33,40 2,77 33,40 2,77 38,0 0,12 = O
nehrdzavejiica 33,40 3,38 33,40 3,38 38,0 0,16 - 0
Vonkajsi @ Hrubka D T F Akost 1.4571 42,16 2,77 42,16 2,77 48,0 0,19 : .
steny AlSI 316Ti 42,16 3,56 42,16 3,56 48,0 0,27 C 0
mm mm mm mm mm kg/Ks *) 48,26 2,77 48,26 2,77 57,0 0,28 - 0
12,00 1,50 12,00 1,50 150 0,02 . Rtk 2/t D | B ] S | e . -
15,00 1,50 1500 1,50 27,5 0,02 . AR 2 BRI e I : -
17,20 2,30 17,20 2,30 27,5 0,04 . e =2l e I T : :
21,30 2,00 21,30 2,00 280 0,04 . vebl — geple | epds | eall | (W - -
21,30 2,60 21,30 2,60 280 0,06 . Vbl = geple | e ] gl | elD - -
26,90 2,00 26,90 2,00 29,0 0,06 . 76,10 4,00 76,10 4,00 95,0 1,18 = 0
26,90 2,60 26,90 2,60 29,0 0,08 . 88,90 3,05 88,90 3,05 114,0 1,20 - 0
33,70 2,00 33,70 2,00 38,0 0,10 . 88,90 5,49 88,90 5,49 114,0 2,14 - 0
33,70 2,60 33,70 2,60 38,0 0,12 . 88,90 7,62 88,90 7,62 114,0 2,75 0
33,70 3,20 33,70 3,20 38,0 0,14 . 114,30 3,05 114,30 3,05 152,0 2,00 = 0
42,40 2,60 42,40 2,60 48,0 0,19 . 114,30 6,02 114,30 6,02 152,0 4,00 = 0
42,40 3,20 42,40 3,20 48,0 0,23 . 114,30 8,56 114,30 8,56 152,0 5,35 0
48,30 2,60 48,30 2,00 57,0 0,26 . 168,30 7,11 168,30 7,11 229,0 10,25 - O
48,30 3,20 48,30 2,90 57,0 0,32 . 219,10 8,18 219,10 8,18 305,0 22,40 = 0
60,30 2,00 60,30 2,00 76,0 0,34 0
60,30 2,90 60,30 2,90 76,0 0,49 0
60,30 3,60 60,30 3,60 76,0 0,62 0
76,10 2,90 76,10 2,90 95,0 0,88 O
76,10 3,60 76,10 3,60 95,0 0,98 0
88,90 2,60 88,90 2,60 114,0 1,02 O
88,90 3,20 88,90 3,20 114,0 1,15 0
88,90 4,00 88,90 4,00 114,0 1,57 0
114,30 3,60 114,30 3,60 152,0 2,35 O
139,70 4,00 139,70 4,00 190,0 4,09 0
168,30 4,50 168,30 4,50 229,0 7,00 O
Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podl'a EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podla EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena
* Povrchové Gpravy 175 * Povrchové tpravy 175
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Kolena | zvarané | EN 10253-4 | Standardna akost Kolena | zvarané | EN 10253-4 | Standardna akost

i Polomer ohybu 3D 90°, D+100 90° nehrdzavejiica
AT Vonkajsi @ Hrabka D T F Alkost 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571
f steny AISI 304 316L 321 316Ti
D mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) *)
70,0 2,0 700 2,0 92,0 047 . .
‘ 76,1 2,0 761 2,0 950 0,62 . . . .
76,1 2,3 76,1 2,3 950 0,72 . )
76,1 2,6 76,1 2,6 950 0,77 .
76,1 2,9 76,1 2,9 950 0,88 . . .
76,1 3,6 76,1 3,6 950 1,08 .
84,0 2,0 840 20 1200 0,77 .
nehrdzavejtica 88,9 2,0 889 20 1140 0,81 . . . .
Vonkajsi@  Hribka D T F Akost 14301 14404 14541 1457 88,9 23 889 23 1140 094 ] 9
steny Als| 304 316L 321 316Ti e — o | a5 | oo | o ] ] ]
mm mm mm mm mm  ke/Ks ") %) ) ") 88,9 3,0 88,9 2,9/3,0 1140 1,15 . . .
17,2 1.6 17,2 16 27,5 0,03 " - 88,9 3,2 88,9 3,2 1140 1,22 .
18,0 1.5 180 15 22,510 002 - 101,6 3,0 1016 3,0 1330 1,56 .
21,3 1,6 213 16 28,0 0,03 ") 104,0 2,0 1040 2,0 1500 1,20 . .
21,3 2,0 213 20 28,0 0,06 - ) ") 108,0 3,0 1080 3,0 1425 1,25 .
21,3 2,6 213 26 28,0 0,06 " - 114,3 2,0 1143 2,0 1520 1,35 . . . .
23,0 1,5 23,0 L3 25,01 0,04 - 114,3 2,6 1143 2,6 1520 1,60 . . v)
26,9 2,0 263 2,0 23,0 0,06 - ) ) 114,3 2,9 1143 2,9 1520 1,95 . . .
26,9 2,6 269 2,6 230 0,08 " - 114,3 3,0 1143 3,0 1520 2,00 .
28,0 1.5 280 15 325 0,06 - 114,3 3,6 1143 36 1520 2,50 . .
30,0 2,0 300 20 335 0,07 " 129,0 2,0 1290 2,0 1875 1,87 .
33,7 2,0 337 20 380 0,10 - " ) 133,0 3,0 1330 3,0 1810 2,00 .
33,7 2,6 337 26 380 012 " " 139,7 2,0 139,7 2,0  190,0 2,06 . . .
33,7 3,2 337 3.2 80 014 " " 139,7 2,6 139,7 2,6 190,0 2,56 . . .)
35,0 1.5 350 15 450 0,10 " 139,7 2,9 139,7 2,9 190,0 2,85 .
40,0 2,0 400 2,0 450 013 . 139,7 3,0 139,7 3,0 1900 3,08 . .
424 2,0 24 2,0 480 0,16 - ) ) 139,7 4,0 139,7 40  190,0 4,09 “)
424 2,6 424 26 480 0,13 ) . 154,0 2,0 1540 2,0 2250 2,68 .
42,4 3,2 424 3,2 480 0,23 " - 159,0 3,0 1590 3,0 2160 3,00 .
43,0 1,5 43,0 | L3 47,5 | 0,15 - 168,3 2,0 1683 20 2290 3,75 . . .
48,3 2,0 483 2,0 57,0 0,22 - " ) 168,3 2,6 168,3 2,6 2290 3,88 . . )
48,3 2,6 483 2,6 570 0,26 : . 168,3 3,0 1683 3,0 2290 4,47 . . .
48,3 3,2 483 3.2 57,0 0,32 " - 168,3 4,0 1683 4,0 2290 5,90 .
54,0 2,0 540 20 700 031 . - 204,0 2,0 2040 2,0 3000 4,75 . .
60,3 2,0 603 20 760 034 - - " ") 219,1 2,0 219,10 2,0 3050 5,21 . .
60,3 2,6 603 26 76,00 0,44 " - 219,1 2,6 219,126 3050 6,29 .
60,3 2,9 603 29 76,08 SN 0:49 - . - 219,1 3,0 219,10 3,0 3050 7,52 . . )
60,3 3,6 603 36 76,0 0,62 - 219,1 4,0 219,140 3050 10,38 .
1) s AD2000 W2 Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podl'a EN 10253 alebo rozrezanie 1) s AD2000 W2 Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podl'a EN 10253 alebo rozrezanie
2) k dispozicii s polomerom D+100 v strede 90° kolena 2) k dispozicii s polomerom D+100 v strede 90° kolena
3) R=1D * Povrchové tpravy 175 3) R=1D * Povrchoveé upravy 175
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| Standardna akost | Specialna akost

nehrdzavejlica vysoko korézne odolna
Vonkajsi @ Hrabka D T F Akost 1.4301 1.4404 1.4541 1.4571 Vonkajsi @ Hrabka D T F Akost 1.4539
steny AlSI 304 316L 321 316Ti Steny AlSI 904L
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) *) *) mm mm mm mm mm kg/Ks *)
254,0 2,0 254,0 2,0 375,0 7,41 . =) 76,1 3,0 76,1 3,0 95,0 0,92 0
273,0 3,0 273,0 3,0 381,0 12,00 0 0 =)) 139,7 3,0 139,7 3,0 190,0 3,08 0
273,0 4,0 273,0 4,0 381,0 16,10 0 219,1 4,0 219,1 4,0 305,0 10,38 0
273,0 5,0 273,0 5,0 381,0 20,00 0 273,0 4,0 273,0 4,0 381,0 16,30 0
273,0 6,0 273,0 6,0 381,0 24,00 0 323,9 4,0 323,9 4,0 487,0 23,00 0
306,0 3,0 306,0 3,0 450,0 16,05 =)
323,9 3,0 323,9 3,0 487,0 17,31 0 0 =)
323,9 4,0 323,9 4,0 487,0 23,00 o Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podl'a EN 10253 alebo rozrezanie v strede 90° kolena
323,9 5,0 323,9 5,0 487,0 28,63 0
355,6 30 3556 30 5330 22,30 - . ) " Povichoue dpravy 175
355,6 4,0 355,6 4,0 533,0 35,30 0
406,4 3,0 406,4 3,0 610,0 29,02 0 0 «)
406,4 4,0 406,4 4,0 610,0 38,10 .
406,4 5,0 406,4 5,0 610,0 60,30 0
508,0 3,0 508,0 3,0 762,0 35,75 . =)
508,0 4,0 508,0 4,0 762,0 59,28 0
609,6 4,0 609,6 4,0 914,0 87,65 0
-
T
1) s AD2000 W2 Servis delenia 45° kolien od DN 15 do DN 300, dizky podl'a EN 10253 alebo rozrezanie
2) k dispozicii s polomerom D+100 v strede 90° kolena
3) R=1D * Povrchové upravy 175




T-kusy | bezosvé

Vonkajsi @

17,20
21,30
21,30
21,30
26,90
33,70
33,70
42,40
42,40
48,30
48,30
60,30
60,30
76,10
88,90

114,30

Hrubka
steny
mm
2,30
1,60
2,00
2,90
2,00
2,00
2,60
2,00
2,60
2,00
2,60
2,00
2,90
2,90
3,20
3,60

* Povrchové Gpravy 175
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D

17,20
21,30
21,30
21,30
26,90
33,70
33,70
42,40
42,40
48,30
48,30
60,30
60,30
76,10
88,90

114,30

£
N ,%, IR N

|

|

|

|

1

]

- D
T F Akost 1.4541
AISI 321

mm mm kg/Ks *)
2,30 20 0,06
1,60 25 0,08
2,00 25 0,09 .
2,90 25 0,12
2,00 29 0,15 0
2,00 38 0,22 0
2,60 38 0,29
2,00 48 0,34 O
2,60 48 0,42
2,00 57 0,47 O
2,60 57 0,59
2,00 64 0,64 O
2,90 64 0,90
2,90 76 1,35
3,20 86 1,95
3,60 105 3,30

EN 10253-4 | Standardna akost

nehrdzavejlica

1.4571
316Ti
*)

T-kusy | bezosveé | Specialna akost

Vonkajsi @ Hrabka

steny

mm mm

21,34 2,11

21,34 2,77

26,67 2,11

26,67 2,87

33,40 2,77

33,40 3,38

33,40 4,55

42,16 2,77

42,16 3,56

48,26 2,77

48,26 3,68

60,33 2,77

60,33 3,91

60,33 5,54

73,03 3,05

73,03 5,16

76,10 4,00

88,90 3,05

88,90 5,49

88,90 7,62

114,30 3,05
114,30 6,02
168,30 7,11
219,10 8,18

* Povrchoveé upravy 175

mm
21,34
21,34
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
42,16
42,16
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
73,03
73,03
76,10
88,90
88,90
88,90
114,30
114,30
168,30
219,10

2,11
2,77
2,11
2,87
2,77
3,38
4,55
2,77
3,56
2,77
3,68
2,77
3,91
5,54
3,05
5,16
4,00
3,05
5,49
7,62
3,05
6,02
7,11
8,18

F

mm
25
25
29
29
38
38
38
48
48
57
57
64
64
64
76
76
76
86
86
86

105

105

143

178

Akost

AlISl/
UNS

kg/Ks
0,10
0,08
0,13
0,18
0,24
0,28
0,47
0,46
0,41
0,65
1,70
0,63
1,20
2,10
1,01
2,40
1,73
1,80
1,90
4,90
2,70
4,13
9,73
23,20

Duplex

1.4462
S31803
*)

vysoko korézne
odolna

1.4539
904L
*)
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T-kusy | zvarané | EN 10253-4 T-kusy redukované | zvarané | EN 10253-4

_ F L F _ | _ F e F _
{ AKT (
e e i R | e i T e
|
| r
} F F
‘ A
L0, i .
nehrdzavejuca nehrdzavejica
Vonkajsi @ Hrubka D T F Akost 1.4541 1.4571 Rozmer Rozmer D1 S1 D2 S2 F Akost  1.4541 1.4571
steny AlSI 321 316Ti Durchgang Abgang AISL 321 316Ti
mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *)
21,3 2,0 21,3 2,0 25 0,08 0 - 33,7x 2,0 26,9x1,6 33,7 2,0 26,9 1,6 38 0,22 0
26,9 2,0 26,9 2,0 29 0,10 0 - 48,3x 2,0 21,3x1,6 48,3 2,0 21,3 1,6 57 0,32 0
33,7 2,0 33,7 2,0 38 0,22 0 = 48,3x 2,0 33,7x2,0 48,3 2,0 33,7 2,0 57 0,46 O
33,7 2,6 33,7 2,6 38 0,26 - 60,3x2,0 33,7x2,0 60,3 2,0 33,7 2,0 64 0,50 0 0
42,4 2,0 42,4 2,0 48 0,34 0 - 60,3x2,0 48,3x 2,0 60,3 2,0 48,3 2,0 64 0,57 0
42,4 2,6 42,4 2,6 48 0,42 - 76,1x2,3 48,3x 2,0 76,1 2,3 48,3 2,0 76 0,95 0
48,3 2,0 48,3 2,0 57 0,47 0 - 76,1x 2,3 60,3x2,0 76,1 2,3 60,3 2,0 76 1,00 0
48,3 2,6 48,3 2,6 57 0,59 z 88,9x2,3 60,3x 2,0 88,9 2,3 60,3 2,0 86 1,35 O
54,0 2,0 54,0 2,0 61 0,48 . 88,9x2,3 76,1x2,3 88,9 2,3 76,1 2,3 86 1,40 O
60,3 2,0 60,3 2,0 64 0,64 O z 114,3x 2,6 60,3x2,0 114,3 2,6 60,3 2,0 105 2,15 O
60,3 2,9 60,3 2,9 64 0,83 z 114,3x 2,6 76,1x2,3 114,3 2,6 76,1 2,3 105 2,15 O
70,0 2,0 70,0 2,0 76 0,70 E 114,3x 2,6 88,9x2,3 114,3 2,6 88,9 2,3 105 2,25 O
76,1 2,3 76,1 2,3 76 1,10 O =
76,1 2,9 76,1 2,9 76 1,29 =
84,0 2,0 84,0 2,0 82 0,94 -
88,9 2,3 88,9 2,3 86 1,45 0 -
88,9 3,0 88,9 3,0 86 1,85 -
104,0 e —— . ' T-kusy redukované | bezosvé | EN 10253-4
114,3 2,6 114,3 2,6 105 2,40 0 =
114,3 3,0 114,3 3,0 105 2,67 =
129,0 2,0 129,0 2,0 115 2,24 -
139,7 2,6 139,7 26 124 3,40 . . nehrdzavejiica
139.7 30 139.7 30 124 3.80 . Rozmer Rozmer D1 S1 D2 S2 F Akost 1.4541
: d : d . Durchgang Abgang
154,0 2,0 1540 2,0 143 4,50 . AISI 321
158,3 2,5 158,3 2,5 143 4,80 . . mm mm mm mm mm mm mm kg/l(s *)
168,3 3,0 1683 30 143 540 . 33,7x2,6 21,3x2,0 33,7 26 21,3 2,0 38 0,26 .
219,1 3,0 2191 3,0 178 7.50 . . 60,3x2,9 21,3x2,0 60,3 29 213 2,0 57 0,72 .
219,1 4,0 219,1 4,0 178 12,70 .
273,0 3,0 273,0 3,0 216 10,60 -
323,9 3,0 323,9 3,0 254 15,00 -
* Povrchové Gpravy 175 * Povrchové tpravy 175
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Rozmer

mm
21,30x 2,00
26,90 x 2,00
26,90x 2,30
33,70x 2,00
33,70x 2,00
33,70x 2,00
33,70x 2,60
33,70x 2,60
33,70x 2,60
33,70x 2,60
42,40x 2,00
42,40x 2,00
42,40x 2,00
42,40x 2,60
42,40x 2,60
42,40x 2,60
42,40x 3,60
48,30x 2,00
48,30x 2,60
48,30x 2,60
48,30x 2,60
48,30x 2,60
60,30x 2,00
60,30x 2,00
60,30x 2,00
60,30x 2,00
60,30x 2,90
60,30x 2,90
60,30x 2,90
60,30x 2,90

* Povrchové Gpravy 175

Rozmer

mm
17,20x 1,80
21,30x 2,00
17,20x 1,80
21,30x 1,60
21,30x 2,00
26,90 x 2,00
21,30x 2,00
21,30x 2,30
26,90 x 2,00
26,90x 2,30
21,30x 2,00
26,90 x 2,00
33,70x 2,00
21,30x 2,00
26,90x 2,30
33,70x 2,60
33,70 x 3,60
33,70x 2,00
21,30x 2,00
26,90x 2,30
33,70x 2,60
42,40x 2,60
26,90x 1,60
33,70x 2,00
42,40x 2,00
48,30x 2,00
21,30x 2,00
26,90x 2,30
33,70x 2,60
42,40x 2,60

o
]

D1 | —

‘

mm

21,30
26,90
26,90
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
33,70
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
42,40
48,30
48,30
48,30
48,30
48,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30
60,30

| Standardna akost

mm

2,00
2,00
2,30
2,00
2,00
2,00
2,60
2,60
2,60
2,60
2,00
2,00
2,00
2,60
2,60
2,60
3,60
2,00
2,60
2,60
2,60
2,60
2,00
2,00
2,00
2,00
2,90
2,90
2,90
2,90

D1

mm

17,20
21,30
17,20
21,30
21,30
26,90
21,30
21,30
26,90
26,90
21,30
26,90
33,70
21,30
26,90
33,70
33,70
33,70
21,30
26,90
33,70
42,40
26,90
33,70
42,40
48,30
21,30
26,90
33,70
42,40

T

mm

1,80
2,00
1,80
1,60
2,00
2,00
2,00
2,30
2,00
2,30
2,00
2,00
2,00
2,00
2,30
2,60
3,60
2,00
2,00
2,30
2,60
2,60
1,60
2,00
2,00
2,00
2,00
2,30
2,60
2,60

mm
38
38
38
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
64
64
64
64
64
76
76
76
76
76
76
76
76

ol +— —

Akost
AlSI
kg/Ks
0,03
0,06
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,09
0,10
0,12
0,12
0,12
0,15
0,13
0,13
0,19
0,18
0,25
0,17
0,21
0,21
0,30
0,30
0,32
0,30
0,37
0,37
0,37
0,34

1.4571
316Ti
*)

nehrdzavejlca

Rozmer

mm
60,30 x 2,90
76,10x 2,90
76,10x 2,90
76,10x 2,90
76,10x 2,90
88,90x 3,20
88,90x 3,20
88,90x 3,20
88,90x 3,20
88,90x 3,20

114,30 x 3,60
114,30x 3,60
114,30 x 3,60
114,30 x 3,60
139,70 x 4,00
139,70 x 4,00
168,30 x 4,50

* Povrchové Gpravy 175

Rozmer

mm
48,30x 2,60
33,70x 2,60
42,40x 2,60
48,30x 2,60
60,30x 2,90
33,70x 2,60
42,40x 2,60
48,30x 2,60
60,30x 2,90
76,10x 2,90
48,30x 2,60
60,30x 2,90
76,10x 2,90
88,90x 3,20
88,90x 3,20

114,30 x 3,60
114,30x 3,60

mm
60,30
76,10
76,10
76,10
76,10
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
114,30
114,30
114,30
114,30
139,70
139,70
168,30

mm

2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,60
3,60
3,60
3,60
4,00
4,00
4,50

D1

mm
48,30
33,70
42,40
48,30
60,30
33,70
42,40
48,30
60,30
76,10
48,30
60,30
76,10
88,90
88,90
114,30
114,30

T

mm

2,60
2,60
2,60
2,60
2,90
2,60
2,60
2,60
2,90
2,90
2,60
2,90
2,90
3,20
3,20
3,60
3,60

| Standardna akost

mm
76
89
89
89
89
89
89
89
89
89

102

102

102

102

127

127

140

Akost
AlSI
kg/Ks
0,34
0,53
0,53
0,50
0,47
0,74
0,70
0,68
0,64
0,64
1,18
1,10
1,10
1,00
2,00
1,80
2,86

nehrdzavejlica
1.4571
316Ti
*)




Koncentrické redukcie | bezosvé | Specialna akost Koncentrické redukcie | zvarané | EN 10253-4

Duplex  vysoko korézne T i T i
odolna S =)
: i T1 \ i - T
Rozmer Rozmer D T D1 T L Akost  1.4462 1.4539 = T
U s31803 904L T i
mm mm mm mm mm mm mm  kg/Ks *) *) Dl | +— — — D T T — 7"
33,40x3,38 21,34x2,77 33,40 3,38 21,34 2,77 51 0,13 0 C v
33,40x3,38 26,67x2,87 33,40 3,38 26,67 2,87 51 0,13 0 C Y
42,16 x 2,77 21,34x2,11 42,16 2,77 21,34 2,11 51 0,16 O Y
42,16x2,77 26,67x2,11 42,16 2,77 26,67 2,11 51 0,16 . = - =~ -
42,16 x 2,77 33,40x 2,77 42,16 2,77 33,40 2,77 51 0,15 0
42,16 x3,56 21,34x 2,87 42,16 3,56 21,34 2,87 51 0,19 C nehrdzavejiica
CELSREED | ADSEMEY| GANS| BED | dSlr | iy | e | i : Rozmer Rozmer D T D1 T L Akost 14541 1.4571
42,16 x3,56 33,40x3,38 42,16 3,56 33,40 3,38 51 0,19 C AISI 321 316Ti
48,26x2,77 26,67x2,11 48,26 2,77 26,67 211 64 0,22 . . mm mm g | w | mm | o | e tee %) %)
48,26 x 2,77 33,40x 2,77 48,26 2,77 33,40 2,77 64 0,22 0 0 21,3x2,0 17,2x1,8 21,3 2,0 17,2 1,8 38 0,05 .
48,26 x 2,77 42,16 x 2,77 48,26 2,77 42,16 2,77 64 0,28 0 0 26,9x1,6 17,2x1,6 26,9 1,6 17,2 1,6 38 0,05 . .
48,26 x 3,68 26,67x2,87 48,26 3,68 26,67 2,87 64 0,28 0 C 26,9x1,6 21,3x1,6 26,9 1,6 21,3 1,6 38 0,04 . .
48,26 x 3,68 33,40x3,38 48,26 3,68 33,40 3,38 64 0,28 0 C 26,9 x 2,0 21,3x2,0 26,9 2,0 21,3 2,0 38 0,06 .
48,26 x 3,68 42,16x3,56 48,26 3,68 42,16 3,56 64 0,28 0 C 33,7x2,0 17,2x1,6 33,7 2,0 17,2 1,6 51 0,10 . .
60,33x2,77 33,40x2,77 60,33 2,77 33,40 2,77 76 0,35 0 33,7x2,0 21,3x1,6 33,7 2,0 21,3 1,6 51 0,08 . .
60,33x2,77 42,16x2,77 60,33 2,77 42,16 2,77 76 0,32 0 0 33,7x2,0 21,3x2,0 33,7 2,0 21,3 2,0 51 0,10 .
60,33x 2,77 48,26x 2,77 60,33 2,77 48,26 2,77 76 0,32 0 0 33,7x2,0 26,9x1,6 33,7 2,0 26,9 1,6 51 0,08 .
60,33x3,91 33,40x3,38 60,33 3,91 33,40 3,38 76 0,48 0 C 33,7x2,0 26,9 2,0 33,7 2,0 26,9 2,0 51 0,07 . .
60,33x3,91 42,16 x 3,56 60,33 3,91 42,16 3,56 76 0,45 0 C 33,7x2,6 21,3x2,0 33,7 2,6 21,3 2,0 51 0,10 .
60,33x3,91 48,26x 3,68 60,33 3,91 48,26 3,68 76 0,45 0 C 42,4%2,0 21,3x1,6 42,4 2,0 21,3 1,6 51 0,12 . .
73,03x 3,05 48,26x2,77 73,03 3,05 48,26 2,77 89 0,52 0 0 42,4x2,0 26,9x1,6 42,4 2,0 26,9 1,6 51 0,12 . .
73,03x3,05 60,33x2,77 73,03 3,05 60,33 2,77 89 0,50 0 42,4%2,0 33,7x2,0 42,4 2,0 33,7 2,0 51 0,12 . .
76,10x4,00 60,30x4,00 76,10 4,00 60,30 4,00 89 0,78 C 42,4%3,6 33,7x3,6 42,4 3,6 33,7 3,6 51 0,19 .
88,90x3,00 73,10x3,00 88,90 3,00 73,10 3,00 89 0,52 0 0 48,3x2,0 21,3x1,6 48,3 2,0 21,3 1,6 64 0,17 . .
88,90x 3,05 48,26x2,77 88,90 3,05 48,26 2,77 89 0,70 0 C 48,3x2,0 21,3x2,0 48,3 2,0 21,3 2,0 64 0,17 .
88,90x 3,05 60,33x2,77 88,90 3,05 60,33 2,77 89 0,60 0 C 48,3x2,0 26,9x 1,6 48,3 2,0 26,9 1,6 64 0,17 . .
88,90x5,49 48,26x3,68 88,90 5,49 48,26 3,68 89 1,20 O 0 48,3 x2,0 26,9x 2,0 48,3 2,0 26,9 2,0 64 0,17 . .
88,90x5,49 60,33x3,91 88,90 5,49 60,33 3,91 89 1,06 O O 48,3x2,0 33,7x2,0 48,3 2,0 33,7 2,0 64 0,16 . .
88,90x5,49 73,03x5,16 88,90 5,49 73,03 5,16 89 1,06 O O 48,3x2,0 42,4x2,0 48,3 2,0 42,4 2,0 64 0,16 . .
114,30x3,05 60,33x2,77 114,30 3,05 60,33 2,77 102 0,98 0 C 48,3x2,6 26,9 2,0 48,3 2,6 26,9 2,0 64 0,17 .
114,30x3,05 73,03x3,05 114,30 3,05 73,03 3,05 102 0,95 0 C 48,3x2,6 33,7x2,6 48,3 2,6 33,7 2,6 64 0,21 .
114,30x3,05 88,90x3,05 114,30 3,05 88,90 3,05 102 0,90 0 C 60,3 x2,0 21,3x1,6 60,3 2,0 21,3 1,6 76 0,29 . .
114,30x4,00 88,90x4,00 114,30 4,00 88,90 4,00 102 1,10 0 60,3 x 2,0 21,3x2,0 60,3 2,0 21,3 2,0 76 0,30 .
114,30x6,02 60,33x3,91 114,30 6,02 60,33 3,91 102 1,90 O C 60,3 x2,0 26,9x1,6 60,3 2,0 26,9 1,6 76 0,20 . .
114,30x6,02 73,03x5,16 114,30 6,02 73,03 5,16 102 1,85 C 60,3 x 2,0 26,9 2,0 60,3 2,0 26,9 2,0 76 0,23 .
114,30x6,02 88,90x5,49 114,30 6,02 88,90 5,49 102 1,75 O C 60,3 x2,0 33,7x2,0 60,3 2,0 33,7 2,0 76 0,25 . .
168,26x7,11 88,90x5,49 168,26 7,11 88,90 5,49 140 3,55 0 0 60,3x2,0 42,4x2,0 60,3 2,0 42,4 2,0 76 0,23 . .
168,26 x 7,11 114,30x6,02 168,26 7,11 114,30 6,02 140 4,50 0 0 60,3 x 2,0 48,3x2,0 60,3 2,0 48,3 2,0 76 0,23 . .
219,10x 8,18 114,30x6,02 219,10 8,18 114,30 6,02 152 7,60 . .
219,10x 8,18 168,26x7,11 219,10 8,18 168,26 7,11 152 6,80 . .

* Povrchové Gpravy 175

188

* Povrchoveé upravy 175

189



Koncentrické redukcie | zvarané | EN 10253-4 Koncové dna | podobné DIN 28011

nehrdzavejlica

Rozmer Rozmer D T D1 T L Akost 1.4541 1.4571
AlSI 321 316Ti
mm mm mm mm mm mm mm kg/Ks *) *) é?§QZZZQY
60,3x 2,6 33,7x2,6 60,3 2,6 33,7 26 76 024 . .
76,1x2,3 33,7x20 761 2,3 33,7 20 89 0,42 . .
76,1x2,3 42,4x2,0 761 23 42,4 20 83 0,42 . . et "
76,1x2,3 483x2,0 761 2,3 483 20 89 0,40 . .
76,1x2,3 60,3x20 761 23 60,3 20 89 0,39 . . b
88,9x2,3 33,7x2,0 889 23 337 20 89 0,45 . .
88,9x2,3 42,4x2,0 889 23 42,4 20 89 0,50 . .
88,9x2,3 483x2,0 889 23 483 20 8 0,49 . . nehrdzavejiica
88,9x2,3 60,3x2,0 88,9 2,3 60,3 2,0 89 0,46 . . Vonkajsi @ Hsrtl:tle?ll\(/a D S H h1 Akost 1.4571
88,9x2,3 76,1x2,3 889 23 761 23 89 0,46 . . AlSI 316Ti
114,3x2,6 33,7x2,0 1143 26 33,7 20 102 0,85 . . mm mm mm mm mm mm  ke/Ks %)
114,3x 2,6 42,4x2,0 1143 2,6 42,4 20 102 0,85 . 21,3 2,0 21,30 2,0 15 10 0,02 "
114,3x 2,6 483x2,0 1143 26 483 20 102 0,85 . . 26,3 2,0 25,20 N0 17 L 0,02 -
114,3x 2,6 60,3x2,0 1143 2,6 60,3 20 102 0,80 . . 33,7 2,0 337 2,0 18 10 0,04 "
114,3x 2,6 76,1x2,3 1143 2,6 761 23 102 0,78 . . — 2,0 el 20 — 0,05 -
114,3x 2,6 88,9x2,3 1143 2,6 88,9 23 102 0,72 . . 48,3 2,0 483 20 20 10 0,06 "
114,3x 2,6 88,9x2,6 1143 2,6 88,9 26 102 0,82 . 60,3 2,0 60,3 | 2,0 25 = 0,09 -
114,3x 3,6 88,9x3,2 1143 3,6 88,9 32 102 1,00 . 76,1 2,5 76,1 2,5 = — 0,17 )
139,7x 2,6 60,3x2,0 139,7 2,6 60,3 20 127 1,40 . . 88,9 3,0 88,9 30 33 20 0,31 -
139,7x 2,6 76,1x2,3 1397 2,6 76,1 23 127 1,40 . . 1143 3,0 1143 3,0 44 20 0,48 -
139,7x 2,6 88,9x2,3 139,7 2,6 88,9 23 127 1,35 . . 139,7 3,0 1337 3,0 43 20 0,67 -
139,7x2,6  114,3x2,6 1397 2,6 114,3 26 127 1,30 . . 168,3 3,0 1683 3,0 54 20 0,50 -
139,7x 2,9 88,9x2,3 139,7 2,9 88,9 23 127 1,50 . 219,1 3,0 2151 3,0 64 20 1,48 -
139,7x2,9  114,3x2,6 139,7 2,9 114,3 2,6 127 1,40 . 273,0 3,0 2730 3,0 74 20 2,24 "
168,3x 2,6 60,3x2,0 1683 2,6 60,3 20 140 1,90 . . 323,9 3,0 3239 3,0 84 20 3,09 -
168,3 x 2,6 76,1x2,3 168,33 2,6 76,1 23 140 1,80 . . 406,4 4,0 4064 4,0 86 41 6,50 -
168,3 x 2,6 88,9x2,3 1683 2,6 88,9 23 140 1,75 . . 508,0 4,0 5080 4,0 157 s1 3,80 .
168,3x2,6  114,3x2,6 1683 2,6 114,3 26 140 1,70 . .
168,3x2,6  139,7x2,6 168,33 2,6 139,7 26 140 1,70 . .
219,1x2,9  114,3x2,6 2191 2,9 114,3 26 152 2,25 .
219,1x2,9  139,7x2,6 2191 2,9 139,7 26 152 2,35 .
219,1x2,9  168,3x2,6 2191 2,9 168,3 26 152 2,25 .
273,0x3,0  168,3x3,0 273,0 3,0 1683 30 178 3,80 .
273,0x3,0  219,1x3,0 273,0 3,0 2191 30 178 3,60 .
323,9x3,0 219,1x3,0 3239 3,0 2191 30 203 5,50 .
323,9x3,0  273,0x3,0 3239 3,0 273,0 30 203 5,00 .
* Povrchové Gpravy 175 * Povrchové tpravy 175
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Viac ako ocel. Medzinarodné porovnanie akosti.

SlT%PPEIflT znamena pre V§§ dey viac. nglen,vie marrvle pre Vals’wat ako15 QOD produk:tlov navslklade, ?Ie Akost DIN/DIN EN AISI UNS? ) AFNOR? BSY
tieZ pontkame zodpovedajlce viestranné sluzby, takZe material zodpoveda presne vasim poZiadavkam
na velkost, diZzku a povrchovi Gpravu.

1.4005 X12(CrS13 416 S 41600 2380 Z11CF13 416521
Nase sluzby zahffiajd nasledovné oblasti: 1.4006 X12Cr13 410 S41000 2302 710C13 410521
Delenie 1.4016 X6(r17 430 $43000 2320 78C17 430515
» Delenie na mieru na montaz
» Rezanie pod uhlom a v dvoch uhloch od 30° do 150° 1.4021 X20Cr13 420 S 42000 2303 Z20C13 4205 37
» Delenie zvitkov
*  Presné diiky 1.4028 X30Cr13 420 F S 42020 2304 Z30C13 4205 45
* Koplanarne rezy
*  Presné delenie s vymedzenymi dovolenymi odchylkami 1.4034 X46Cri3 (2304) Z40C14 (4205 45)
. 1.4057 X17 CrNil6-2 431 S 43100 2321 Z15CN 16.02 431529
Opracovanie
« DIN 25?9 a DIN !EN ISO 9692-1 alebo ANSI B 16.25 priprava zvarov na bezosvych a zvaranych 1.4104 X14 CrMoS 17 430 F S 43020 2383 713CF17 (441 S 29)
kruhovych potrubiach
»  Kénicky Whitworthov pravoto€ivy zavit od 1/2" do 2" vonkajsi 1.4112 X390 CrMoV 18 440 B S 44003
» Prispdsobena hrubka steny na bezoSvych a zvaranych kruhovych rarach, prirubach, koncentrickych
redukciach, krytkach a privarovacich natrubkoch 1.4122 X39(CrMo17-1
Zusl'achtovanie 1.4125 X105CrMo17 440 C S 44004 Z100CD17Cl
» Brusenie, leStenie, leStenie na zrkadlovy lesk, kartacovanie. 0d matného povrchu, po zrkadlovy lesk
1.4301 X5 CrNi18-10 304 S 30400 2332 Z6CN18.09 304 S 15
povrchu
. 1.4305 X8 CrNiS18-9 303 S 30300 2346 Z 8 CNF 18.09 303531
Testovanie
* Kontrola vstypneho toyaru ’ 1.4306 X2 CrNi19-11 304 L S 30403 2352 Z2(CN18.10 304511
« Ultrazvukoveé testovanie hribky steny
*  Spektrometralna analyza 1.4307 X2 CrNi18-9 304 L 2352 Z3CN18.10 304511
* Feritovy test
*  Certifikaty a atesty 1.4310 X10CrNil18-8 301 S 30100 2331 Z12(CN 18.08 301S 22
+  Specialne testovania
. TU\/ autorizacia pre orazanie 1.4313 X3 (CrNiMo 13-4 CA 6-NM 2384 Z4(CND 13.04 M 425C11
Balenie 1.4401 X5 CrNiMo 17-12-2 316 S 31600 2347 Z7(CND17.12.02 316531
eV dreyepych ern‘ach a bogogh o ' 1.4404 X2 (rNiMo 17-12-2 316 L S 31603 2348 Z3(CND18.12.02 316511
» BezoSvé a zvarané kruhové rury s plastovymi krytkami
* Vo fdlii alebo v bublinkovej folii 1.4410 X2 CrNiMoN 25-7-4 F 53 532750 2328 Z 3 CND 25.07.AZ
*  Znactenie Specifické podla zakaznika a oznacenie etiketou
»  Zuslachtené povrchy pokryté nanesenou féliou 1.4418 X4 CrNiMo 16-5-1 2387 Z6CND16.05.01
1.4432 X2 CrNiMo 17-12-3 316 L 2353 Z3(CND17.12.03 316513
1.4435 X2 CrNiMo 18-14-3 316 L S 31603 2353 Z3(CND18.14.03 316511
1.4436 X3 CrNiMo 17-13-3 316 S 31600 2343 Z7(CND18.12.03 316531
1.4438 X2 CrNiMo 18-15-4 317L S$31703 2367 Z3(CND1S9.15.04 317512



Akost DIN/DIN EN AISI? UNS? SS? AFNOR? BS®

1.4439 X2 CrNiMoN 17-13-5 (317 LMN)
1.4449 X3 (CrNiMo 18-12-3 317 S 31700 317516
1.4460 X3 CrNiMoN 27-5-2 329 S 32900 2324 Z5CND 27.05.AZ
1.4462 X2 CrNiMoN 22-5-3 F51 S 31803 2377 (Z 5 CNDU 21.08)
1.4501 X2 CrNiMoCuWN 25-7-4 F 55 S 32760 ,;}"
1.4529 X1 NiCrMoCuN 25-20-7 N 08926 |
1.4539 X1 NiCrMoCu 25-20-5 (904 L) N 08904 2562 Z 1 NCDU 25.20
1.4541 X6 CrNiTi18-10 321 S 32100 2337 Z6CNT 18.10 321531
1.4542 X5 CrNiCuNb 16-4 630 S 17400 Z 7 CNU 15.05
1.4550 X6 CrNiNb 18-10 347 S 34700 2338 Z 6 CNNb 18.10 347531
1.4563 X1 NiCrMoCu 31-27-4 N 08028 2584 Z 2 NCDU 31.27
1.4571 X6 CrNiMoTi 17-12-2 316 Ti S 31635 2350 Z6CNDT17.12 320531
1.4713 X10 CrAISi 7 Z8CA7
1.4724 X10 CrAlSi13 (z10C13)
1.4742 X10 CrAlSi 18 Z10CAS 18
1.4749 X18 (CrN 28 446-1 S 44600 2322
1.4762 X10 CrAlSi 25 (446) (S 44600) (2320) Z 10 CAS 24
1.4821 X15 CrNiSi 25-4 Z 20 CNS 25.04
1.4828 X15 CrNiSi 20-12 309 (S 30900) Z15CNS 20.10 309 S 24
1.4841 X15 CrNiSi 25-21 314 S 31400 Z 15 CNS 25.20 314 S 25
1.4845 X8 CrNi25-21 310S S 31008 2361 Z12 CN 25.20 3105 24
1.4864 X12 NiCrSi35-16 330 N 08303 Z12 NCS 35.16 (3076 NA 17)
1 STAPPERT Ceska republika spol.sr.o. 4 STAPPERT FranceS.A.S. 9 STAPPERT Polska Sp. z o.0.
1.4876 X10NiCrAITi 32-21 B163 N 08800 Z8NC32.21 3076 NA a5 H Ménin | Praha Meyzieu | Orvault | Soissons Bydgoszcz | Gliwice | Warszawa
1.4878 X8 CrNiTi18-10 321H 532109 2337 7 6CNT 18.12 321551 STAPPERT Deutschland GmbH STAPPERT Intramet SA 10 STAPPERT Slovensko a.s.
Ahrensburg | Berlin | Bénen | Engis | Temse NIVELSY
1.4923 X22 CrMoV 12-1 Diisseldorf | Freiburg | Hannover |

Niederaula | Ntrnberg | Ulm | Kaunas | Klaipéda Almhult | Kungsbacka |

. Norrkoeping | Malmo
Weil der Stadt STAPPERT Magyarorszag Kft.

3 STAPPERT Fleischmann GmbH Budapest | Debrecen | 12 STAPPERT UK Ltd.
Haid | Teesdorf HodmezG6vasarhely | Nagykanizsa Birmingham

Nemecké triedy akosti a ich (medzinarodné) ekvivalenty spifiaji rézne normy, preto niektoré z nich nie je mozné
navzajom porovnat. Zamenitel'nost porovnavanych akosti musi byt posudena individualne.

Y AISI = American Iron and Steel Institute % SS = Swedish Standard STAPPERT Nederland BV
ASME = American Society for Mechanical Engineers %  AFNOR = Association Francaise de Normalisation Zwijndrecht
2 UNS = Unified Numbering Systems % BS = British Standard




STAPPERT Slovensko a.s.

Simonovska 37
97271 Novaky

T +42146 51834-20
F +421 46 51834-30

slovensko@stappert.biz

www.stappert.biz/slovensko

STAPPERT brand

STAPPERT Ceska republika spol. s r.o.

Otmarov 57

66457 Ménin

CESKA REPUBLIKA

T +420 54442391

F +420 547230363
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT Deutschland GmbH
Willstatterstralle 13

40549 Dusseldorf

NEMECKO

T +49 211 5279-0

F +49 211 5279-177
deutschland@stappert.biz
www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT Fleischmann GmbH
Gewerbepark B17/1/0bjekt 1
2524 Teesdorf

RAKUSKO

T +43 2253 90313-0

F +43 2253 90313-600
fleischmann@stappert.biz
www.stappert.biz/fleischmann

STAPPERT France S.A.S.
13, Rue Charlemagne-BP 21
02201 Soissons Cedex
FRANCUZSKQ
T+33323735000
F+33323735010
france@stappert.hiz
www.stappert.biz/france

STAPPERT Intramet SA
Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis

BELGICKO
T+3242758211

F+324 2758290
intramet@stappert.biz
www.stappert.biz/intramet

UAB STAPPERT Lietuva
R. Kalantos g.49B

52303 Kaunas

LITVA

T +370 37 473509

F +370 37 373281
lietuva@stappert.biz
www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Magyarorszag Kft.

Rétifarkas utca 1.

1172 Budapest

MADARSKO

T +3614342424

F +3614342442
magyarorszag@stappert.biz

www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT Nederland BV
Stationsplein 4N

3331 LL Zwijndrecht
HOLANDSKO

T +3178 6117150

F +3178 6117160
nederland@stappert.biz
www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Polska Sp. z o.0.
ul. A. Gaudiego 18

44-109 Gliwice

POLSKO

T +48 32 3447300

F +48 32 3447375
polska@stappert.hiz
www.stappert.biz/polska

>

STAPPERT

STAPPERT Sverige AB
Gamla Slatthultsvdgen 3
34334 Almhult

SVEDSKO

T +46 476 48550

F +46 476 48560
sverige@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

STAPPERT UK Ltd.
Arley Road | Saltley
B8 1BB Birmingham
VELKA BRITANIA

T +44121740 0175

F +44121326 3109
uk@stappert.hiz
www.stappert.biz/uk

www.stappert.biz

Datum vydania: August 2015



